Prima di cominciare

Articoli di uso quotidiano in casa, riportano simboli di rischio.

e pericolo con richieste di attenzione durante I'uso. <]
Le nostre confezioni riportano i rischi del materiale contenuto |
come ad esempio corrosivo, nocivo, irritante, tossico, =t
inflammabile, ecc.

Le schede tossicologiche si trovano nel sitevw.cecchi.it
Alcuni soggetti sviluppano allergie nei confronti di alcune
sostanze. Lallergia € un'alterata e spontanea reattivita dell’or-
ganismo a certe sostanze. Se si ha questo disturbo & quasi certo che anche nel futuro un
minimo contatto o inalazione riprodurra il problema. E’ indispensabile ricorrere a cure
mediche per circoscrivere questo fastidio.

Oltre ai rischi va considerato anche I'ambiente di lavoro, che, se al chiuso, deve essere
ben ventilato. E' sempre prudente proteggersi con una maschera respiratoria adatta per
evitare di respirare i vapori dei solventi e le polveri. E’ consigliabile bere un bicchiere di
latte intero (non magro o parzialmente scremato) prima di iniziare queste fasi di lavo-
razione. Indossare abiti comodi e adatti per il lavoro, proteggersi le mani con guanti
MONOUSO e Se necessario guanti resistenti ai solventi. In caso di contatto con gli occhi

e le mani, lavarsi abbondantemente con acqua corrente e rivolgersi, se necessario, al
medico mostrandogli I'etichetta della confezione. Molti a fine lavoro si puliscono le mani
da vernici e resine con un solvente.... E shagliato perché una parte viene via, ma una
parte diluita, sottilissima, si insinua sotto le unghie e nell’epidermide dove sta per giorni

e giorni. Acqua tiepida e un pezzo di sapone da bucato vanno molto, molto meglio.
Evitare di fumare e mangiare sul posto di lavoro e durante I'uso dei prodotti.

Lavarsi sempre le mani prima di andare alla toilette.

E’ altrettanto importante usare attrezzi elettrici ben protetti, senza fili scoperti.

Per la buona riuscita del lavoro, nel periodo invernale, si faccia molta attenzione alle
temperature del prodotto che stiamo usando (evitando I'inerzia termica accumulata du-
rante la notte) e alla temperatura del supporto stesso (la parte che vogliamo proteggere
0 pitturare).

Per ovviare a questi inconvenienti, molte volte & sufficiente un phone ad aria calda, un
termo-ventilatore o un termosifone ad olio, con i quali si possono intiepidire i prodotti
(togliendo il tappo per eliminare la pressione) moderatamente e omogeneamente. Si
deve inoltre stemperare la superficie da trattare eliminando il freddo e i residui di umidita
accumulati durante la notte. Mantenere con rapidi passaggi di aria calda, le condizioni
necessarie per una buona essiccazione. A questo scopo le nostre lampade al quarzo
risolvono alla grande cento e piu problemi. Prestare attenzione ai diluenti, perché quanti-
tativi non corretti o non idonei, possono causare inconvenienti di lavoro.

Assicurarsi sempre che le superfici siano pulite, prive di grasso, cere o paraffine.
Nell'uso delle resine epossidiche, nel dubbio di quanto tempo sia passato dall’appli-
cazione o per la presenza di tipica untuosita superficiale (blush amine) € indispensabile
dare una carteggiata intermedia dopo aver spugnato la superficie o meglio ancora car-
teggiare a bagnato. E’ importante che il prodotto giusto vada al posto giusto. Le nostre
confezioni recano consigli di applicazione per ogni articolo e la loro destinazione, ma in
caso di dubbio, una telefonata presso il Rivenditore o ai nostri uffici, puo fare risparmia-
re tempo e denaro.

Siamo a disposizione della tua barca.
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| principali prodotti per lavorare sulla barca

Vernice. Prodotto protettivo verniciante, trasparente che esalta la venatura del legno e
lo protegge contro le intemperie. Disponibile in versione monocomponente nella linea
SPINNAKER e bicomponente nella NAUTILUS.

Smalto. Prodotto protettivo verniciante con pigmento colorato (rosso, verde, bianco ecc.)
che si applica su fondo preparato con stucco e primer. Nella nostra linea il tipo bicompo-
nente si puo dare anche su prodotti monocomponenti “vecchi” di un paio di mesi.

Primer o fondo. E’ un prodotto intermedio, da applicare prima dello smalto o dell’anti-
vegetativa, per uniformare il colore e/o creare la corretta presa sul supporto da protegge-
re. E’ idoneo anche a fare barriera tra due prodotti incompatibili tra loro.

Thinner o Diluente. Sono liquidi idonei e compatibili per diluire i prodotti come vernici,
smalti e antivegativi e/o per pulire gli attrezzi. Non vale la pena di usare il primo che capi-
ta perché quelli nostri sono dedicati e non sciupano le caratteristiche del prodotto cui sono
destinati. Vanno usati solo quando necessario.

Stucco. Prodotto riempitivo per livellare, proteggere, uniformare le superfici prima di
rifinire con lo smalto o altro. Idoneo per legno, metalli o vetroresina. Formulato con basso
peso specifico per facilitare la carteggiatura e I'applicazione anche di notevoli spessori.
Ideale per parti sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Antivegetativo. Prodotto per I'opera viva della barca che impedisce la formazione della
vegetazione, assicurando buona levigatezza e durata nel tempo. Il nostro tipo NAUTILUS
S.P. & autolevigante per impedire la formazione di spessori eccessivi.

La versione per assi e eliche & ovviamente a matrice dura.

Colla Rossa e Bianca. Sono collanti che hanno fatto la nautica del "legno”. Ancora
oggi hanno una buonissima diffusione, sono perfettamente conosciute anche se I'avvento
degli epossidici ne ha ridotto 'uso.

Resina epossidica. Prodotto sintetico di elevate caratteristiche meccaniche idoneo per
moltissime applicazioni risolutive. Nel nostro caso per costruire, riparare, incollare, lami-
nare, modificare, inventare... Tutto questo con C-Systems 10 10 CFS e i suo additivi ma
sono disponibili altri tipi di resine epossidiche per rispondere meglio a fasi di lavorazione
pit ampie e specifiche come Epoxy Tixo, Steel Blue, Core Bond, Epoxy Mix ecc.

Additivi. Sono “polveri” inerti che mescolate alla resina epossidica danno luogo a prodotti
con caratteristiche diverse per rispondere meglio alle esigenze dell'intervento e rendono la
resina da liquida a densa come il gelato. Con gli additivi e la resina epossidica possiamo
stuccare, incollare, riparare, costruire, ecc..

Tessuti. In vetro, carbonio, aramidico o ibridi (quando composto da due o piu diversi tipi
di filato) sono gli artefici della moderna industria nautica. In trama e ordito, unidirezionale
o multiassiale (biassiale, triassiale ecc). T
A noi servono per gli interventi di riparazione, modifica, e p:
la ristrutturazione delle barche di vetroresina e legno.

Su queste ultime anche in sostituzione della vecchia tela di)
cotone.




La barca di vetroresina

Il maggiore problema della barca in vetroresina € I'osmosi. Le voci che si sentono sono

le piu varie e contradditorie... tutto e il contrario di tutto.
Brevemente, ma con semplicita, le fasi essenziali da fare per risolvere nella migliore

maniera questo problema sono:

Sabbiare brutalmente la carena (se si pialla o si passa la mola poi comunque si deve
sempre sabbiare - se in qualche punto si sfonda vuol dire che c’é del marcio!) Con la
sabbiatura elimineremo gia oltre il 50% dell’'umidita.

Farla asciugare qualche settimana.

Stuccare i crateri con C-Systems 10 10 CFS e microfibre minerali, passare il 10 10 CFS
seguito da Nautilus Epoxy Light Filler e ancora 10 10 CFS additivato con A20 Microshield

per un consumo di 10 10 CFS di circa 600 gr per mq a lavoro finito.

Dare il primer e I'antivegativo e... navigare, navigare, navigare nella certezza della qua-

lita dell'intervento risolutore per il nostro “giocattolo”.

Di seguito troverai tutte le variabili perché tu possa non avere quelle incertezze suggerite

da qualche amico o da radio-banchina.

Controllate passo passo, e se questzheda antiosmosi a.p.p.

Vi piace, fate che sia

perfettamente rispettata perché ...siamo sempre con te... dalla parte della tua barca.

Allora partiamo!

1) Alaggio e fare asciugare (3 0 4 ore
I'antivegetativo nel periodo estivo, 1 gior-
no nel periodo invernale). Fare la misura-
zione con lo SKINDER e segnare i valori
nel punto in cui viene posizionato lo SKIN-
DER. Confrontare i valori con quelli sopra
la linea di galleggiamento, che saranno
sempre nella norma, cosi vediamo quanto
bene stiamo per fare alla nostra barca.

2) Rimozione di tutti gli scarichi, delle
prese a mare e di tutte le guarnizioni dei
fori sull'opera viva.

3) Rimozione con energica sabbiatura del

gelcoat fino a meta della linea di galleg-

giamento e, se barca a vela, eventuale

sabbiatura anche del bulbo. La sabbiatura

“energica” deve aprire anche le even-
- S gz

s, b 4
Dopo la sabbiatura, attraverso microporosita e
piccoli crateri il liquido esce all'esterno.

tuali bolle sotto la superficie. Loperatore
esperto in alcuni casi... buca la carena.
Vuol dire che in quel punto il poliestere era
cosi degradato da non avere piu consi-
stenza strutturale e al primo passaggio si e
frantumato come la carie di un dente. Ma
non preoccupatevi. Ha tolto del marcio

che dopo rifaremo piu bello e resistente di
prima con C-Systems 10 10 CFS e microfi-
bre minerali.

4) Se larimozione del gelcoat non avviene
con la sabbiatura si rende comunque
necessario, dopo la rimozione del gelcoat,
la idrosabbiatura o la successiva sabbiatu-
ra (che costera molto meno) per assicurare
una buonissima “pulizia” della carena.
Specialmente sulle carene delle barche a
vela e per quelle a motore che non hanno
pattini il gelcoat si rimuove benissimo e

in poco tempo con la piallina elettrica a
mano. Si vede molto bene nel nostro video
DVD n° 1.

5) Misurazione del tasso di umidita della
carena con lo SKINDER (vedi informazioni
dello strumento a pag. 27) operando in
maniera sistematica su linee parallele al
galleggiamento, marcando con precisione
dove viene posizionato (per le misurazioni
successive) e segnando i valori differenti

con lapis o pennarello resistente all'acqua
(water resistant).

6) Primo di uno dei vari lavaggi con

acqua calda (preferibilmente) o a tempe-
ratura ambiente, a pressione...se possibile.
Se avete il “vaporello” va benissimo!

7) Inizio asciugatura. Luso del deumidifi-
catore o meglio delle lampade al quarzo
riscaldanti aiutera la fase di asciugatura.
Generalmente I'osmosi viene iniziata nel
periodo Autunno-Inverno quindi bisogna
prevedere di “perdere” almeno uno o due
mesi della Primavera seguente per avere le
condizioni di lavorazione adatte. Altrimenti
bisogna operare al coperto e in ambiente
riscaldato. (Vedere il capitolo strumenti di
lavorazione). La vetroresina ha un alto K
termico e si scalda con difficolta.

8) Successivi lavaggi con acqua calda o a
temperatura ambiente a pressione anche
durante il ciclo di asciugatura (almeno 1
volta per settimana).

9) Misurazione definitiva con SKINDER (in
scala HS, High Sensibility — Alta sensibilita) 18) Levigatura dopo I'essiccazione con
carta 100/120 e ritocchi eventuali.

e, finalmente, abbiamo terminato 'asciu-
gatura. | led non vanno oltre la zona verde

(per lo SKINDER a LED), oltre il valore 30%

se lo SKINDER é il tipo DIGITALE.

10) Lavaggio finale e il giorno dopo...
inizio dei lavori.

11) Assicurarsi dell'assenza dalla superficie

di polvere, sporco e grasso. Per la pol-
vere passare un fazzoletto antistatico per
togliere ogni residuo e fare una prova con
un nastro adesivo (da pacchi, pressandolo
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fortemente) per controllare la perfetta ade-
renza e pulizia del supporto. Per sporco

e grasso usare acqua con il nostro Bilge
Cleaner. Non utilizzare solventi! Se il bulbo
in metallo deve essere ‘“rifatto”, dopo la
sabbiatura applicare due mani di Nautilus
Epoxy Primer 2 prima di cominciare ad
applicare la resina epossidica C-Systems
10 10 CFS in carena.

12) Bagnare i grossi crateri con resina
epossidica C-Systems 10 10 CFS e a se-
guire riempire con stucco strutturale forma-
to da C-Systems 10 10 CFS e Microfibre
Minerali fino a che il mix non raggiunge
una densita pastosa che resta in verticale.

13) Dopo l'essiccazione, carteggiare a
bagnato con carta grana 60 le stuccature
dei crateri.

14) Asciugatura e applicazione di due
mani generali di C-Systems 10 10 CFS
(bagnato su bagnato) anche sul bulbo che
precedentemente ha ricevuto due mani di
Nautilus Epoxy Primer.

15) Rasatura con Nautilus Epoxy Light
Filler, applicato con spatola dentata, sulla
carena e sul bulbo.

16) Carteggiatura con morale, tavoletta
(asse) e carta grana 40 per spianare per-
fettamente la superficie.

17) Applicazione stucco con spatola liscia
dopo avere rimosso accuratamente
polvere.
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19) Applicazione di resina epossidica
C-Systems 10 10 CFS.

20) Applicazione di resina epossidica
C-Systems 10 10 CFS + A20 Microshield
e ulteriori mani per giungere al complessi-
vo consumo di 500 - 600 gr per mq ossia
5 - 6 kg ogni 10 mq di carena, compresa
la mano iniziale.

21) Applicazione di 2 mani generose di
Nautilus Epoxy Primer nei tempi indicati.

22) Applicazione di 3 mani di Nautilus
S.P. Antifouling a rullo, partendo da pop-
pa e con applicazione verticale.

E’ consigliabile che la prima mano sia di
un altro colore rispetto a quello deside-
rato in modo che la seconda e la terza
mano, quando esauriranno il loro film
faranno intravedere il diverso colore della
prima mano indicando con certezza che
dobbiamo fare carena. Molti nostri Clienti
gia lo fanno.

23) Varo dopo almeno 7 giorni dall’ulti-
ma applicazione di Nautilus Epoxy Primer
considerando una temperatura media di
20°C . Tempi piu lunghi sono necessari
con temperature piu basse.

Se ogni voce € stata rispettata avete fatto,
o hanno fatto, un lavoro molto buono
(buonissimo!) e i prodotti della nostra li-

N.B. dopo ogni applicazione di 10 10
CFS, la successiva lavorazione del giorno
dopo deve prevedere una passata con ac-
qua dolce e spugna tipo Scotch Brite della
3M dalla parte ruvida. Se passa piu di un
giorno carta vetrata grana 100 e acqua

1) Considerazioni sulla riparazione e
stuccatura

Di fronte a una carena dove le bolle

di osmosi sono allo stato iniziale e con
grandezza (una volta pulite e allargato il
“cratere”) non maggiore di un bottone di
camicia e la profondita “del raggio del
bottone”, I'applicazione di uno stucco
idoneo “pronto all’'uso” come il nostro
Nautilus Epoxy fast FINE Filler, risponde
perfettamente allo scopo. Avremo la cer-
tezza che oltre alla protezione antiosmo-
tica, caratteristica del nostro prodotto, ci
sara anche analoga resistenza strutturale.
Nel caso che molte di queste “carie”
abbiano la grandezza di una bella “oliva”
o di una “noce”, anche se con una
profondita inferiore alla proporzione del
“bottone precedente”, o, addirittura arri-
vino a essere come un mandarino, o che
seppure piccole come il primo caso, in al-
cuni punti dello stratificato siano talmente
vicine che la “pulitura” consenta quasi di
metterle in comunicazione, dando luogo
a una “carie” ben maggiore... dobbiamo
sempre riempire e livellare con lo stucco?
Troviamo semplicistico non adeguarsi e
mirare obiettivi migliori.

L'uso di C-Systems 10 10 CFS additiva-
to con Microfibre minerali (piccolissime
pagliuzze di vetro) nella proporzione circa
del 50-70% in peso, forma una resina
pastosa, fibrosa, densa per restare anche
in verticale, “armata”, multidirezionale.
Oltre a colmare le cavita, riforma una
parte attiva interagente con lo stratificato
e con un modulo di resistenza migliore del

nea C-Systems 10 10 CFS, Nautilus Epoxy |

Light filler, Nautilus Epoxy Primer, Nau-
tilus S.P. Antifouling e SPINNAKER Yacht
Varnish vi accompagneranno. Avrete la
certezza di una scelta qualificata, profes-
sionale e affidabile.

24) Se si rende necessario applicare il
tessuto di vetro, va applicato quando la
carena ¢ liscia, per evitare bolle e irrego-
larita.

materiale che abbiamo asportato.

Se le bolle sono molto numerose, di
dimensioni ben maggiori e si trova una
delaminazione consistente puo essere
necessario anche riapplicare il tessuto per
non compromettere la qualita dello scafo,
ma questa possibilita deve essere valutata
caso per caso.

“Limpasto” tecnico fatto con C-Systems
10 10 CFS e Microfibre Minerali risultera
meno facilmente spatolabile dello stucco;
cio é dovuto alle fibre che sono intreccia-
te fra di loro e che trascinano altre fibre
quando si da la spatolata. E’ opportuno
applicare un quantitativo di materiale piu
abbondante per evitare possibili vuoti e,
guando secco, con un tampone e carta,
grana 60-80, si provvedera a ridare il
profilo giusto all'intervento di riparazione.
Ora la carena della nostra barca avra
nuovamente tutta la sua integrita mecca-
nica e sara “avviata-livellata” dal lavoro
che abbiamo fatto, per eliminare le parti
compromesse della stratificazione.

E’ importante notare come sia meglio ap-
plicare 3 mani sottili piuttosto che 2 mani
abbondanti e colanti.

Applicare C-Systems 10 10 CFS a rullo,
estremamente semplice, rapido, pulito e
non faticoso. Non avere colature consente
il risparmio del tempo richiesto per la
carteggiatura delle gocce essiccate.

Due mani di NAUTILUS Epoxy Primer,
prima dell’antivegetativo, sono la risposta

ESTERNC

precisa per avere il colore perfettamente
omogeneo, simile al gel-coat e anche con
I'uso dell'antivegetativo a matrice solubile
non andremo a rivedere la trasparenza
della resina epossidica.

NAUTILUS Epoxy Primer, non ha solo
caratteristiche aggrappanti sulle mani pre-
cedenti, ma forma un'unione strutturale e
ha una resistenza notevolmente maggiore
dei classici aggrappanti.

La prima mano di antivegetativo su
Nautilus Epoxy Primer potra avvenire
dopo minimo 8 ore ed entro 30 gg.

La seconda mano di antivegetativo sara
applicata almeno 48 ore prima del varo.
Tempo per il varo almeno 7-8 giorni dal-
l'ultima mano di NAUTILUS Epoxy Primer
0 C-Systems 10 10 CFS.

2) Cos’eé I'osmosi e come si manifesta

L'osmosi, &€ un fenomeno di diffusione tra
due liquidi miscibili, di diversa densita,

2 MANI NAUTILUS ANTIFOULING

2 MANI NAUTILUS EPOXY PRIMER
PIU' MANI 10 10 CFS CON A20 MICROSHIELD

PRIMA MANG 1010 CFS

PAREGGIARE CON SPATOLA LISCIA
CARTEGGIARE DOPO ESSICCATURA
STUCCATURA CON NAUTILUS EPOXY LIGHT FILLER

2 MANI DI 10 10 CFS ADISTANZADI 2 ORE

RIEMPIRE | CRATERI GRANDI CON 10 10 CFS
E MICROFIBRE MINERALI

spessore totale medio di riferimento 1400 micron (1.4 mm)
TRATTAMENTO PER CARENA IN VETRORESINA
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Bolla estesa (foto precedente) eliminata con
la sabbiatura e (sopra) inizio applicazione
C-Systems 10 10 CFS.

che penetrano attraverso membrane
semimpermeabili (la membrana semim-
permeabile, in questo caso, e proprio il
gel-coat e il laminato della nostra barca).
Il liguido piu denso invece si trova nello
stratificato della nostra barca come effetto
di cattiva lavorazione o catalizzazione, o si
crea per idrolisi col passaggio dell’acqua
attraverso il gel-coat. Quello piu fluido e

il mare o il lago che la nostra barca solca
e che passa attraverso il gel-coat e va a
fare tutti i danni che ben conosciamo.
L'osmosi, si manifesta soprattutto in
carena perché I'opera viva, a conti-

nuo contatto con l'acqua ne assorbe

una quantita che va a sciogliere residui
instabili e idrosolubili (idrolisi - scissione
di una sostanza per effetto dell'acqua) del
procedimento di lavorazione formando
sostanze liquide molto dense. In alcuni
casi, particelle di liquido denso sono gia
presenti nello stratificato come risultato di
lavorazione non corretta tra cui la man-
canza della giusta temperatura, I'umidita
di lavorazione, le bolle d'aria intrap-
polate, il basso standard dei materiali
impiegati, la non omogeneita tra loro e lo
stoccaggio delle materie prime.

Questi fattori negativi hanno bisogno, co-
munque, di acqua per sviluppare gli effetti
poco desiderabili che conosciamo.
Attraverso microporosita del gelcoat, incri-
nature, colpiture o altro, 'acqua di mare,
essendo piu fluida del liquido che si trova
nello stratificato tende a penetrare, anda-
re, dove c'e questa piccola concentrazio-
ne densa per diluirla e portarla alla stessa
densita; questo comporta un aumento

di liquido all'interno dello stratificato (i
liquidi non sono comprimibili), quindi di
volume e si manifesta ai nostri occhi come
una piccola protuberanza sulla levigatura
della carena.

L'osmosi si manifesta piu facilimente in ac-
qua dolce (& piu fluida, non contiene sale)
e in acque calde. Un ormeggio vicino a
uno scarico di acqua calda evidenziera
prima il problema.

Si presenta con piccoli rigonfiamenti,
come chicchi di riso appena rilevati, simili
a una leggera buccia di arancia. Col
passare del tempo diventano piu robusti,
aumentano di volume (perché aumenta

la pressione interna) e di numero (quelli
impercettibili cominciano ad acquistare
volume) indebolendo la stratificazione.

Le vie di accesso all’'umidita, oltre alla
non perfetta impermeabilita del gel-coat,
sono anche gli stress e le colpiture che
subisce la carena (per esempio quando
viene messa in secco e appoggiata male),
le prese a mare e gli scarichi sotto la linea
di galleggiamento, che in molti casi sono
protetti solo da un rigo di silicone e non
sigillati per testa. Inoltre, una volta che
I'acqua e entrata, il continuo movimento

e la fatica della barca in navigazione o
all'ormeggio, rende mobili queste micro-
scopiche gocce di acqua.

3) Protezione dello scafo e pulizia

E’ opportuno porre in secco l'imbarca-
zione, al riparo da eventuali acquazzoni
e dall'umidita della notte. Il rimessaggio

Gonna per un motoryacht per accelerare la
deumidificazione. In questo caso sotto c'é il nostro

deumidificatore AIRDRYER

in un capannone ben attrezzato é la
condizione giusta, ma la maggioranza
degli interventi sono fatti in condizioni non
ottimali. La buona volonta dell’Armatore

o dell’Operatore suppliscono a certe
deficienze senza compromettere il risultato
finale.

Lavaggio energico della sentina con Boat
Life BILGE CLEANER (questa operazione
€ meglio iniziarla in “mare” alcune setti-
mane prima, affinché il detergente BILGE
CLEANER lavori bene e a lungo) e asciu-
gatura accurata (per evitare che possibili
crepe all'interno forniscano I'umidita che
stiamo combattendo).

Si procede alla completa asportazione
dell’antivegetativo e del gel-coat dalla
carena, avendo cura, nelle zone sospette,
di essere maggiormente energici. Questo
puo essere fatto con vari metodi che
vanno dalla sabbiatura, (quindi da un
operatore specializzato), alla discatura
con moletta, alla carteggiatrice “car-

ro armato”, dove il nastro di carta ha
un'azione volvente di grande efficacia.

La grana della carta sara di 40. In alcuni
casi, come si vede anche nel nostro video
DVD n°1 dedicato al C-Systems 10 10
CFS (reperibile presso i nostri punti vendi-
ta o direttamente presso noi) una semplice
piallina elettrica, con la regolazione delle
lame con poca sporgenza in un solo
passaggio rimuove il gelcoat pulendo
molto bene la carena e aprendo nella
maniera giusta le bolle che sono in rilievo.
Per fare una imbarcazione di circa 11 mt.
al galleggiamento, sono necessarie due
set di lame che saranno affilate da 2 a 3
volte. Con un po’ di manualita e pazienza
si ottengono risultati molto buoni e in tem-
pi estremamente ridotti.

La sabbiatura, quando reperibile, resta
I'operazione piu efficace e in una sola
passata porta via l'antivegetativo, il gel-
coat e le bolle, che ormai hanno uno
stratificato morbido e vengono svuotate in
un attimo fino a ritrovare il buono. Riduce
immediatamente il tasso di umidita e la-
scia la superficie porosa che deumidifica
meglio. Infatti, anche con I'uso degli altri
attrezzi, € comunque indispensabile una
passata di sabbiatura (o idrosabbiatura,
piu facilmente reperibile) per aprire il poro
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Molare... bucare le bolle.. lavare. Meglio

la sabbiatura o la piallatura seguita da un

idrosabbiatura.

e liberarlo dalla contaminazioneE’ im-
portante che la lavorazione cominci dopo
poco tempo che la barca & stata messa
in secco. Quando si fa I'idrosabbiatura

e consigliabile tirare linee parallele alla
linea di galleggiamento con un penna-
rello resistente all’'acqua e altrettante
linee verticali per fare sulla carena una
quadrettatura.

Questo lavoro permettera di vedere dove
il getto dell'idrosabbiatrice “batte” e si
deve insistere fino alla completa cancella-
tura dei segni fatti.

4) Preparazione della superficie

Faremo un buon lavaggio, possibilmente

con acqua calda a pressione, per portare
via tutte le impurita dei residui dell’'osmosi
e del lavoro fatto.

Il lavaggio € estremamente importante in

guesta fase, durante I'essiccazione e alla
fine. Il liquido che si & formato all'interno



della stratificazione si scioglie solo con
acqua (tanto meglio se calda) e allora
tutta I'energia della pressione e dell’in-
sistenza con cui operiamo ci assicura di
sciogliere anche quelle cristallizzazioni che
si possono essere format&’ importante
notare che i solventi, pill 0 meno aggres-
sivi, non hanno nessuna efficacid\on
disponendo di idropulitrice a caldo un
secchio, una spugna e un tubo di gom-
ma, lavorano altrettanto bene, anche se
occorre maggior tempo.

5) Perché si deve lavare la carena
anche prima del trattamento

E’ d'importanza fondamentale che prima
del trattamento la carena sia perfettamen-
te asciutta; il riferimento, con lo SKINDER,
puo essere fatto con la misurazione dello
scafo sopra la linea di galleggiamento; il
valore deve essere identico a quello che
viene letto in carena. Uno o due giorni
prima dell'applicazione della resina (se-
condo la stagione) e indispensabile lavare
nuovamente la carena con acqua dolce,
come abbiamo fatto dopo I'eliminazione
del gel-coat e molte volte, periodicamen-
te, durante I'asciugatura.

Nella deumidificazione, sia naturale che
forzata, evapora acqua distillata, perche

i sali e gli acidi restano sulla superficie.

E’ necessario rimuoverli periodicamente
con il lavaggio, perché questi residui sono
asportabili, solvibili solo con I'acqua.
L'umidita del lavaggio prima del tratta-
mento evapora in pochissimo tempo e

il controllo con lo strumento SKINDER

Lampada al quarzo diretta sulla carena di questa
imbarcazione in vetroresina sabbiata. La lampada
riduce i tempi di attesa durante I'asciugatura

testimoniera, con imparzialita, il ritorno in
poche ore ai valori precedenti.

6) Considerazioni sulla protezione
preventiva antiosmosi

L'osmosi si manifesta quando I'acqua
assorbita dalla carena trova condizioni fa-
vorevoli o sostanze idrosolubili. Per evitare
questo inconveniente, oggi, moltissimi
Costruttori hanno preso le giuste con-
tromisure, tuttavia in caso dubbio, e per
maggiore sicurezza e consigliabile dopo
aver rimosso le cere e i distaccanti, fare
una fine carteggiata a umido della carena
e applicare 3 mani piene di C-Systems
10 10 CFS (di cui 2 con A20 Microshield)
seguite, dopo 12 ore, dal Nautilus Epoxy
Primer e dalla prima mano di antivegetati-
vo. Questo trattamento risultera essere un
buon investimento e un buon risparmio,
anche considerando che la maggior parte
degli antivegetativi richiede una mano di
sottofondo per la vetroresina.

C-Systems 10 10 CFS ¢ in confezioni
(resina e catalizzatore) da1,1-1,5-4,5
e 30 kg.

Nelle confezioni di C-Systems 10 10 CFS da
30 kg e4,5kg per ottenere il giusto rapporto
di miscelazione si deve fare una pompata di
A pili una pompata di B e cosi via, perché le
pompe hanno gia una diversa taratura.

Nelle confezioni dal,5 kg il giusto rapporto si
ottiene con due pompate di A pill una pompata
di B e cosi via per quantitativi maggiori, perché
le pompe hanno una identica erogazione di
prodotto.

Verniciare un albero

La maggiore parte degli alberi sono di alluminio pochi pitturati a smalto la maggior
parte anodizzati. E’ improbabile anodizzare nuovamente I'albero e allora bisogna
pitturarlo bene. Lintervento sotto descritto vale anche per quelli pitturati.

La perdita di intensita dell’'anodizzazione mette in evidenza un colore brunito con
punti piu chiari quasi come canna di fucile. Lo sbattere delle manovre, delle vele e
I'usura del tempo sono pienamente giustificate. Lalbero dopo tanti anni d’'onorato
servizio presenta anche qualche piccolo punto di corrosione. E’ senz’altro indisper
sabile smontare tutto il fitting, le attrezzature a cominciare dai cavallotti di acciaio,
ponticelli, gli attacchi delle crocette, gli attacchi delle sartie ecc. Generalmente le
rivettature sono in acciaio e con I'alluminio creano potenziale corrosivo. Inoltre la
maggiore parte dei fori sono praticati dopo I'anodizzazione e in quel punto il metal
e “nudo”. Nel caso I'albero sia privo di corrosione € comunque sempre consigliabil
prevedere allo smontaggio del fitting perché dopo nella verniciatura se non ben ma
scherato con il nastro, la vernice tendera a fare ponte con gli accessori e dopo poq
tempo si vedra un piccolo distacco anche se locale.

Inoltre le parti non smontate non potranno ricevere la nuova protezione ed essere
controllate.

Smontato I'albero dagli accessori e posto su due cavalletti &€ opportuno lavarlo con
un buon detergente come Bilge Cleaner della Boat Life e sciacquarlo bene. Non
usare solventi perche le eventuali presenze di oli o grassi vengono solo parzialme
portate via e una buon parte rimane sulla sipeerficie nei posti pit reconditi.
Carteggiare uniformemente con carta 220 - 240 per creare un buon ancoraggio e
dopo avere ben spolverato e pulito la superficierfaseguire questo ciclo di pitturazio-
ne:

1° una di Nautilus Epoxy Primer diluito al 40% con C-Epoxy Thinner;

2° due mani di Epoxy Primer non diluito;

3° una carteggiata con grana 360-400;

4° due o tre mani di smalto polyuretanico due componenti del colore desiderato.

| prodotti bicomponenti hanno la caratteristica di essere “piu noiosi” da preparare,
da applicare... ma sono piu performanti.

Nautilus Epoxy Primer, diluito col 40% di C-Epoxy Thinner e mescolato correttame
ha un bassissimo spessore (pochi micron) “bagna” molto e secca velocemente.

Il giorno seguente si pud applicare la seconda mano di Epoxy Primer, seguita, dopo

ulteriori 24 ore dalla seconda mano e poi da una leggera carteggiatura con carta
360-400 per eliminare eventuali rigature di pennello.
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Ora abbiamo una superficie perfettamente liscia ed omogenea, di spessore uniforine

e potremo il giorno seguente, questa volta se si desidera anche a spruzzo, applica
Nautilus Polyurethane Enamel. E’ uno smalto polyuretanico a due componenti luci
simo e resistentissimo alle intemperie.

Nautilus Polyurethane Enamel ha la caratteristica, di potere essere applicato di
seguito mano su mano senza carteggiare e su prodotto ancora fresco (circa 40 -6
minuti tra mano e mano).Questo ciclo comporta uno spessore totale di circa 120
-150 micron (mille micron fanno un millimetro) quindi lo spessore totale € poco piu
di un decimo di millimetro che seguira perfettamente tutti i movimenti, sollecitazion
dilatazioni.

Ma il lavoro non finisce qui. Nel rimontare gli accessori & importantissimo, che dov,
ci sono accoppiamenti di metalli differenti, cavallotto d’acciaio, rivetto di acciaio...
albero di alluminio o ai bulloni delle crocette ecc.. interporre, al momento del mon
taggio uno strato di protettivo tipo DURALAC o prodotto equivalente per impedire,
per anni e anni, la corrosione derivante da metalli con diverso potenziale.
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Le bolle sulla vetroresina

Queste due foto possono essere anche drammatiche. La prima mostra chiarament
che durante la sabbiatura I'operatore ha sfondato la nostra amatissima barca. La
seconda due belle e profonde abrasioni fatte con la moletta per levare di mezzo le
bolle dell’osmosi. Il primo caso sembra piu estremo ma in sostanza abbiamo solo i
problema di creare un appoggio sotto e riparare usando C-Systems 10 10 CFS, il
tessuto e successivamente aggiungere anche le Microfibre Minerali per fare la stug
tura strutturale prima di usare il Microfiller Powder per lisciare perfettamente. Un la
ro importante che richiede una media manualita sicuro e affidabile per sempre. Ne
secondo caso per le due “frittelle” basta una stuccatura con C-Systems 10 10 CFS
e le microfibre minerali. Il tutto sembra molto piu facile perché abbiamo un punto d
appoggio. Noi che abbiamo controllato da vicino la barca, in quel punto abbiamo
rilevato con lo strumento un alto tasso di umidita anche nella zona circostante. La
presenza di umidita rende I'intervento non definitivo.
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Perché non si deve diluire il 10 10 CFS

Nell'applicazione della resina C-Systems 10 10 CFS certe volte si & consigliati (evifare

sempre i cattivi consigli ... soprattutto a quelli che sanno tutto) di “allungare” il 10 1
CFS con qualche solvente o con alcool. E’ peggio che allungare lo Champagne co
l'acqua!

La resina cosi diluita perde caratteristiche meccaniche, diventa permeabile, una pa
del solvente restera intrappolato nello spessore del film o sotto il film e mentre tutto
sembrera perfettamente a posto ai primi caldi o al sole dell’estate potremo constatg
la “morbidezza” e il rammollimento del lavoro fatto. Al'laumentare della temperaturs
infatti, i solventi intrappolati gonfiano, aumentano di volume e la resina che non ha

pill le caratteristiche primarie perché e stata inquinata e sciupata, ha perso le proprie

caratteristiche meccaniche. Come fare allora per “impregnare” piu profondamente
il legno che vogliamo proteggere? Quando il legno ha il corretto tasso di umidi-

ta, eguale o inferiore al 12 - 15% come previsto dai vari Registri Navali riscaldare
leggermente la superficie del legno (se in inverno col phone per capelli, con moder
aria calda) perchée cosi facendo I'aria si dilata, aumenta di volume ed esce dal poro
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del legno). Poi con C-Systems 10 10 CFS (anche quello con una temperatura intofno

ai 18 - 20°C) pennellare abbondantemente la superficie e di seguito, con lo stesso
phone, questa volta ad aria fredda, passare piu volte sulla resina applicata. Questo
lavoro fluidifica ancora C-Systems 10 10 CFS senza abbreviarne il periodo di pot-li
(durata della miscela - come degustare un gelato andando in scooter a 40 all'ora!)
e il legno, che ha meno aria perché precedentemente riscaldata e dilatata, riuscira
"bere” una maggiore quantita di resina. Questo lavoro e particolamente importante
soprattutto negli angoli e anche in tutte quelle parti dove il legno presenta le fibre p
testa. E’ consigliabile dopo I'assorbimento del legno e con la resina ancora fresca ri
petere I'operazione fino a rendere la superficie perfettamente impregnata e satura
la lavorazione successiva avendo la certezza che quello che abbiamo fatto & quant
meglio e che ci dara, sempre, la massima soddisfazione e affidabilita.
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Osservate questi due tipi di compensato

dello stesso spessore. Sono tutti e due

omologati RINA e WBP ma i risultati dei

tests sono diversi.

Naturalmente il costo del primo legno

Okume, € circa, a parita di spessore,

la meta del secondo, legno Mogano,

il che vuol dire che quando si compra

per duemila euro di compensato con

I'altro tipo si spende il doppio il che &

tutto dire, c'@ una bella differenza. Il

primo tipo ha le facce esterne estrema-

mente sottili (poca barriera all’'umidita

superficiale), quelle interne di maggiore

spessore e... porose (grande capacita

di assorbimento dell’acqua). Laltro tipo,

quello nazionale, ha i fogli esterni di buon spessore (barriera piu efficace all’'umidi-
ta superficiale) quelli interni di spessore analoghi a quelli esterni, perché lo stesso
spessore € diviso quasi perfettamente insieme a quello centrale. La quantita di colla,
simile alla nostra COLLA ROSSA, crea una barriera piu efficace anche all'intem-
perie e aglistress perché impregna in maniera pit omogenea i fogli che formano il
compensato.

Quando poi si vanno a fare i conti ci si accorge che il costo dei materiali nella
costruzione, riparazione, modifica, trasformazione della nostra barca, rispetto al
costo della mano d’opera € in percentuale minima e anche il maggiore costo del
compensato come in questo caso diventa risibile perché a parita di resistenza il
compensato nazionale WBP e omologato RINA potra essere di spessore inferiore
(quindi di pari peso) ed €, senza dubbio, piu stabile dimensionalmente, piu resisten-
te e non soggetto a critiche.

Il primo tipo ha un peso specifico di 500 kg per mc I'altro di 600 kg per mc. Se
andiamo a confrontare, a parita di spessore e di classe di incollaggio, le resistenza
a flessione longitudinale e trasversale del primo ha valori di 48 e 6, il secondo 72 e
8. Esattamente il 50% in piu.

Il modulo di elasticita longitudinale e trasversale, sempre con gli stessi parametri,
per il primo 7700 e 300 Mpa il secondo, quello in Mogano 10500 e 500 Mpa.

E anche qui come media siamo intorno al 50%.

Consiglio...

La resina C-Systems 10 10 CFS bagnata (appena data). Dopo un paio di ore ap-
piccicosa (pronta gia a ricevere una ulteriore mano o anche additivata per formare
i filetti a T), e poi asciutta. Se passano 24/48 ore o per le condizioni di umidita si
forma una patina untuosa superficiale (blush amine - ammine ) prima di dare la su
cessiva mano lavare a bagnato con spugna Scotch Brite 3M dalla parte ruvida. N¢
dubbio, comunque, carteggiare sempre a bagnato prima della successiva mano.
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La resina epossidic&-Systems 10 10 CFS,
usata correttamente, riduce-elimina la
ripetizione della manutenzione e “allunga”
la navigazione.

Vogliamo risolvere i problemi delle aper-
ture del fasciame in massello, comprese
le giunture sulla ruota di prua, di poppa

e le viti e i chiodi che fissano il fasciame
sull'ossatura.

Il legno si € ritirato e i corsi del fasciame
che “baciavano” cosi bene, messi in ope-
ra dai maestri d’ascia, ora si presentano
aperti. Lumidita penetra attraverso il film
della pittura, che per quanto compatta,
presenta dei micro-pori, attraverso i quali
avviene, per variazione della temperatu-
ra, un continuo assorbimento e rilascio.
L'umidita ha imbevuto la grana del legno
sciogliendo microscopiche quantita di
zuccheri, amidi e lignina, che formano

la struttura del legno. Questo continuo

andirivieni asporta dal legno insieme a
sostanze importanti, anche una parte del
suo volume e la tavola, tende a ridursi e
mostrare il comento.

Pari discorso vale anche per le barche
calafatate all’origine, perché dopo alcuni
anni, il calafataggio va rifatto e deve esse-
re di maggiore consistenza, per riprendere
il maggiore spazio che & apparso tra le
tavole.

Quanto sopra sinteticamente spiega il
comportamento del legno, perché dob-
biamo essere convinti e sicuri del lavoro
che facciamo.

Per la carena e il resto del fasciame
(opera morta, tuga, ecc.) si procede nella
maniera seguente:

A) Bruciatura o discatura, al fine di ripor-
tare il legno nuovamente a nudo o con
pochissime tracce di vecchie pitture.

B) “Aprire” i comenti tra corso e corso di
fasciame e le teste delle tavole, comprese
anche quelle sulla ruota e sullo specchio.
C) Passare una carta vetrata 40-80 pie-
gata in due, fra i corsi del fasciame, per
pulirli bene.

D) Se necessario si ‘rinterzerd” dove le
tavole suonano fesse, con qualche vite



Calafataggio con cotonina e C-Systems 10 10 CFS

a tirare; se possibile mettere, dalla parte
interna che andra a “toccare”, qualche
goccia di C-Systems 10 10 CFS con
microfibre Naturali perché la tavola abbia
piu superficie di contatto.

E) Dare una mano generosa di
C-Systems 10 10 CFS sul comento; inse-
rire la cotonina (o canapa) nel comento e
fare un buon calafataggio, raddoppian-
do o triplicando, nei punti piu larghi, lo
spessore della cotonina e riducendola
(sfilacciarla) nei punti piu stretti. Fare in
maniera che il calafataggio resti qualche
millimetro al di sotto della superficie delle
tavole.

La cotonina € uno “spago” di cotone
disponibile in vari diametri. Noi forniamo
il 3 e 6 mm perche in caso sia necessario
un diametro maggiore, € possibile rad-
doppiarlo o triplicarlo per renderlo idoneo
all'uso. A differenza della stoppa, non
contiene nessun olio pesante o bitume.
Applicare sopra il calafataggio due o tre
passate di C-Systems 10 10 CFS avendo
cura che la cotonina “beva” e aumenti di
volume. In questa maniera va a chiudere
tutte le vie di accesso del calafataggio,
crea una giunzione tra tavola e tavo-

la molto buona e duratura nel tempo.
Ricoprirla con stucco strutturale fatto con
C-Systems 10 10 CFS additivato con
Microfibre Naturali. Il giorno dopo, car-
teggiando la superficie trattata, potremo
ammirare una perfetta continuita struttu-
rale delle tavole e una nuova integrita del
fasciame.

Al posto della cotonina si puo riprendere
il gioco tra le tavole del fasciame facendo
la rinvergatura (per questa tecnica vedi
riquadro a pag. 22).

Finito il calafataggio o la rinvergatura si
potra constatare la perfetta robustezza
strutturale che abbiamo ridato alla barca
e si procedera per il compimento del
lavoro.

F) Carteggiare e levigare perfettamente
tutta la superficie.

G) Si prepara un quantitativo di resina
C-Systems 10 10 CFS (A+B) usufruen-
do delle pompe dosatrici (renderanno il
lavoro piu celere e sicuro) e alternando
sempre le pompate in questa maniera,
una pompata di A pit una pompata di B,
ancora una pompata di A e una pompata
di B e cosi via; questo per rendere piu
omogenea la distribuzione della resina e
del rispettivo catalizzatoréN.B. nelle con-
fezioni da 1,5 kg le minipompe devono
fare due pompate di A e una pompata

di B e cosi via per mantenere il corretto
rapporto di miscelazione di C-Systems 10
10 CFS).

Si mescola bene e si versa la resina nella
vaschetta di plastica per aumentarne la
durata della miscela e per lavorare meglio
con il rullo o con il pennello.

“Bagnare” con la resina tutte le teste delle
viti e dei chiodi e stuccarle aggiungendo
Microfiller Powder o Microfibre Naturali.
Applicare la resina sulla carena e fare un
lavoro corrispondente a circa 20 minu-

ti, poi ripartire da capo avendo cura di
ripassare dove il legno ha fortemente as-
sorbito la miscela e necessita di maggiore
quantita di prodotto.

Proseguire da dove si e lasciato e proce-
dere come prima, rinforzando di volta in
volta, quando si vede che la superficie
diventa opaca. Ripetere I'operazione piu
volte per impregnare profondamente la

fibra del legno e far si che questa possa
assorbirne fino alla saturazione (sino a
quattro o cinque volte, a seconda della
qualita e dello stato del legno).

Lasciare asciugare un giorno e si po-

tra notare come tutto sia perfettamente
consolidato. Il legno, anche dove era
stressato, ha assorbito un quantitativo di
C-Systems 10 10 CFS trasportato nelle
fibre intime per la bassa viscosita, che ha
saldato in maniera eccellente, saturando
e irrobustendo tutta la struttura. Allora
andiamo avanti.

H) Carteggiare a bagnato o lavare e car-
teggiare a secco per abbassare i peli del
legno e applicare la seconda mano (A+B)
di C-Systems 10 10 CFS. La carteggiatura
sulle resine epossidiche deve essere fatta
sempre con carta ad umido o a secco
dopo avere spugnato-lavato la superficie.
I) Per lisciare e levigare bene la totalita
della superficie, applicare uno strato

di NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler con la
spatola dentata per fare uno spessore uni-
forme. Il giorno dopo, o quando appena
asciutto, carteggiare con un morale di
legno e carta grana 40 e applicare, dopo
avere pulito e spolverato bene la superifi-
ce, ancora una mano di NAUTILUS Epoxy
LIGHT Filler questa volta con la spatola
liscia che andra a colmare e uniformare
completamente lo strato precedente.

La superficie cosi preparata e levigata in
carena permettera una maggiore velocita
e nell’opera morta la possibilita di un
grande risultato estetico di finitura.

L) Applicare ancora, in carena, 20 3
mani piene di C-Systems 10 10 CFS
adittivate con A20 Microshield seguite

da 2 mani di antivegetativo e ... buona
navigazione.

Queste mani finali € consigliabile siano
additivate con A20 Microshield per un
miglioramento delle caratteristiche del
C-Systems 10 10 CFS.

M) Le fiancate e la tuga saranno protette
con almeno due mani di smalto
NAUTILUS Polyurethane Enamel.

E’ preferibile dare almeno una o due
mani di NAUTILUS Epoxy Primer (colore
bianco o blu) prima dell’antivegetativo
perché non ha solo caratteristiche aggrap-
panti sull’epossidico, ma forma un'unione

solidale con lo stesso e ha una resistenza
notevolmente maggiore dei classici ag-
grappanti. Inoltre in caso di antivegetativo
autolevigante come Nautilus S.P. non fa
vedere la trasparenza della resina.

Per le fiancate e la cabina I'applicazione
di NAUTILUS Epoxy Primer & indispensa-
bile altrimenti lo smalto fara “fatica” a
coprire i lavori fatti.

Dall’'ultima mano di C-Systems 10 10
CFS, NAUTILUS Epoxy Primer o NAUTILUS
Polyurethane Enamel (smalto bicom-
ponente disponibile in due tonalita di
bianco, blu, rosso, nero, giallo e verde)
debbono passare almeno 7 giorni prima
della messa in acqua dell'imbarcazione.

Nel periodo invernale si deve riscaldare in maniera
omogenea il C-Systems 10 10 CFS e il caldo deve
venire dal basso dove “pesca’” la pompa.



Questo fasciame ¢ intriso di nafta e olio rendendo
difficile e precario ogni “coretto” intervento. Prima
di mettere in secco la barca usare il nostro BILGE
CLEANER in sentina perche dissolva grassi e oli.



Nuovi osteriggi per una barca a vela classica.
C-Systems 1010 CFS fa buona guardia dopo avere
incollato tutte le parti.

deve essere fatta sempre con carta a umi-

do o a secco dopo avere spugnato-lavato
la superficie.

3) Nelle parti di congiunzione del com-
pensato applicare C-Systems 10 10 CFS
con addensante n° 2. Sulle teste delle viti
e della chiodagione applicare una mano
di stucco preparato con C-Systems 10 10
CFS e Microfiller Powder oppure lo stucco
gia composto (il nostro NAUTILUS Epoxy
LIGHT Filler) . Questi fori hanno assorbito
un quantitativo di resina superiore, perché
il legno e in quel punto particolarmente
deteriorato e si notera gia come la resina
abbia fatto un buon lavoro di protezione.
4) Per lisciare e levigare bene la tota-

lita della carena, applicare uno strato

di NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler con la

spatola dentata per fare uno spessore uni-

forme. Il giorno dopo, o0 quando appena
asciutto, carteggiare con un morale di
legno e carta grana 40 e applicare, dopo
avere pulito e spolverato bene la superfi-

cie, ancora una mano di NAUTILUS Epoxy

LIGHT Filler con la spatola liscia che
andra a colmare e uniformare completa-
mente lo strato precedente.

La carena cosi preparata e levigata
permettera velocita maggiore e nel caso
di imbarcazioni a motore anche un buon
risparmio di carburante.

5) Applicare ancora 2 0 3 mani piene di
C-Systems 10 10 CFS seguite da 2 mani

di Nautilus Epoxy Primer, 2 mani di antive-

getativo e ... buona navigazione.
Le due o tre mani finali di resina 10 10
CFS é consigliabile siano additivate con

A20 Microshield.

A20 Microshield & un additivo di polvere
finissima di colore nero, che si disperde
facilmente nel C-Systems 10 10 CFS
una volta miscelato. Rende la resina piu
tixotropica (densa) e piu idonea a restare
in verticale. Si ottengono, applicandola
generosamente, fino a 200 micron di
spessore per mano. Inoltre il colore nero
facilita la perfetta essiccazione del film
perché attirando calore essicca veloce-
mente cosi che la mano successiva puo
essere applicata in tempi brevissimi pur
avendo la miscela il solito pot-life (tempo
di utilizzo quando miscelata).

E’ consigliabile applicare piu mani sottili
di C-Systems 10 10 CFS (come di tutti i
prodotti vernicianti), che mani particolar-

mente spesse. La mano sottile rende la su-
perficie liscia e non necessita di carteggia-

tura, puo ricevere la successiva (bagnato
su bagnato) dopo circa 3- 4 ore con
temperature di circa 18-20 gradi ed € un
piacere lavorare. E’ importante sottolinea-
re ancora che le mani di C-Systems 10
10 CFS, possono essere date “bagnato
su bagnato”, vale a dire che non appena
la resina comincia a tirare e ad essere
appiccicosa (come un nastro adesivo),
puo ricevere la mano successiva.

Il numero delle mani € in proporzione allo
spessore del film, ma & importante che il
quantitativo applicato di C-Systems 10 10
CFS corrisponda a 600-700 gr per metro
quadrato per lavoro finito, il che significa
usare circa 6-7 kg ogni 10 metri quadrati
di superficie da trattare.

Nel caso che ad essiccazione avvenuta,
si riscontri una superficie leggermente

untuosa (€ una reazione della resina
C-Systems 10 10 CFS in presenza di
umidita relativa molto alta o abbassa-
mento di temperatura), si deve lavare con
acqua dolce la superficie 0 meglio con

una spugna tipo SCOTCH BRITE 3M dalla

parte ruvida ed asciugare bene prima
dell’applicazione successiva. Questa ope-
razione si rende indispensabile (a scanso
di equivoci) anche quando tra mano e
mano passa una nottata. La prima mano
di antivegetativo puo essere data dopo
6-8 ore direttamente dall’'ultima mano

di C-Systems 10 10 CFS, perché aderi-
sca perfettamente ma una o due mani
intermedie di Nautilus Epoxy Primer prima
dell’antivegetativo, facilitano il lavoro e il
risultato finale.

4) Protezione e pulizia

E’ opportuno che 'imbarcazione sia
messa a terra e, se non si dispone di un
capannone, necessita almeno di una
protezione con assi e teli di plastica a
capanna con una larghezza e lunghezza
di almeno un metro in piu per parte, per
proteggere dalla pioggia e da altre condi-
zioni climatiche avverse.

Tuttavia nel periodo freddo, Novembre

- meta Marzo, & opportuno che anche le
fiancate siano completamente protette.
In questo periodo € inoltre importante
che durante la lavorazione la resina sia
intiepidita (& preferibile usare il catalizza-
tore veloce) e la superficie da trattare sia
stemperata con una stufa ad aria calda.

Con C-Systems 10 10 CFS ¢ possibile incollare
legni o vetroresina a 90° usufruendo solo del
“filetto” ottenuto con la resina C-Systems con
Microfiller Powder, dando all'unione una continuita
strutturale.

Il dinghy & una gran bella barca. Questa & una
nuova costruzione. Nel nostro sito www.cecchi.it
un'ampia descrizione di intervento.

La possibilita di usufruire delle lampadal
quarzo ai raggi infrarossi risolve pie-
namente questo problema. Quando si
lavora al “chiuso” assicurarsi che ci sia un
buon ricambio di aria. E’ importantissimo
che la barca sia svuotata di tutto I'arma-
mento mobile; la sentina, la cambusa e
tutti i ripostigli devono essere perfetta-
mente puliti lavati e sgrassati con il nostro
Boat Life BILGE CLEANER e perfettamente
asciugati.

5) Preparazione esterna dello scafo
in legno

Le viti e i chiodi, essendo “cacciati” nella
profondita del legno, presentano una pic-
cola cavita nella maggior parte dei casi
ricoperta con stucco. Quando le barche
sono tirate a secco si notano piccoli aloni
di umidita in corrispondenza di viti, chiodi
e crepe lungo la giunzione delle tavo-

le. Il tempo, 'acqua di mare, gli stress
derivanti dalla navigazione e tutti i fattori
contingenti, hanno ammorbidito lo stucco
e 'umidita e arrivata nell'intimo della
struttura. Per rimuovere lo smalto sull'ope-
ra morta e I'antivegetativo sull’opera viva,
i mezzi piu indicati sono: bruciatura con
fiamma, discatura, sabbiatura.

E’ evidente che un’azione combinata di
bruciatura e carteggiatura-discatura dara
il risultato migliore. E’ anche indispensa-
bile rimuovere tutte le stuccature e aprire
i comenti delle tavole. Provare a tirare
gualche vecchia vite e se si riesce a farle
fare un piccolo movimento, vuol dire che
il “collo” & ancora integro; in caso contra-



rio, se salta, sara necessario rinterzare il
fondo con viti alternate.

Queste lavorazioni si possono vedere nei
nostri video DVD che potete richiedere a
noi o presso il Vostro Rivenditore. Il video
n° 1 ha la durata di circa 60 minuti e il-
lustra I'uso del C-Systems 10 10 CFS con
gli additivi, la preparazione delle superfici,
la costruzione di un ponte in teak, I'appli-
cazione del tessuto di vetro e nella parte
finale, I'intervento contro I'osmosi. Il video
n° 2 tratta specificatamente l'integrazione
della resina epossidica C-Systems 10 10
CFS su una imbarcazione tradizionale

a fasciame longitudinale, I'applicazione

di un nuovo fasciame esterno di rinforzo

(replaking), la ristrutturazione, verniciatura
e pitturazione completa. Durata circa 90
minuti.

Nel DVD n° 3 come pitturare la vetrore-
sina cambiandone il colore, il sandwich
della tuga... zuppo d’acqua e tanti piccoli
e grandi suggerimenti, durata oltre 90
minuti.

6) Controllo umidita

Il C-Systems 10 10 CFS quando applicato
correttamente e nel giusto spessore forma
uno strato attraverso il quale 'umidita

non passa, perché il film & impermeabile;
di conseguenza, I'azione di assorbimen-
to e rilascio dell’'umidita non avviene.
Lumidita, I'acqua, ecc. rimangono dove
sono, vale a dire in mare per I'opera viva,
e nell'aria per I'opera morta e le sovra-
strutture.

Il legno umido ha un carico di rottura net-
tamente inferiore a quello con basso tasso
di umidita. Questo a significare che un
elevato tasso di umidita nella struttura del-
la nostra barca, comporta di conseguenza
una minore resistenza alla fatica. Lumidita
eccessiva, inoltre, &€ causa di marcimenti,
di fungosi e del precoce decadimento

La rinvergatura

dinali. | “comenti” sono stati passati con una fresa perché siano omogenei e le steq
che possano essere fatte, facilmente e velocemente, alla pialla a spessore. Il comé
viene “pennellato” di C-Systems 10 10 CFS come la stecca, poi alla resina vengon
aggiunte le microfibre naturali fino ad avere consistenza

di “marmellata”, poi spalmate il tutto dentro il comento e
mettete la stecca forzandola bene. La stecca sara qualche
millimetro di piu della profondita del comento. Per le parti
curve “morbide” o quando necessario le stecche saranno
fissate con uno o due chiodi alla “traditora”... di traverso

o con dei ponticelli a cavaliere. Per le parti curve “strette”
come la ruota di prua e di poppa si procede con la cotoni-
na e C-Systems 10 10 CFS. Il tempo necessario, nel caso
di una barca di 10 mt come questo gozzo, mezza giornata
per passare i comenti con la fresa, circa 4 giornate per

fare la rinvergatura e un'altra giornata per la spianatura
definitiva. Questo lavoro vi consegnera una struttura mono-
litica eccezionale, una stabilita dimensionale perfetta e una
lavorazione da non ripetere periodicamente come avviene
nel calafataggio con la stoppa catramata. Il nostro video
DVD del fasciame longitudinale mostra chiaramente tutte le
fasi di lavorazione.

Rinvergare vuol dire mettere una stecca di legno tra i “comenti” di due tavole longifu-
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Lumidita nel legno si é diffusa passando attraverso
la corona del tappo di legno al fasciame intorno.
Anche la vite sara danneggiata.

della struttura fibrosa.

Il nostro scafo in legno, quando & nei

limiti di umidita richiesti dai vari Registri,
risultera piu leggero e resistente, elimi-
nando anche tutti i problemi che derivano
dalla presenza di umidita.

Allora dove va a finire I'antico detto che

il legno deve “respirare”, che non si puo
“tappare, chiudere” perché il legno &
un'essenza viva che si muove continuame®te
Nei decenni passati, sono stati molti quelli
che hanno plastificato la barca per risol-
vere i problemi di infiltrazione, ma dopo
poco tempo si sono trovati letteralmente
in un mare di guai. Facciamo un esempio
pratico che tutti i giorni abbiamo sotto gli
occhi: il compensato marino.

Se pensiamo a un compensato multistrato
o corazzato, ad alta resistenza (quest’ul-
timo indicatissimo per i fondi e i fianchi
degli scafi) ci accorgiamo che il numero

di strati di legno é veramente alto (11, 13,
15, ecc.) e il foglio portacolla, quello che
si trova all'interno, viene spalmato su tutte
e due le facce con colla resorcinica (simile

alla C-Systems Colla Rossa CASCOPHEN,

la nostra é a freddo, mentre per I'uso
industriale viene usato il tipo a caldo), la
quale riceve a sua volta altri due strati di
legno, uno per parte, che vengono anche
loro spalmati di colla e poi ancora due
strati di legno..... e cosi via, sino allo

spessore desiderato. Ebbene, pensate che

lo strato interno del legno (il cosiddetto
foglio portacolla, ma anche gli altri) sia in
grado o che possa respirare? Questi com-
pensati che su ristrutturazione di barche
di oltre 20 anni si presentavano ancora in
forma perfetta hanno ancora un luminoso

avvenire di altissime prestazioni.

Il RINA, il LLOYD'’S, come tutti gli altri Re-
gistri, raccomandano che nella lavorazio-
ne dei compensati, le “teste” (vale a dire
le parti perimetrali) siano “tappate” con
un massello incollato con colla marina,
per evitare assorbimenti di acqua (e quin-
di anche di respirare). Inoltre se prendete
un foglio di compensato, che nelle misure
standard misura mt. 1,50 x 2,10 circa e

lo immergete per lungo tempo in acqua,
guando é riportato in secco si notera che
le parti che hanno assorbito acqua e han-
no sofferto, sono le parti perimetrali, per
alcuni centimetri e le due facce esterne (le
prime impregnate per capillarita e le altre
per contatto), ma gli strati interni saranno
perfettamente asciutti perché la resina
resorcinica bevuta dal legno ha saturato
la superficie, e il “capillare” gia pieno, &
fisicamente impossibilitato a “bere” altro.
E allora come mai la “plastificazione”
faceva sfarinare il legno?

La resina poliestere (generalmente usata
come ultimo rimedio) ha un grado di per-
meabilita e gli shalzi di temperatura tra-
sformano I'umidita, assorbita o contenuta
nel legno prima della “plastificazione”, in
vapore (simile a una pentola a pressione,
dove poche calorie producono grandi ef-
fetti). Il vapore si diffonde aumentando di
volume ma non esce con la stessa facilita,
resta intrappolato nella struttura, cuocen-
do il legno e rendendolo stopposo e privo
di quella portanza che a noi interessa.
Inoltre al momento della plastificazione,
senz’altro, lo scafo non era asciutto come
richiesto, quindi, asciugando perché

non piu a contatto diretto con 'acqua

Il nastro biassiale applicato sulla congiunzione di
due pannelli di compensato.



... il legno si ritira, perde di volume, e la
plastica resta li sembrando che sia stata
lei a staccarsi.

E’ evidente che dobbiamo assicurarci, che
il nostro scafo, raggiunga mediamente un
tasso di umidita uniforme non superiore
al 12-15%, (meglio se 8 - 12%) perché
cosi saremo certi che la sua resistenza e
affidabilita sara maggiore e il C-Systems
10 10 CFS gli dara ancora piu forza. E’
invece indispensabile che le imbarcazioni,
indipendentemente dal loro materiale

di costruzione - ma soprattutto il legno

- siano mantenute ventilate, che 'aria
all'interno delle cabine non ristagni, siano
arieggiate e, se coperte con teloni, preve-
dere che le sovrastrutture possano pren-
dere aria a prua e a poppa, per evitare le
consequenze derivanti dal ristagno di aria
che durante la giornata, con un poco di
sole, raggiunge temperature da sauna.

| problemi del compensato.
In questo particolare & visibile lo sfogliamer
to dello strato esterno del compensato.
Questo difetto comporta un impoverimento
di tutto il “foglio”.

Bisogna intervenire togliendo la parte che s
rimuove facilmente in quel punto, satura-
re e stuccare con C-Systems 10 10 CFS
e cercare, anche altri punti che possono
pregiudicare nel tempo il nostro lavoro di
riparazione.

Dove riusciamo a inserire il C-Systems 10
10 CFS avremo la certezza di durata e
affidabilita nel tempo.

Lumidita danneggia il legno

Il legno € un materiale naturale, formato da una made di cellule filiformi, con pareti
sottili, che hanno la funzione di trasportare lanfia durante la crescita e il ciclo vitale. La
miriade di canali che una volta trasportavano lanlia ora formano un moderno “fascio di
tubi” che hanno una resistenza alla compressioner@mente eccezionale.

Il legno nella stagionatura perde umidita (il pesoyvero la linfa che riempie i “tubi”)

fino ad arrivare ai requisiti richiesti dai registravali (LLOYD'S, RINA, BUREAU VERITA
ecc.) che stabiliscono il contenuto in una perceaie eguale o inferiore al 12 - 15%.
Quando arriva a questi valori si ha maggiore resgsiza alla fatica e stabilita dimensionale
(non si muove, non si spacca, non gonfia). Se igleo aumenta di volume ha assorbito
nuovamente umidita, se il legno diminuisce di volwna perso umidita. Se i movimenti
sono quelli del legno con cui abbiamo costruito Ibarca, questi posono portare a delle
spaccature, con perdita di reistenza a durata.

Come riferimento un legno, asciutto (12%), che haa resistenza di X kg, con umidita
intorno al 45% perde oltre il 50% delle sue caratistiche meccaniche. Per mantenere il
legno nelle condizioni ottimali di stagionatura énportante (indispensabile) fare un ciclo
di protezione. La migliore protezione prima dellfefto “cosmetico” dei vari prodotti verni-
cianti, e I'applicazione della resina epossidica ome C-Systems 10 10 CFS. Usata come
colla al posto delle viti e dei chiodi, (quindi legno non sara forato e con i buchi non si
faranno vie d'infiltrazione), come mano di fondo eome protezione al posto di materiali
del passato come minio e biacca. Il legno, come tut materiali ha degli inconvenienti
(umidita, marciume, fungosi, parassiti...) ma oggi protegge e si ripara con trattamenti
semplici, sicuri e affidabili usando il C-System8 10 CFS. Qualcuno puo obiettare che
le barche fatte tanto tempo fa hanno usato propriguei materiali... certamente ma anche)
il sottoscritto che € nato tanto tempo fa é statofasciato come si usava all'ora, come
una mummia (evito di dire come un salame, anche seolti lo pensano). Oggi, si nasce
ancora come una volta ma non si usa piu quella tema desueta e superata di fasciare
neonati. Chi ha orecchi per intendere... intenda!

o

Sverniciatori

Quando dalla carena di vetroresina I'antivegetativo deve essere tolto, GLASS FIBRE
PAINT REMOVER, ¢ quello che ci vuole. GLASS FIBRE PAINT REMOVER, ¢ lo sverni-
ciatore specifico per vetroresina, che, con la sua speciale formulazione, rimuove gli
strati di antivegetativo senza intaccare il gel-coat . E’ importante applicarlo gene-
rosamente e in maniera omogenea. Quando la pittura comincia a “muoversi”, con

una spatola ben liscia e con leggera pressione, potrete rimuovere completamente
I'antivegetativo, “rivedere” il gel-coat e spugnarlo subito con acqua dolce per rimuo-
vere tutte le impurita. Nella vetroresina, come nei legni a vista, eccessive pressioni del
raschietto, possono graffiare le parti che devono restare intatte. La pressione uniforme
sulla spatola sollevera completamente tutto il film della vernice. Lausilio di una pa-
glietta metallica (come I'eccezionale Life Scrub All) € di grande aiuto, perché consente
di uniformare tutta la superficie, si rinnova continuamente sciacquandola in acqua 2
gratta bene anche l'asse, I'elica, le prese a mare, gli scarichi ecc.. La rimozione dello
sverniciatore puo essere effettuata anche con la idropulitrice a pressione. GLASS IFIBRE
PAINT REMOVER rendera la carena levigata, come nuova, priva di tutte le irregole-
rita dell’antivegetativo che limitano la velocita e la resa dell'imbarcazione. Un buon
sistema, piu rapido ed economico per rimuovere le croste dell'antivegetativo, consiste
nel “lavare” la carena con la idrosabbiatrice, trovando la giusta forza e incidenza
dell’'ugello durante la lavorazione. La superficie che lascia € come il guscio di un uovo
perfettamente idonea a ricevere il nuovo ciclo protettivo, un paio di mani C-Systems
10 10 CFS seguite da Nautilus Epoxy Primer e I'antivegetativa autolevigante Nauti us
S.P La spesa finale & molto simile all'intervento con lo sverniciatore ma si ottiene un
risultato migliore. 1l successivo uso dell’antivegetativa Nautilus S.P. autolevigante non
formera piu quelle croste che abbiamo dovuto togliere.

Quando il lavoro € su altri materiali, NITROMORS ORIGI-

NAL (formula fluida) e NITROMORS WATER WASHABLE

(formula densa, adatto per lavori anche in verticale,

lavabile con acqua ad alta pressione per asportare tutta la

vernice rimossa) sono la giusta risposta. Gli sverniciatori

NITROMORS, sono usati dal LIFE BOAT INSTITUTION,

dal BRITISH MUSEUM, ecc., e sono omologati B.S.S.

Nelle applicazioni e nell’'uso degli sverniciatori come dei

prodotti a solvente (pitture, antivegetative, primer, ecc.)

assicurarsi di una buona ventilazione, indossare vestiario

adeguato, usare maschere, guanti e quanto richiesto.

La storia di Mignon

Mignon € un 7 metri S.I. Si dovrebbe dire € una 7 metri Stazza Internazionale se & vero
com'e vero che le barche sono di genere femminile, indispensabili per noi ma belle e
anche un poco capricciose.

La sua storia & lunga con un lieto fine. Dopo tante peregrinazioni, anni fa fu riscoperta
per una foto apparsa in una rivista nautica.

Da li, due coraggiosi, Luigi e Elio I'hanno riportata agli antichi splendori. In occasio-
ne di un'uscita di Mignon la seguivamo col motoscafo con macchine fotografiche e
cineprese.

Mignon spense il motore, alzo le vele color panna, barra a sinistra, la prua cerca il
vento, le vele si gonfiano, si inclina leggermente... e da bordo del motoscafo, una
telecamera oltre le immagini registra anche una esclamazione: “... sembra Butterfly”...
La storia di Mignon é visibile completamente nel sitovw.cecchi.it .



Legno di latifoglia Legno di conifera

Quanta acqua contiene il legno?

Le carene delle imbarcazioni in legno, vela o motore, sono soggette ad assorbimgn-

to di acqua. Laumento del tasso di umidita in carena oltre i limiti massimi previsti

dai Registri Navali (12 - 15%) comporta sommariamente i seguenti problemi: ming-
re resistenza alla fatica, difficolta di ancoraggio delle pitture e ridotta aderenza delle

pitture applicate, possibilita di marcimento e di attacco da microorganismi ecc. ecg.
Il quantitativo in peso di acqua assorbita non € rilevante ai fini della minore velocith
dell'imbarcazione e allora come mai diciamo che quando una carena € “zuppa di
acqua”’ € molto piu lenta? Oltretutto questa considerazione é avvalorata dal fatto
che appena fatta carena, la barca a motore ha qualche miglio in piu di velocita e
quella a vela risulta piu scattante. Indipendentemente dalla qualita dell’antivegativ|
il primo piccolo quantitativo di acqua assorbito dal legno gonfia leggermente la
superficie rendendola non piu liscia come appena messa in acqua ma leggerment
“gommosa e deformata” cosi che i moti laminari dell’acqua da “ordinati” divengo-
no “turbolenti” scomponendosi e creando micro vortici che tolgono qualcosa, in te
mini di velocita, alla nostra barca. Se vogliamo considerare il quantitativo di acqua
contenuta in una carena di legno massello, poniamo con opera viva di circa 40 mq
(una barca a vela o motore sui 10 -11 mt) con spessore del fondo di 18 mm, dob-

o
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biamo prima calcolare il volume di legno usato che corrisponde a mq 40 x spessofe

0,18 mm = 0,72 metri cubi. Con i parametri previsti dai Registri, i litri di acqua

massima fisiologici sono, nel volume di legno della nostra barca da 79,2 sino a
85 che possono essere considerati tranquillamente kg. con una approssimazione d
0,0... Quando invece la nostra carena denunziera umidita relativa in carena ben o
tre il 15% massimo consentito e sara del 100% (oltre 6 volte di piu) il quantitativo ¢li
acqua nella nostra carena, non sara complessivamente piu di 144 litri o kg quindi
con una differenza che varia da 64,8 a 59 It o kg. E’ pensabile allora che la nostral
barca, solo per 'aumento di questo peso perda in prestazioni di velocita?
Un esempio di paragone, con i dovuti limiti, puo essere quello di percorrere in aut
una strada a velocita sostenuta e il fondo stradale sia nella prima parte liscio comé
si conviene e nella seconda ipotesi sia a pave. Seppure perfettamente allineato e
ben montato non ci permettera mai di esprimere tutta la velocita, anche quando il
motore eroga il massimo di potenza. Il legno con quella umidita maggiore assorbita

“gonfia” subito la superficie esterna e perde, seppure in pochi micron, quella lineafi-

ta superficiale di quando ha toccato I'acqua.

Gli strumenti per lavorare meglio

| nostri strumenti sono:

SKINDER misuratore di umidita e ...
QUARTZ HEATERIampade per asciugare
AIRDRYERdeumidificatore.

Per iniziare meglio e pit tecnicamente un
lavoro, sia su barca in legno che vetrore-
sina & bene munirsi dello SKINDER.
SKINDER & uno strumento completo,
non solo per la misurazione dell’'umi-
dita interna di legno e vetroresina, ma
anche per la temperatura superficiale
delle superfici che dobbiamo pitturare, la
temperatura dell’aria e 'Umidita Relativa
dell'aria (U.R.).E’stato premiato al METS
di Amsterdam 2003 con una “SPECIAL
MENTION” per compattezza, affidabilita,
completezza e costo competitivo.

Idoneo per legno e vetroresina funziona
sul principio di conducibilta per la ricerca
dell'umidita nel legno o nel laminato di
vetroresina.

Un grandissimo vantaggio dello SKIN-
DER digitale & che i valori di rilevazione
vengono espressi in numeri. Insieme al
valore di lettura viene indicato, in basso
sulla destra e in carattere piu piccolo, la
corrispondente indicazione della percen-
tuale di umidita contenuta nel supporto.
Indicativamente la percentuale massima
di umidita contenuta nello stratificato di
vetroresina secondo la nostra esperienza
non deve superare lo 0,8% (contro I'1%
accettato normalmente dai maggiori Re-
gistri) che corrisponde al valore di umidita
relativa 30%. Questa nostra richiesta di
essere maggiormente “severi” nei valori

di lettura, deve essere interpretata perché
guando siamo a fare un lavoro cosi im-
portante come I'asciugatura della carena
della nostra barca in vetroresina sarebbe
sciocco non cercare le corrette condizioni
di intervento.

SKINDER digitale ha le seguenti funzioni
codificate “dedicate” per il rilevamento
della umidita della barca:

WOOD Salt Water (scala legno in
acqua salata) e indicata per imbarcazioni
in legno che stanno in mare.

WOOD Fresh Water (scala legno in ac-
qua dolce) & indicata per le imbarcazioni
in legno che stanno in acqua dolce come
laghi e fiumi. In questa scala si misure-
ranno anche le fiancate e lo specchio,
oltre 30 cm. dalla linea di galleggiamento
e le sovrastrutture.

High Sensibility (scala alta sensibilita)
serve a indagare “profondamente” anche
oltre 15 mm. Si cercano le infiltrazioni

L'uso dello strumento SKINDER & semplice, basta
appoggiarlo sulla superficie da misurare (in questo
caso la carena di una imbarcazione in vetroresina)
e leggere sul display il valore della misurazione.



dalle coperte e tutto questo in maniera
non distruttiva.

FIBER GRP(Glass Reinforced Plastic

— fibra di vetro rinforzata). Per le costru-
zioni in vetroresina sia in acqua dolce che
salata.

FIBER GRP HSGlass Reinforced Plastic
— High Sensibility - Alta Sensibilita)
Amplifica il segnale e serve anche per
cercare possibili infiltrazioni in profondita
e ristagni di acqua nelle delaminazioni

e nel sandwich. E la pit sensibile, arriva
oltre 15 mm.

La misurazione con la sonda “LASER” - optional
dello SKINDER- per misurare a distanza la
temperatura superficiale di una carena e del
materiale da applicare.

Nella riparazione dei danni dell'osmosi &
indispensabile che il valore letto in scala
GRP HS non vada oltre la percentuale di
umidita relativa 30% che corrisponde ad
una percentuale di acqua dello 0,8%.
Skinder con la sonda Laser (accessorio
optional) rileva anche temperatura delle
superfici fino a una distanza di circa 6
metri. Quando si vernicia e si applicano
resine, smalti e stucchi bastera puntare la
sonda Laser sui contenitori per conoscer-
ne le temperature e se le inerzie termiche
sono finite.

Questi dati assicurano a chi fa i lavori

o allArmatore i parametri del corretto
intervento.

SKINDER ¢ dotato di utasto HOLD
(attesa) per la misurazione in luoghi poco
illuminati, inaccessibili, angusti e raggiun-
gibili solo a braccio.

SKINDER €& molto compatto, misura 15,7
per 8,5 cm, sta in tasca e pesa solo 288 gr.
SKINDER é di grandissima utilita per
imbarcazioni oggetto di compravendita

(maggiore certezza di quanto stiamo
comprando e piu tranquillita quando
stiamo vendendo) o per imbarcazioni che
sono in preventivo per ricevere lavori di
manutenzione (piccoli o grandi) perche
evidenziano dove bisogna operare con
maggior energia.

Lumidita assorbita dalle superfici, com-
porta 'aumento del peso, riduce propor-
zionalmente la resistenza alla fatica del
materiale, sia di legno che di vetroresina.
E importante eliminare 'umidita e lavora-
re con materiali idonei, affinché formino
una struttura piu forte, piu resistente e
impediscano successivamente un nuovo
riassorbimento di umidita.

Il tasso di umidita per il legno richiesto dai
Registri Navali & 12 - 15%.

Se dopo la deumidificazione applichiamo
un ciclo con C-Systems 10 10 CFS, sara
piu facile mantenere questi valori. E sare-
mo certi che nel futuro e con le condizioni
pit impegnative la nostra barca dara il
massimo della sua affidabilita. Ecco per-
ché molti dei cosiddetti cicli di lavorazione
tradizionali, vanno considerati perlomeno
inadeguati. Avere la barca che ha assor-
bito acqua, vuol dire meno resistenza.

Le lampade al quarzo a raggi infra-

rossi hanno la caratteristica particolare di
riscaldare gli oggetti (e le persone) e non
I'aria. Il loro effetto riscaldante si concen-
tra nel loro raggio di azione senza cedere
potenza all’aria circostante. Hanno la
struttura per stare sul pavimento con varie
angolazioni e indirizzare piu facilmente

il loro fascio di luce, integro nella sua
efficienza, sulla carena: la parte che ci
interessa asciugare...

mento dell’equipaggiamento e anche del-
l'imbarcazione, perche elimina condense,

muffe e umidita che appesantirebbero o

intaccherebbero la resistenza dei rivesti-

menti protettivi.

Dimmer, variatore di potenza, 2000 watt, per
regolare la lampada al quarzo.

Il deumidificatoreAIRDRYERe costruito
con materiali di qualita marina (carrozze-
ria portante in lamiera zincata verniciata,
condutture, raccordi e condensatore in
acciaio inox e rame). E silenzioso e pud
lavorare per mesi senza nessun problema.
Il deumidificatore AIRDRYER si trova a
bordo anche di imbarcazioni in esercizio
per asciugare le vele e i locali. Questo

vuol dire migliori condizioni di manteni- carena.

Il deumidificatore AIRDRYER in funzione sotto una

Osservazioni e considerazioni su... C-Systems 10 10 CFS

Quando si mescolano i prodotti a due componenti e in special modo la resina
epossidica rispettare sempre i rapporti di miscelazione giusti, a peso o a volume,
come riportato dalle etichette. Mettere piu 0 meno catalizzatore vuol dire sciupare
la miscela e compromettere il lavoro. Mettere del solvente nel C-Systems 10 10 C
compromette la qualita della resina e del risultato finale. Se avete qualche dubbio
rivolgetevi al Vostro Rivenditore o presso i nostri uffici prima di iniziare i lavori.

Quando C-Systems 10 10 CFS viene usata per incollare, applicare prima una mar
su ambo le parti per impregnare le superfici. Dopo circa 10 minuti aggiungere al
C-Systems 10 10 CFS l'addensante n° 2 o le Microfibre Naturali, applicare su di
una parte e mettere in posizione con una leggera pressione affinché le parti non si
muovano.

Utilizzare i recipienti del nostro kit. Sono in plastica di alta qualita e riutilizzabili, se
li trattate bene, per moltissime volte. Non usate bottiglie tagliate di acqua minerale
barattoli del caffé, bicchieri del gelato, altri contenitori dubbi ecc. ecc. Vi daranno
problemi.

Quando passa una notte, tra mano e mano € indispensabile,
a scanso di equivoci, spugnare la superficie con acqua per
rimuovere I'untuosita, la condensa (blush amine) che puo
formare la resina con gli sbalzi di temperatura o I'umidita.
Meglio se si passa una spugna tipo SCOTCH BRITE della
3M dalla parte ruvida. Se passano piu di 24 ore carteggiare
uniformemente con carta grana 100, sempre dopo avere
spugnato la superficie oppure, meglio, carteggiare a bagnato.

La resina C-Systems 10 10 CFS e applicabile faciimente a
pennello e rullo. Il rullo risulta essere, nella generalita dei
lavori piu indicato e piu rapido per superfici grandi.

S



Attenzione: nella confezione da 1,5 kg le
minipompe (per la loro piccola portata),
per mantenere il corretto rapporto di
miscelazione 2:1, devono essere fatte 2
pompate di A e 1 pompata di B, mentre
nelle confezioni da 30 kg e 4,5 kg le
pompe hanno una diversa capacita volu-
metrica e si fa una pompata di A + una
pompata di B e cosi via.

C-Systems 10 10 CFS, dispone di due
catalizzatori... (Standard e Fast-Veloce,

Mescolare sempre il C-Systems 10 10 CFS (A+B)
in un barattolo del nostro kit e poi versarlo nella
vaschetta per allungarne il pot-life.

che possono essere mescolati anche

tra loro per ottenerne uno intermedio),

che consentono di adeguare i tempi di
lavorazione alle condizioni climatiche

(per esempio, nel periodo invernale, &
consigliabile il tipo fast per evitare che
'umidita e la bassa temperatura della
notte, possano ritardare la catalizzazione).
Oltre ai catalizzatori Standard e Fast e
disponibile anche il catalizzatore U.V. LEN-
TO con resistenza ai raggi ultravioletti con
stesso rapporto di miscelazione, sempre
“tagliabile” con i due precedenti.

E’ il pit indicato per le parti che poi
saranno verniciate a trasparente e nel
periodo estivo con temperature alte; per il
tipo LENTO & necessaria una temperatura
di lavorazione non inferiore a 15°-18°C.

C-Systems 10 10 (classic)

Sistema epossidico in rapporto 1:1 in
volume, con lungo periodo di durata

della miscela e consistenza della misce-
lazione leggermente mielosa. Partico-
larmente idoneo a lavorare su superfici
non asciutte, indicatissimo per carene in
legno di barche in esercizio continuo (che
hanno poco tempo per stare a secco),
guale sottofondo per la sua alta aderen-
za su superfici precarie e ciclo protettivo
risolutivo che rinsalda il legno. C-Systems
10 10, e ideale per colate nei timoni cavi
(e in parti scatolate o inaccessibili), con
I'aggiunta di microsfere, perché colma gli
spazi e impedisce il ristagno dell’acqua,
assicurando un perfetto mantenimento nel
tempo, di rinforzi metallici, perni e viti.

C-Systems 10 2

Sistema epossidico con rapporto di cata-
lizzazione 5:1 in peso. Ha caratteristiche
tecniche analoghe al C-Systems 10 10
CFS, ma un tempo di utilizzo della miscela
e di quantita di preparazione, piu ridotta.
Come il C-Systems 10 10 CFS, pud mon-
tare, sulle confezioni da 6 kg, le pompe
volumetriche, che distribuiscono unitaria-
mente i corretti quantitativi di resina e cata-
lizzatore per rendere piu veloce e sicura
miscelazione e lavorazione. E indicatissimo
nei lavori di stratificazione, perché la rapi-
da reattivita consente di mettere piu strati
di tessuto in continuo.

C-Systems Epoxy Tixo (con catalizzatore
multipourpose) omologato RINA

Sistema epossidico con rapporto di
catalizzazione 1:1 in peso. Di consistenza
tixotropica (denso come grasso), lunga
durata della miscela, perfetto bilanciamen-
to dei materiali di carica, eccezionalmente
riempiente per le parti non collimanti, &
insuperabile (semplicita di lavorazione,
miscelazione, applicazione) per incollaggi
di coperte di grandi dimensioni (legno-
legno, vetroresina-legno, assemblamento
vetroresina-vetroresina e lavorazioni analo-
ghe). Idoneo anche per incollaggi di legno
con materiali metallici, quando questi sono
correttamente dimensionati. Il suo speciale
catalizzatore multipourpose consente,
usandolo con diversa modalita di rap-
porto, di adeguarsi a particolari esigenze

di lavorazione, come maggiore pot-life
(durata della miscela) e innalzamento della
transizione vetrosa. Le indicazioni dei diver-
si rapporti di miscelazione sono disponibili
a richiesta presso i nostri uffici.

C-Systems 10 10 CFS con Microfiller Powder,
o microfibre minerali o naturali, oppure con
Addensante n° 2 crea filetti laterali idonei per
incollare e congiungere legno legno, legno
vetroresina e vetroresina vetroresina.




Lutilizzo del C-Systems 10 10 CFS per una nuova
imbarcazione in legno.

C-Systems 10 10 Super Fast

Sistema epossidico ultraveloce (10 minuti
di presa) con rapporto 1:1 in peso (confe-
zioni per complessivi gr. 400). Eccezionale
per incollare velocemente e sicuramente,
tutte le cose di bordo, per intervenire in
maniera sicura e professionale su cornici,
tappezzeria, plastica, vetroresina, legno,
cuoio, gomma, ecc. ecc. Estremamente af-
fidabile, sicuro ed efficiente € indispensabi-
le per ogni lavoro di rifinitura dove riduce i
tempi di lavorazione e di messa in opera.

C-System Epoxy Mix 110

Sistema epossidico bicomponente veloce
in cartuccia con rapporto 1:1 in volume
(confezione di complessivi 400 cc) di
consistenza leggermente tixotropica, con
catalizzazione veloce (5 minuti), tempo

di presa di circa 20 minuti per le succes-
sive lavorazione. L'applicazione e fatta
con pistola manuale o pneumatica e
I'unione avviene con terminale elicoidale
che garantisce la perfetta miscelazione,
rapidita di impiego e ottima resa di mano
d’opera. Idoneo per compositi, legno,
vetroresina, metallo e molti altri materiali.
Resistenza a taglio per trazione (ASTM D
1002) su acciaio, dopo 24 ore a 25°C
oltre 60 kg/cm2, dopo cottura 2 ore a
50°C, oltre 110 kg/cm2.

C-Systems Epoxy Mix 120

Sistema epossidico bicomponente in car-
tuccia con rapporto 1:1 in volume (confe-
zione per complessivi 400 cc) di consi-
stenza tixotropica con ampio tempo di
applicazione (25 minuti) ed essiccazione
per la lavorazione di 6 ore. Lapplicazione

e fatta con pistola manuale o pneumatica
e I'unione avviene con terminale elicoida-
le che garantisce la perfetta miscelazione,
rapidita di impiego e ottima resa di mano
d’opera. Idoneo per compositi, legno,
vetroresina, metallo e materiali vari.
Resistenza a taglio per trazione (ASTM D
1002) su acciaio, dopo 24 ore a 25°C
oltre 150 kg/cm2, dopo cottura 6 ore a
60°C, oltre 200 kg/cm2.

C-Systems Epoxy Mix 130

Sistema epossidico bicomponente in
cartuccia con rapporto 2:1 in volume
(confezione per complessivi 400 cc) con
ampio tempo di applicazione (15 minuti)
ed essiccazione per la lavorazione di 4
ore. Consistenza tixotropica, & idoneo per
compositi in carbonio e possiede grandi
caratteristiche di resistenza. L'applicazione
e fatta con pistola manuale o pneumatica
e l'unione avviene con terminale elicoida-
le che garantisce la perfetta miscelazione,
rapidita di impiego e ottima resa di mano
d’opera. Idoneo per compositi, legno,
vetroresina, metallo e materiali vari.
Resistenza a taglio per trazione (ASTM D
1002) su alluminio, dopo 24 ore a 25°C
oltre 200 kg/cm2, dopo cottura 2 ore a

80 °C, oltre 300 kg/cma2.

C-Systems 10 3 - omologato RINA.
Sistema epossidico con rapporto di
catalizzazione 10:3 in peso dedicato alla
costruzione sottovuoto per la realizzazione
di prototipi e manufatti da competizione

Con C-Systems 10 10 CFS addittivato con
Microfiller Powder o Addensante n° 2 si possono
creare dei filetti di raccordo per incollare tra loro
superfici di legno (in questo caso compensato)
comunque inclinate.

Tre compensati da 15 mm, incollati a “T" e i filetti
di raccordo fatti con C-Systems 10 10 CFS e
Microfiller Powder. “Se questi materiali li avesse
avuti mio padre” ha detto un amico “le barche
sarebbero state eterne.” Noi vogliamo portare
queste tecniche comprovate e sicure sulle barche
in riparazione.

dove robustezza e leggerezza sono
determinanti e per tutte le lavorazio-

ni dove sono richiesti tempi di pot life
(durata della miscela) lunghi e altissime
prestazioni meccaniche.

Ha tempi di lavorazione della miscela
(pot-life) sino a 6 ore (con temperature
ambientali di circa 20°C) e sovrapplica-
zioni fresco su fresco sino a 24 ore. La
prima essiccazione avviene in circa 48
ore e dopo necessita di post-cottura con
almeno 60°C per ottenere la perfetta reti-
colazione del sistema. Per arrivare a que-
sto valore & necessario porre il manufatto
in forno e alzare la temperatura di 10°C
per ogni ora fino a raggiungere quella
desiderata e lasciarlo per almeno 2 ore
alla massima. Poi, raffreddare lentamente
riportando a temperatura ambiente.

Per costruzioni particolarmente complesse
e pesanti o di massa, si possono variare

i tempi di riscaldamento allungandoli se-
condo necessita, perché la temperatura di
“post cottura” giunga perfettamente nel-
I'intimo e si distribuisca omogeneamente
senza dare luogo a differenze termiche di
superficie .

La specifica destinazione dell'impiego
della resina C-Systems 10 3, la scelta

dei catalizzatori e la completezza delle
informazioni sono disponibili, su richiesta,
presso i nostri uffici.

C-Systems Steel Blue - omologato RINA.
Sistema epossidico bicomponente caricato
con inerti abrasivi, tenace e resistente

agli shock termici. Colabile e riempiente

€ idoneo per basamenti, allineamenti,
inghisaggio, interstizi, ecc. Lelevata stabi-
lita dimensionale ed il ritiro praticamente
nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno si che
guesta resina possa essere colata su me-
tallo, legno, vetroresina senza provocarne
il distacco dovuto alle differenti dilatazioni
anche dove esiste la necessita di resi-
stenza termica. C-Systems Steel Blue &
particolarmente resistente al contatto con
olii minerali, solventi e prodotti chimici in
genere. Grazie alla particolare durezza
superficiale si comporta in modo ottimale
anche se sottoposto ad azione meccanica
abrasiva. Naturalmente C-Systems Steel
Blue é free-solvent.

La parte “B” con colore di contrasto per-
mette di vedere la perfetta dispersione e
omogeneizzazione. Rapporto di miscela-
zione 5% a peso: 100 gr di A + 5 gr di B.
Si ottiene resistenza alla compressiode
oltre 1.300 kg/cm2 (norma ASTM D638)
con catalizzazione a temperatura am-
biente e supera la norma di resistenza al
fuoco ASTM D 635.

Applicazione a rullo del C-Systems 10 10 CFS sulla
carena di un motoryacht in legno.

C-Systems CORE-BOND

Sistema epossidico, colabile, per la ristrut-
turazione della parte interna delle coperte
in vetroresina, per riempire e ristrutturare

i timoni, per riempire e strutturare gli ome-
ga e i longaroni espansi nelle costruzioni
in vetroresina e per tutti i lavori dove sia
necessario dare nuova struttura alle parti
costruite in sandwich che mostrano segni
di stanchezza o distaccamento.
C-Systems CORE-BOND ha un peso spe-
cifico inferiore a 1 quando miscelato.

Il rapporto di miscelazione, in peso & 100
+ 25. Il tempo di utilizzo, quando misce-



C-Systems Core Bond viene qui utilizzato per la
riparazione del pannello sandwich sulla coperta di
un'imbarcazione in vetroresina.

Test di trazione per omologazione RINA su |
provino incollato con C-Systems 10 10 CFS

Un record sull’Oceano Pacifico con C-Systems 10 10 CFS

Lo scorso anno (2005) siamo stati interessati perprogetto di catamarano inferiore a 20
piedi (mt 5,96) per fare, in solitario, senza scabassistenza... Yokohama — San Francisco,
circa 4500 miglia in ortodromica. Scopo: stabilird record.

Caratteristiche richieste: robusto, resistente,degp, affidabile e facile da costruire.
Risposta: compensato, incollato e protetto con Csgms 10 10 CFS.

Seguendo il buon senso e principi essenziali, ibgetto e stato compiuto.

Il giorno 6 giugno 2006 il catamarano One World conal timone Alessandro di Benedetto
(Wwww.alessandrodibenedetto.net) ha iniziato il stiaggio conclusosi 62 giorni dopo (8 ago-
sto 2006) a San Francisco e stabilendo il primatdimpresa € stata omologata dal WSSRC
(World Sailing Speed Record Council).




C-Systems Steel Blue a flangia e supporto

Sulla poppa di questo Motor Yacht C-Systems Steel Blue e stato “colato in una forrna
tonda” sigillato con plastilina per avere la perfetta inclinazione richiesta del supporto
per il gruppo propulsore con eliche di superficie ARNESON. In questo caso la potenza
installata per ogni motore € di 2.000 CV (circa 1.470 KW).

C-Systems Steel Blue & indicatissimo anche per i supporti motore, per allineamento
cavalletti porta asse e ovunque sia necessario allineare una superficie con resisterza
specifica alla compressione di oltre 1300 kg/ct Ulteriori informazioni presso i nostr
uffici. C-Systems Steel Blue € omologato RINA conforme ASTM D638 e ASTM D€35.

La funzione dello smalto e della vernice

Lo smalto o la vernice sono state la protezione del legno per tantissimo tempo e
ancora oggi lo sono, ma con un compito assai piu leggero. Il legno, un materiale
naturale, leggero, resistente, senza memoria (non si stressa per gli sforzi cui e solto-
posto) soffre per 'umidita, i parassiti e il marciume. Il legno & una sostanza fibrose
che ha capillarita e allora quando applichiamo lo smalto o la vernice la prima
funzione che questi prodotti hanno é quella di saturare le fibre del legno, chiuden-
done la capillarita per impedire all'umidita di avere accesso all'interno. | prodotti
vernicianti erano chiamati a svolgere una funzione estremamente difficoltosa. Veniva
chiesto loro di avere un magnifico aspetto, ma anche di preservare il supporto in
tutta la propria integrita. Se € concesso fare un paragone il ferro smaltato aveva il
problema della ruggine e per quanto minio si applicasse la manutenzione doveva
essere precisa e puntuale. Lavvento della zincatura a caldo ha risolto radicalmente il
problema mentre per il legno si dovra aspettare ancora a lungo fino all’avvento delle
resine epossidiche e la successiva formulazione per gli scopi precisi di manutenzione
e protezione del legno. Quando si costruisce in legno con 'uso esteso del C-Systems
10 10 CFS e si usa anche come mano di fondo, la funzione dello smalto viene esal-
tata al massimo nella sua valenza perché non gli viene piu chiesto di inibire I'ingres-
so dell’'umidita nelle “teste” del legno o nelle giunture degli incollaggi ma solo quel o
di resistere agli agenti esterni come sole, acqua e smog. Inoltre la manutenzione che
una volta aveva un’'incidenza piu conveniente

0ggi assume, giorno dopo giorno, maggio-

re rilevanza e richiede grande disponibilita

finanziaria.

E’ per questo motivo che una buona prepara-

zione e protezione con C-Systems 10 10 CFS

seguita da verniciatura trasparente o appli-

cazione di stuccatura epossidica e smalto,

consentira di contenere non solo le spese ma

anche di avere sempre I'imbarcazione in per-

fetto ordine e una protezione adeguata anche

del capitale che essa rappresenta.

Alle resine epossidiche C-Systems, si
possono aggiungere (mescolare-miscela-
re) “polveri” (additivi), che danno luogo

a prodotti con caratteristiche diverse da
quelle della normale miscelazione della
resina A con il catalizzatore B. Con gli
additivi si risponde meglio alle esigenze e
ai lavori necessari alla nostra barca. Gli
stessi addittivi, miscelati tra loro “a secco”
danno luogo ad una “nuova” polvere con
caratteristiche intermedie.

MICROFIBRE NATURALI (addensante
n°1l), € una polvere filamentosa finissima,
con basso peso specifico, di colore bian-
co, che aggiunta in piccola proporzione
(10-12% in volume) al C-Systems 10 10
CFS composta (A+B), ne aumentano
leggermente la densita e rendono piu
riempienti le parti di incollaggio come le
serrette, gli incastri, ecc., e mantenen-
do un quantitativo di resina maggiore,

la cede al legno, che ha possibilita di
assorbirla e formare una giunzione piu
omogenea e resistente. Una maggiore
guantita rende la resina spatolabile anche
a stare in verticale.

Microfibre Naturali, sono usate anche
come addensante per il C-Systems 10 10
Classic quando si desidera che questa
resina venga usata come stucco. Quando
si vuole anche “alleggerire” si aggiun-
gono al C-Systems 10 10 Classic prima
le Microsfere Bianche (in volume del
50-70%) e poi progressivamente Microfi-
bre Naturali in piccola quantita e in varie
volte per ottenere la densita desiderata.

Limpasto cosi ottenuto pud essere usato
per fare raccordi e filetti tra superfici ad
angolo (con un pezzeto di compensato
si realizza una spatola con I'estremita
arrotondata con raggio del filetto), per
riempire fori di viti, che hanno slabbrato il
legno, piccole sfogliature di compensato
(si applichera un quantitativo maggiore
per poi pareggiarlo con la carteggiatura),
colpiture e angoli mancanti al legno.

E’ consigliabile applicare la miscelazione
cosi fatta, sopra una precedente mano di
resina pura (A+B) data almeno da 10-20
minuti.

Nel caso che dall'applicazione siano
passate piu di 24-48 ore, € necessario
carteggiare finemente a umido la parte,
prima di fare I'intervento definitivo.

Per le riparazioni “a vista” le Microfibre
Naturali possono essere mescolate a “sec-
co”, in rapporto 5 a 1, con polvere della
stessa “qualita di legno da stuccare”.

MICROFIBRE MINERALI, sono una
frammentazione finissima di vetro filifor-
me, premiscelato, per restare anche in
verticale, come stucco, quando aggiunta
nella quantita di circa il 50-60% in peso.

C-Systems 10 10 CFS A+B, con un quantitativo
medio di additivo e poi fortemente inspessito per
fare filetti laterali, restare in verticale o incollare.



C-Systems 10 10 CFS con Microfibre Naturali,
interposto a distanza di circa 2 cm tra due tavole
di legno risulta piu forte della fibra longitudinale

del legno.

TABELLA USO DEGLI ADDITIVI C-SYSTEMS

facilissimo uso che aggiunto e mescolato
progressivamente al C-Systems 10 10
CFS o al C-Systems 10 2, ne aumenta

il volume (perché contiene microsfere
bianche) e mano a mano diventa denso-
pastoso (tixotropico) per essere applicato
anche in verticale. Microfiller Powder
forma uno stucco di grande facilita di
applicazione e di facile carteggiabilita;
puo essere applicato in spessori di vari
centimetri con una sola passata (per
esempio per raccordare angoli e riempire
avallamenti) riducendo i tempi di lavora-
zione e il fermo barca. E’ idoneo anche
per parti immerse e per fare filetti angolari
dove sviluppa una fortissima tenuta, re-
sistenza alla fatica diventando strutturale
con le parti trattate. E’ paragonabile al
prodotto ottenuto separatamente con
Microsfere Bianche e Addensante n°2 ma
risulta ancora piu leggero e omogeneo
nella struttura e di piu facile preparazione.
La leggerissima differenza di prezzo ne
giustifica I'uso, anche quando si debba
comprare una sola confezione.

Se pensiamo intimamente alla struttura
del prodotto cosi ottenuto e lo sezionia-
mo, scopriremo che per ogni millimetro
“lineare” di C-Systems 10 10 CFS con
I'aggiunta del Microfiller Powder, veniamo
a creare circa 18-25 camere d’aria non
comunicanti (da 400 a 600 per millime-
tro quadrato e da 5.000 a 15.000 per
millimetro cubo!!!) vale a dire la cellula
chiusa che non assorbe acqua perché gli
spessori sono frazionati e indipendenti tra
loro. Avremo uno stucco ultra light (legge-
ro), che puo essere applicato in alti spes-
sori, idoneo per grosse imperfezioni da

Stuccatura finale su riparazione coperta in
vetroresina con Microfiller Powder addittivato alla
resina C-Systems 10 10 CFS.

In un millimetro cubo il Microfiller Powder (con

la resina C-Systems 10 10 CFS) crea da 5.000

a 15.000 cellule non comunicanti che isolano

perfettamente dall'acqua e dall'umidita.
colmare con una sola rasata e soprattutto
facilmente carteggiabile, ideale anche per
le parti immerse. Il risultato puo essere
paragonato a un osso di seppia, leggero,
resistente, indeformabile, autoportante,
inalterabile. Questa protezione fatta sulle
teste delle viti e delle chiodagioni delle
imbarcazioni di legno, assicura una per-
fetta impermeabilita al metallo e quindi la
mancanza di corrosione che avviene nel
tempo, garantendo una perfetta tenuta di
tutta la struttura (vedere ciclo descrittivo
legno).
Microfiller Powder ¢ indicatissimo per
fare raccordi e filetti di grande diametro,
su tutte le superfici non allineate, perché
mantiene inalterato il legno, garantendo
una protezione contro I'umidita e i vapori
A differenza dei normali stucchi, nono-
stante la sua leggerezza, ha una forte
tenuta e resistenza meccanica. E’ indicato
per congiungere parti incollate a “T".

ADDENSANTE N° 2, é I'addensante per
eccellenza del C-Systems 10 10 CFS e
C-Systems 10 2. E’ una polvere bianca fi-
nissima, leggerissima, che ha la proprieta
di rendere pastosi e con un'altra aggiunta
densi (tixotropici, anche con l'uso di un
semplice bastoncino) i materiali liquidi,
fino a 1.400 cps (liquidi con densita,
simile a olio per motore). Addensante

n° 2, ha un bassissimo peso specifico

ed e sufficiente dal 2 al 5% in peso per
tixotropizzare il C-Systems 10 10 CFS o
C-Systems 10 2. E’ indicatissimo nella
fase di costruzione, perché le superfici
da incollare (legno o vetroresina) dopo
essere state trattate con una mano pura di
resina (A+B), con una piccola aggiunta

di Addensante n° 2 alla restante resina,



La stuccatura della vite

La vite € una via di umidita verso il legno. Inoltre il movimento seppure impercettibile
dello scafo in navigazione facilita questo ingresso. Il fenomeno & ancora piu evidente
qguando il tappo della vite € in stucco sintetico o con stucco a ferro (polyestere caricato)
perché contengono solventi...si ritirano e lasciano passare I'acqua. Nelle operazioni di
restauro € importante rimuovere tutti gli stucchi dei tappi delle viti in modo che la parte
possa rilasciare I'umidita perché & importante che questa “carie” diventi nuovamenie
asciutta. Quando poi si fara il trattamento con C-Systems 10 10 CFS avremo il piacere
di vedere maggiore assorbimento di resina proprio in quei punti ammalorati che andra
a saldarsi e inibire futuri passaggi di umidita. La stuccatura delle teste sara poi fatte
con C-Systems 10 10 CFS e Microfiller Powder o microfibre naturali per garantire una
perfetta tenuta e una impermeabilita all'acqua. Infatti un millimetro lineare di 10 10
CFS con Microfiller Powder contiene circa 30 microsfere non comunicanti tra loro... da
5.000 a 15.000 in un millimetro cubo! Nella foto il tappo incollato con

C-Systems 10 10 CFS che resta strutturale senza creare infiltrazioni per la vite.

e nero.

sono bianco, giallo

Riparazione tuga vetroresina con Core Bond

Riparazione della tuga di una barca in vetroresina con C-Systems Core Bond e pannelli di PVC.
Nella prima foto a sinistra, applicazione con pistola del Core Bond dentro le aperture eseguite
precedentemente per elimare il materiale deteriorato e asciugare la zona.
Si effettua una ricostruzione vera e propria del pannello sandwich, sostituendo I'anima (core) di
quello vecchio marcito. Seconda foto, applicazione del Core Bond e di un secondo pannello di
PVC. Terza foto, levigatura con platorello. Quarta foto, applicazione di un pannello di compensato
verniciato con smalto Nautilus a chiusura, su cui vengono fissati gli stopper e il winch.

Tutte queste lavorazioni, insieme ad altre ricorrenti, sono ampiamente descritte nel

nostro DVD n°3.




| problemi della bassa temperatura

Le ragnatele e le zampe di gallina sul gelcoat possono essere eliminate con I'appl
cazione di Decolay. Grazie alla facilitd del suo impiego Decolay viene applicato in
proprio (do it yourself) dallo stesso “armatore” che vuole risolvere i problemi della
propria barca. La maggior parte dei lavori viene fatta nel periodo primaverile, pocg
prima di ricominciare le uscite e una percentuale minore in autunno. Il Decolay e
una pittura all'acqua e per asciugare perfettamente ha necessita di condizioni atm
sferiche piu ottimali di quelle che si possono tollerare con vernici a solvente. Queg
perché la tensione superficiale dell'acqua (e anche il peso specifico) € superiore 4
quella di un solvente.

Un inconveniente riscontrato piu volte € che durante la nottata, diversamente dallg

buona temperatura del giorno, il termometro scende di molto, blocca il Decolay
e anche quando torna la buona temperatura i danni fatti dalle basse temperature
tendono a ridurne le caratteristiche. Questo avviene con tutti i prodotti vernicianti
e anche con le resine epossidiche, ma con le vernici allacqua € maggiormente

sentito perche I'evaporazione € molto piu lenta e 'acqua tende a congelare. Quingi

nella lavorazione cercare, come quando si parte in crociera, di studiare un perio-
do di tempo buono che eviti completamente le gelate e in caso dubbio aspettare,
in Primavera qualche settimana di piu per fare questo importante lavoro. Il danno
conseguente alla bassa temperatura ha come conseguenza una minore resistenz
con spolvero del pigmento durante i lavaggi e/o nell’'uso. Per ovviare ¢ sufficiente

applicare nuovamente una mano di Decolay PU. Primer seguita da due mani sottili

(per una buona essiccazione) di Decolay pittura. Un altro consiglio & quello di app
care mani sottili per una facile evaporazione.
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Limportanza della carteggiatura

E importantissimo che il legno sia perfettamente preparato “ben avviato” come
dicono gli addetti, perché la vernice trasparente o lo smalto non riusciranno mai a
coprire le magagne del lavoro mal fatto. Lo spessore della vernice sara al massim
200 o 300 micron (meno di 1/3 di mm) e non coprira i difetti o i brutti allineamenti
della lavorazione precedente. Altrettanto vale per la smaltatura. Se le parti metalli
sono state lavorate male, anche un buon strato di stucco, all'occhio esperto rileve
sempre dei lavori approssimativi.

E allora visto che dobbiamo carteggiare, facciamolo con “amore”, cosi la nostra
barca sara piu contenta, noi impiegheremo meno tempo e saremo piu partecipi de
lavoro fatto e fieri quando ci faranno i complimenti.

Intanto & importante usare carte abrasive, ad asciutto o bagnato, con la grana cor
sigliata e se si deve fare uno strappo alla regola

meglio leggermente piu fine.

Non pigiare troppo e non “offendere” gli an-

goli perché la vernice “i” € anche piu sottile.

Quando si tratta di vernici trasparenti le superfici

difficilmente sono estese e allora ricordate che

carteggiare a mano € piu redditizio che farlo a

macchina. Fatelo sempre nel senso della vena e

solo con grana superiore a 500 potete andare

contro vena senza rigare il legno. In molti casi,

specialmente nell’'ultima mano, alcuni usano

spugnette leggermente abrasive. Vanno benissimo

pero se c’e un granellino attaccato... le spugnette

ci gireranno sempre intorno; meglio una grana

500 e aiutarsi con l'altra mano per sentire le

impurita.

Cambiate carta spesso perché risparmierete tem-

po, denaro e farete il lavoro meglio.

Buon divertimento.
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Applicazione su carena di legno di tessuto in fibra
di vetro biassiale +45° e resinato con C-Systems
10 10 CFS. Nella parte a destra € stata applicata la
prima mano di Nautilus Epoxy Primer.

necessario anche per le paratie. Natu-
ralmente questa applicazione risultera
essere completamente invisibile nella fase
di finitura e non dara nel futuro i proble-
mi tipici delle plastificazioni. Lo spessore
del tessuto biassiale, come il nostro, non
arriva, applicato col peel-ply allo spessore
di 0,4 mm. Per il 300 gr e 0,6 mm per il
450 gr.

Di quanto migliora nel legno la resi-
stenza alla trazione e alla compressione
con I'applicazione di tessuto di vetro E,
biassiale + 45°, da 300 gr? Quando il
biassiale & “mediamente - correttamen-
te” applicato anche con I'uso del Peel

Ply (che ne migliora le caratteristiche di
impregnazione e di finitura - che vuol dire
minore tempo successivo nella prepa-
razione finale), considerando un com-
pensato di mogano da 3 mm, si ottiene
quasi un raddoppio della trazione e della
compressione, vale a dire che abbiamo
una resistenza di queste forze come un
compensato di 6 mm.

Si puo considerare che volendo applicare
e raddoppiare queste forze su compensa-
to analogo di 6 mm applicheremo 2 strati
di tessuto biassiale e avremo resistenze
simili a compensato di 12 mm e cosi via.
Il legno massello nel senso longitudinale
(come tutti i masselli) ha caratteristiche di
resistenza veramente eccezionali mentre
nel senso trasversale alle vene la resisten-
za é circa 10 volte inferiore.

E’ proprio questo il motivo della scelta del
tessuto biassale perché lavorando a “X”
rispetto alla vena, tutti i filamenti concor-
rono alla resistenza strutturale mentre nel
caso di tessuto bidirezionale circa il 50%

dello stesso (vale a dire i filamenti disposti
nel senso longitudinale, parallelo alla
vena) non sarebbero di incremento alla
resistenza che vogliamo ottenere.

E’ allora evidente che volendo un rinforzo
alla fessurazione di una tavola in massello
in mogano sara sufficiente il biassiale di
300 gr per ogni 8/10 mm di spessore

(con legni piu leggeri, come il douglas o
I'abete rosso, considereremo 2 0 3 mm in
pit) mentre per il rinforzo longitudinale tra
tavola e tavola vale la tabella usata per il
compensato marino.

Per le riparazione sulla vetroresina
quando si hanno colpiture, spaccature,
fessurazioni, danni estesi di osmosi e
delaminazioni, I'intervento con la resina
epossidica rappresenta la scelta giusta e
professionale.

Se consideriamo che abbiamo asportato

2 mm di stratificato la nuova resinatura
con C-Systems 10 10 CFS abbinata al
tessuto biassiale conferira alla nostra barca

Nel tessuto biassiale (a “x”) tutte le fibre
lavorano nel senso trasversale. Col
tessuto bidirezionale il 50% circa in peso
e spessore viene “perduto” perche la
trama o I'ordito lavorando parallelamente
alla vena del legno non ne potenziano la
resistenza perpendicolare.

Bilanciato trama-ordito

Biassiale

La schematizzazione di questi due tessuti
presenta il primo 300 gr, in trama e ordito
il secondo sempre 300 gr in biassiale. Nel
biassiale abbiamo: corretto orientamen-

to delle fibre, minore spessore, minore
quantitativo di resina, minore peso e costo
resina, costo del tessuto lievemente superid
re... che viene compensato ampiamente da|
requisiti prima elencati. Inoltre nel biassiale
le fibre non essendo intrecciate conferiscon|
maggiore stabilita al manufatto. Il costo
maggiore e soprattutto in relazione alla qua
lita del filato, della lavorazione dello stesso,
e dalla tecnica di lavorazione. In sostanza
tessuti a parita di peso e di lavorazione
presentano differenze sostanziali.

Non é conveniente usare tessuti di qualita
mediocre.

Nel tessuto biassiale (a “x”) tutte le fibre
lavorano nel senso trasversale. Col tessuto
bidirezionale il 50% circa in peso e spessor
viene “perduto” perche la trama o I'ordito
lavorando parallelamente alla vena del le-
gno non ne potenziano la resistenza perpe
dicolare. La scelta del tessuto biassiale coni
quello fornito da noi migliora ulteriormente
I'affidabilita dell'intervento.
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guando usate correttamente permettono
manufatti con prestazioni superlative.

La tessitura di varie qualita di fibre (vetro
+ carbonio, vetro + aramidico, car-

bonio + aramidico + vetro) vengono
chiamati tessuti ibridi (mescolati) dove la
percentuale di combinazione dei vari tipi
evidenzia al meglio le caratteristiche pro-
prie delle fibre usate. Il tessuto ibrido, per
esempio ha il vantaggio di avere la facile
impregnazione del vetro, la resistenza
dell'aramidico, la rigidita del carbonio...
in una sola applicazione.

La nostra offerta da magazzino consiste in:

- nastri di tessuto vetro E 300 gr/mq
circa, biassiale +45°  altezza 10, 15,
63.5e 127 cm.

- tessuto di vetro E 450 gr/mq circa,
biassiale +-45° altezza 63,5 e 127 cm.
- nastri di tessuto vetro bilanciato bor-
dato (bidirezionale o trama-ordito)

220 gr/mg circa, altezza 5, 10 e 15 cm.

- tessuto vetro bilanciato 200 gr/mq

circa, per applicazione su legno da verni-
ciare trasparente, altezza 80 cm.

- nastro aramidico bidirezionale 170
gr/mqg circa altezza 7 e 17 cm.

- nastro di carbonio unidirezionale 170
gr/mq circa altezza 5, 10, 15 e 20 cm.

- Peel Ply (h. 15 e 80 cm) “tessuto”
distaccante per la migliore lavorazione
nell'applicazione dei tessuti (anche in piu
strati), protegge dai raggi U.V. la resina
epossidica e quando viene tolto la super-
ficie & pronta senza altre operazioni per
ricevere ulteriore mano di resina epossidi-
ca o essere incollata.

- Pannelli per sandwich in materiale
espanso PVC, spessore 10 mm, densita
90.

- Materiali vari per la lavorazione

del sottovuoto .

Sagomatura su una parte di timone con PVC e
C-Systems 10 10 CFS con Microfiller Powder.
Dopo poche ore sono facilmente carteggiabili e si
possono tagliare con una semplice lama di cutter.

tecniche e meccaniche.

capitolo degli strumenti.

Umidita relativa (U.R.)
Il rilevatore di umidita SKINDER digit (digitale), durante
la misurazione, come risulta dalla foto, indica la scala di
lettura scelta (in questo caso Wood FW. —
ce, la percentuale di umidita relativa (U.R.) contenuta nel
supporto e il quantitativo percentuale di acqua contenuto in
un ipotetico mc (metro cubo) di legno della stessa qualita.
E’ importante notare come anche con umidita relativa del
12% il contenuto di acqua sia circa il 10% in peso riferito
ad un mc. Quindi il legno mantiene circa in peso il 10%
di acqua e a questo livello ha le migliori caratteristiche

Quando lo Skinder misura la vetroresina il quantitativo di
umidita relativa massima ammessa (in scala alta sensibilita-
H.S.) € 30 a cui corrisponde un quantitativo percentuale

di acqua per mc di 0,8%. Maggiori indicazioni sono nel

legno acqua dol-

Crocodile skin, pelle di coccodrillo...magari!

Invece € il gelcoat della nostra barca. Probabilmente

la causa ¢ il troppo spessore unito ad una
mediocre lavarozione. C-Systems 10 10 CFS sald
perfettamente queste spaccature e I'applicazione
successiva di Nautilus Polyurethane Enamel ne
garantisce il risultato nel tempo.

Riparazione dello skeg di una barca in vetroresina
con C-Systems 10 10 CFS additivate con Microfibre
Minerali.

a

La pittura di sentina era... grigia
Quando le pitture erano tutte oleosintetiche e i pennelli venivano mantenuti nei barattd

gio di sentina. Come dire la macedonia di frutta fatta con tutti i torsoli, avanzati nei pia
abilmente ripuliti o gli hamburger durante il periodo militare.

Nessuna contestazione al grigio. Purtroppo non € un colore visibile e quando dobbiani
andare a lavorare in sentina o cercare qualcosa di importante capita sempre che siam
in condizioni disagiate e con poca luce. Nautilus Epoxy HB, disponibile bianca e gialla|
omologata anche per la pitturazione interna delle casse d’acqua, non contiene solven
non ha odore e in caso di fuoco é ritardante di fiamma e non emana vapori tossici. La
maggiore luminosita si ha con il giallo (dicono sia il colore dei folli) adottato da molti
fabbricanti di motori proprio per evidenziare problemi di tenuta delle guarnizioni, pomp
e circuiti. Il bianco é altrettanto valido e completa I'offerta colori ma se non c’é abba-
stanza coraggio per colori cosi innovativi ... € disponibile anche il grigio chiaro (basta
mettere una punta di A20 Microshield). Per I'applicazione su legno sgrassare, asciuga
pulire bene le sentine. Applicare una o due mani di Nautilus Epoxy HB dopo una buon
impregnazione con C-Systems 10 10 CFS.

Per vetroresina sgrassare e carteggiare la sentina, usando la spugna 3M dalla parte r
da. Se necessario, prima della spugna, aiutarsi con carta 60 intorno ad una “saponett
di legno per togliere le imperfezioni grossolane della stratificazione. Asciugare e appli
una o due mani di Nautilus Epoxy HB. Aiutarsi con una spatola rigata fine per stender
velocemente e omogeneamente il materiale. Per metalli preparare il fondo con Nautild
Epoxy Primer seguito da una o due mani di Nautilus Epoxy HB.

Il cambio della temperatura comporta che... i materiali subiscano un movimento, si

dilatano o si restringono. A questo fenomeno non scappa hessuno, non esiste niente
per effetto del calore (o del freddo) non subisca un movimento. Quindi nelle lavorazio
se metto un materiale con una certa dilatazione con uno che dilata in maniera complg
mente diversa posso avere qualche sorpresa.

Quando, nella ristrutturazione, si trova del compensato o massello danneggiato spec
mente dall’'umidita e si rende necessario sostituirne una parte, tenere presente di ras
mare le superfici circostanti. Considerando uno spessore di 10 mm (1 cm), la rastrem
ra su tutti i lati sara almeno 100 mm (10 cm) per parte. Pari concetto sara fatto nel ca
di rottura di una superficie di vetroresina. La rastrematura almeno 10 volte lo spessor

con acqua, gli avanzi dei colori piu disparati mescolati insieme “facevano” il famoso gii
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tessuti per la riparazione saranno tagliati con superficie a crescere.




Temperature e...

Il cambio della temperatura comporta che... i materiali subiscano un movimento, si
dilatino o si restringano. A questo fenomeno non scappa nessuno, non esiste nient
che per effetto del calore (o del freddo) non subisca un movimento. Quindi nelle layo-
razioni se metto un materiale con una certa dilatazione con uno che dilata in manigra
completamente diversa posso avere qualche sorpresa. Bisogna anche considerars
che lavorando, per ipotesi, a 20°C la temperatura estiva comporta un salto in avan
di circa 15°C per giungere ai famosi 35; quella invernale a 5°C significa che il nostio
lavoro ha una escursione verso il basso di 15°C.
Quindi un lavoro fatto a 20°C é ben bilanciato con un’escursione media verso il bagso
e l'alto. Se lavoriamo a 5°C quando si avranno 35°C estivi ci troveremo di fronte a
piccole e non simpatiche sorprese. Ecco perche si deve fare attenzione alle tempe
rature di lavorazione perché oltre a prestazioni meccaniche piu modeste dei prodofti
lavorati si devono creare quelle condizioni che ci riportino a medie accettabili per
ottenere migliori risultati.
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Come incollare correttamente

Perché, nellincollaggio, si devono impregnare ambedue le parti e poi ripassare il
C-Systems 10 10 CFS con il giusto additivo su una delle due?

Per provare la qualita, in questo caso degli incollaggi, si eseguono delle prove in la-
boratorio. Le prove devono essere fatte in maniera che la “colla” che usiamo dimostri
tutta la sua validita. Per fare questo e rendere omogenei e confrontabili i dati di tanti
prodotti si sono stabilite delle regole... che poi vengono integrate anche dai suggeri-
menti degli applicatori e dai risultati pratici conseguiti. Le norme internazionali DIN,
ASTM... e altre norme di omologazione prevedono precise prassi e metodi da seguire
per avere omogeneita di valutazione. Inoltre si raccomanda, indicativamente il quanti-
tativo di “colla” per mq. Se si applica, esempio sul legno, la colla richiesta solo su una
parte e poi andiamo a mettere in pressione il pezzo, 'altra faccia — nel caso del legno
—non sarebbe stata impregnata dalla colla; seppure usata la quantita giusta, esce e
non “bagna’ perfettamente I'intimo del legno. Per esempio nel caso d’incollaggi del
legno (pensiamo ad un albero di 30 mt) le parti da incollare devono essere piallate e
rigate trasversalmente a 45° con carta 80 o con apparecchio analogo e da non piu di
24 ore. Perché? La piallatura rende la superficie perfettamente allineata e combacian-
te, la “rigatura” aumenta il profilo di contatto e facilita 'impregnazione della colla nel
legno. E’ richiesto esplicitamente che non siano passate piu di 24 ore da quest'opera-
zione preliminare perché il legno se esposto a luce o peggio ancora al sole... tende a
“biscottare” ad “abbronzarsi” e perde caratteristiche superficiali.

Faccio un esempio culinario.

Se io uso gli stessi ingredienti di un buon cuoco, nella stessa cucina, con lo stesso pro-
cedimento... la pietanza mi viene di qualita inferiore ma almeno simile? Figuriamoci
se faccio come mi pare pur avendo a disposizione tutta la cucina e i relativi ingre-
dienti, ma non i consigli del cuoco. Quanto sopra vale per tutte le colle (PER TUTTE
LE COLLE) perché é la prassi da seguire per ottenere il migliore risultato. E dobbiamo
considerare la temperatura, altro fattore importante da tenere presente per la migliore
riuscita del lavoro. Se qualcuno fa notare che facendo diversamente, in maniera molto
piu spiccia... mai avuto dei problemi... questo vuol dire semplicemente che quei parti-
colari hanno una superficie di incollaggio molto ampia, ma soprattutto che non € mai
stata “caricata” sottoposta agli sforzi che dovrebbe superare. Si pud girare per anni, in
citta con le gomme nuove dell'auto, con pressione 1,4 senza nessun problema... anzi
€ piu morbida. Provate a camminare a velocita di codice e fare le curve e le frenate....

Lo smalto e come lo si prepara

Lo smalto polyuretanico Nautilus Polyurethane Endmffre una gamma di colori che
sono determinanti per I'uso sulle imbarcazioni. lgaalita dello smalto due compo-

nenti Nautilus viene sottolineata anche dalla polsdita di applicazione sia a pennello
che a spruzzo. E’ da tenere presente che tutte fgbcazioni a spruzzo vaporizzano un
buon 50% di prodotto (disperso nell'aria) mentre gndo si applica a pennello, eccetto
qualche goccia che va per terra tutto il prodottdene messo a protezione della nostra
barca. Questo si traduce in un maggiore spessoraiea lucentezza piu profonda a
parita di materiale usato. Ma non é tutto qui. Madtvolte, nelle applicazioni a spruzzo,
parte vola via a posarsi su altre barche o auto s8osta nei dintorni e allora in ogni fase di
questa lavorazione si deve spendere parte di tempoon creare danni alle altre barche.
Lapplicazione a pennello, coadiuvata dalla stesudzllo strato di smalto col rullo ha
bisogno di un'accettabile manualita e la voglia direderci. E’ disponibile il nuovo video
DVD dove si presentano i vari suggerimenti per ggere ad un risultato d’eccellenza.
Tutto questo € confermato dai risultati consegulti nostri Clienti che sono letteralmente
scoppiati di felicita nella constatazione del risato che hanno ottenuto. La gamma dei
colori comprende due punti di bianco, giallo, bluauro, rosso bandiera, nero e verde
scuro. E’ possibile ottenere tutti gli abbinameitirretti con la linea di galleggiamento e i
vari colori di antivegetativo. Nautilus Polyuretharnamel oltre a potere essere applicatd
anche su prodotti precedenti monocomponenti € idoo@er legno, vetroresina, ferro,
alluminio, ferrocemento.

Nautilus Polyurethane Enamel &€ uno smalto d’altimai qualita, assoluto effetto estetico e
con possibilita di essere applicato a spruzzo o maimente.

Vogliamo dare qualche informazione per questa praiene che conclude il nostro lavoro
e che sottolinea il risultato visibile a tutti panni e anni in maniera da non cadere in
luoghi comuni o di sentirsi troppo impacciati pengpsta importante finitura.

Vogliamo intanto sottolineare (non & mai abbastanza&he I'antico detto marinaro che
“stucco e pittura fanno bella figura” per noi € valo se abbiamo lavorato bene applican
do il C-Systems 10 10 CFS dove era necessario eadbiamo tolto le parti danneggiate
o deteriorate della nostra barca sia in legno o werresina che in metallo. In sostanza

il substrato deve essere stato preparato “ad hocgghé non sara mai lo smalto o la
vernice a risolvere i problemi “sottopelle”.

Allora cominciamo: se la barca € in vetroresina eobbbiamo fare le fiancate e la tuga,
prima di tutto lavare sgrassando col nostro Boatd Bilge Cleaner. Carteggiare finemen-
te, carta 320, e stuccare le piccole imperfeziondbn Nautilus Fine Filler. Le grosse stuccaf
ture, per esempio gli spigoli, meglio con C-Systerti8 10 CFS e Microfibre Minerali che
poi saranno carteggiate per allineare le superfieipoi ripassate con Nautilus Fine Filler o
C-Systems 10 10 CFS e Addensante n° 2.

Per uniformare perfettamente la parte da smaltarger eliminare i piccolissimi difetti,
applicare due mani di Nautilus Epoxy Primer, inciando le mani e carteggiando poi

con carta 400. Se scegliamo un colore chiaro, biaig bianco crema, giallo il colore

del Nautilus Epoxy Primer sara bianco se finiamaondo smalto blu, nero, rosso, verde

il colore del primer sara blu. Lo smalto si preparilizzando tutta la confezione, ma se
abbiamo bisogno di minori quantitativi si devono ase i nostri bicchieri graduati. Si fa il
quantitativo richiesto, si mescola molto bene e psiifa riposare per alimeno dieci minuti.
Dopo questo tempo si aggiunge, se applichiamo a peallo o a rullo circa il 15-25% di
diluente Nautilus Polyurethane Thinner, si mescalgcora bene e si applica immediata-
mente. Se applicato a spray, la quantita di diluensara intorno al 20-35%.

La superficie da pitturare, appena mescolato e raieci minuti d'attesa, sara stata ancorg
una volta spolverata... passando sopra il nostro pao antistatico... facendo una leggera
pressione. Lapplicazione rullo pennello va intesasi: si applica a rullo correttamente
“bagnato” e dopo 2 o 3 rullate affiancate su una sperficie di circa 1/2 mg. Il pennello
sara necessario per le parti non accessibili allmilCon temperature alte & conveniente
diluire ancora di una piccola percentuale lo smalto




Oltre la carena, il bulbo e il timone sono
le appendici tecniche dell'imbarcazione
che rivestono caratteristiche di estrema
importanza. La scelta del loro profilo idro-
dinamico viene migliorato anche grazie

al basso coefficiente superficiale di attrito
che hanno all'avanzamento (superfici levi-
gate e allineate), che consente un migliore
rendimento globale dell’'opera viva.

Il bulbo, nella quasi totalita dei casi, &

di metallo in fusione (ghisa o piombo) e
come tale deve essere protetto, perché
nel tempo mantenga le sue caratteristiche
di levigatura, compattezza e non presenti
corrosioni o alterazioni della sua superfi-
cie. Si deve considerare che la fusione del
bulbo, presenta piccole cavita e promon-
tori che dobbiamo rendere perfettamente
allineati tra loro per far si che lo strato
protettivo sia omogeneo e di tutta sicu-
rezza. Non deve presentarsi ad un esame
pit approfondito, o dopo una stagione

in mare, come una parte “lisata” (come il
gomito di un pullover) dove I'umidita, la
corrosione e la vegetazione hanno attec-
chito facilmente a macchia di leopardo.

BULBO NUOVO O RIPORTATO A
NUOVO

Queste sono le condizioni migliori di lavo-
ro, perché si presume che il bulbo sia a
metallo “bianco” (sabbiato perfettamente)
e immediatamente si procede con I'appli-
cazione della prima mano di NAUTILUS
Epoxy Primer.

Quando non si dispone della possibilita
di sabbiatura, € importante procedere alla
pulizia o con moletta a disco flessibile o
con trapano che porta montata una tazza
metallica.

E’ importante assicurarsi che questi attrez-
zi, non lucidino la superficie quando sono
impastati e in ogni caso e consigliabile
che finito il lavoro con gli attrezzi, si passi
ad una carteggiata a mano con carta 60-
80 per graffiare il metallo ora pulito, per
assicurare una migliore adesione.
NAUTILUS Epoxy Primer, € un primer
epossidico polivalente, a solvente, con
grande spettro di azione e utilizzabile per
molti lavori e in vari cicli di lavorazione,
esplicando sempre, come risultato finale,
il massimo della sua valenza protettiva.
Applicato direttamente e in tempi brevi su
metallo sabbiato o fortemente discato-
spazzolato, forma una barriera contro

L'applicazione della prima mano di stucco NAUTILUS
EPOXY LIGHT FILLER con spatola dentata.



Mignon ci ha “coinvolto” come tutte le altre barche.
Troverete ampio servizio, insieme alle sue amiche,
nel nostro sito www.cecchi.it.

Qui il danno non era 'osmosi ma i tessuti che non
toccavano perché “raggrinzati” e filtravano acqua
sotto il motore. E’ stato un piacere vedere poi Il
risultato conseguito.

senza promontori o avvallamenti tipici
delle applicazioni con le spatole lisce
(perché la spatola rigata non forma scalini

saranno eliminate, questa volta con carta
120-150.

E’ importante tenere presente che lo
stucco NAUTILUS dopo circa 36 ore,
necessita, per essere sovrapplicato, di
carteggiatura. Nel caso della prima ap-
plicazione con spatola dentata, trascorso
questo periodo di tempo, & necessario
che oltre alla carteggiatura per spianare
la superficie, sia fatto anche un passaggio
con spazzola di ferro nel verso della riga-
tura, per facilitare I'aggrappaggio della
mano successiva... perché nei solchi lo
stucco sta chiudendo la sua reticolazione.
Questo € l'unico inconveniente dell’ap-
plicazione con la spatola rigata ma per
contro i vantaggi sono innumerevoli.

E’ comunque preferibile che per la carena
e il bulbo siano rispettati quando possibile
i tempi, in maniera che, le varie mani di
prodotto, leghino tra loro chimicamente
non avendo ancora compiuto la reticola-
zione finale. Nel caso siano trascorse le
48 ore, dopo il passaggio con la spazzola
metallica & consigliabile anche una mano
“tirata” di C-Systems 10 10 CFS seguita,
a ruota, dalla mano di stucco con spatola
liscia.

E’ interessante notare che: data una certa
superficie, con i prodotti sopradescritti e si
voglia ottenere un risultato “X”, un Ope-
ratore esperto impiega circa 10 ore.

tra passata e passata) e tutto questo senza La stessa superficie con gli stessi prodotti

carteggiare all'infinito e “mangiare” chili

di polvere perché la carteggiatura che
abbiamo fatto ha allineato e pareggiato
solo le cuspidi, i punti in rilievo.

Ora siamo pronti per la seconda applica-
zione dello stucco, quella che colmera i
solchi fatti precedentemente. Si usera qui
la spatola liscia e I'applicazione dello
stucco risultera subito omogenea.

Le punte dell’ “aratura” ci faranno da
guida permettendoci di fare tutta la
pressione necessaria senza possibilita

di applicare se non la giusta quantita di
stucco. Inoltre le attaccature tra spatolata
e spatolata, potranno essere cosi lievi
che quando passeremo la mano sulla
seconda applicazione, ancora prima della
carteggiatura finale, le imperfezioni che
troveremo saranno veramente insignifi-
canti e con ancora una mezz'ora di lavoro

e con lo stesso Operatore che di buon
grado accetti i nostri suggerimenti, appli-
cando lo stucco con la spatola dentata e
ottenendo un risultato del 15% superiore
a “X”, impiega circa 4 ore. Se lo stesso
lavoro, con gli stessi prodotti e con risulta-
to finale “X”, viene eseguito dal Proprieta-

Preparazione dello stucco NAUTILUS Epoxy Light
Filler con miscelazione dei due componenti.



rio, questi impiega circa 8 ore.

Una considerazione a parte merita I'at-
taccatura del bulbo allo scafo, perché in
questo punto ci sono sempre dei piccoli
movimenti causati dalla concentrazione
altissima del peso del bulbo e dall’elasti-
cita della “pancia della nostra barca”, che
danno luogo a qualche screpolatura nella
protezione antivegetativa e infiltrazioni di
umidita nella giunzione. Nonostante ci
siano vari “disegni” di attacco che preve-
dono “fughe” riempite con gomma (po-
lisolfurica o polyuretanica - non siliconica
perché si stacca e non é verniciabile) il
problema si affronta sempre, sulle imbar-
cazioni datate, con risultati non certi.
Oggi questo problema molte volte é
risolto per la “funzionalita di disegno”

che il Progettista ha studiato per risolvere
questo problema. Sara opportuno qualora
si giunga alla rimozione del bulbo per il
controllo dei tiranti, far si che la prote-
zione anticorrosiva sia estesa anche nella
parte di contatto, di attacco. Per la parte
di attacco, dopo la protezione anticorro-

siva, & importantissimo prima della fase di
tiratura dei perni, spalmare bene con stuc-
co epossidico NAUTILUS Light Filler, che
colmera tutte le parti non perfettamente
combacianti e fara una congiunzione per-
fetta. Il buon serraggio dei perni e la loro
corretta funzionalita aiuteranno a risolvere
il problema, perché I'eccesso di stucco,
sara forzato a fuoriuscire e quello che
rimane “bacera” perfettamenteUn’atten-
zione particolare la vogliamo riservare al
bordo di uscita del bulbo e del timone.
Molte di queste appendici terminano in
maniera arrotondata; non € corretto...

lo abbiamo gia detto! Trascinano acqua,
formano rigurgito e fanno durare piu fa-
tica alla barca. Allineate con la spatolata
di stucco il lato destro e sinistro e poi
pareggiatele per testa formando cosi una
coda tronca. Carteggiate e rifinite ancora
con stucco per fare gli angoli ancora

pit “vivi". La barca andra meglio e se
controllate quelle che “corrono” possono
essere solo cosi.

Ad essiccazione della prima mano di stucco, applicato
con spatola dentata, si procede al livellamento di tutti
gli eccessi con carta abrasiva 40-60.

Mala Istranka

Una piccola barca, ma non troppo, dipende dai punti di vista, ha conosciuto nuov
vita, ha solcato nuovamente il mare con piglio sicuro e al momento del varo, come¢
una volta, la banda comunale ha suonato per lei insieme alle sirene, il sindaco co
sindaco bambino ha presenziato il varo e il prete, il buon parroco, I'ha benedetta

perché come dice la preghiera del marinaio... questa barca € tanto piccola e il tug
mare € cosi grande. E nel porto di Recco dopo oltre 50 anni € avvenuto un nuovo
varo con tutto il sentimento di una volta. Il nastro & stato tagliato con I'accetta con
quale lo tagliarono alla Michelangelo. Tutte cose come allora, forse qualcosa di pi
perché c’era, per tutti, anche la focaccia di Recco. Un bravo a Piero per il lavoro

che ha fatto e per come ha interpretato le nuove esigenze senza cancellare lo spifi
col quale era stata costruita. La trovate nel sit@vw.cecchi.it.
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Come mai e perche

1) Perché e consigliabile eliminare
'umidita dal legno e dalla vetroresina?

Il Maestro d’ascia o il Cantiere che ha
costruito I'imbarcazione, ha fatto stagio-
nare, perdere umidita, al legno per anni.
La chimica moderna offre prodotti sempre
pit validi ed e per questo che togliere
'umidita e proteggere tutta la struttura
con C-Systems 10 10 CFS significa avere
un’imbarcazione in condizioni strutturali
migliori di quando é uscita dal cantiere,
perché queste condizioni ora dureranno
nel tempo.

Nella vetroresina I'umidita € sinonimo di
osmosi o di osmosi latente. Non appena
I'umido trova sostanze da sciogliere le
decompone dando luogo ad una sostanza
viscosa. Lulteriore ingresso di acqua
attraverso la permeabilita del gelcoat o
attraverso fenditure, spaccature, graffi pro-
fondi, ammaccature, per il principio del-
I'osmosi, andra a diluire queste sostanze
per abbassarne la concentrazione, dando
luogo ad un aumento di volume che si
tramutera nel rigonfiamento che marca la
carena. Insomma, in parole povere I'umi-
dita nel legno e nella vetroresina € come
avere un bel paio di scarpe e i calzini
umidi; spiacevole nella stagione calda...
proibitivo nella stagione fredda.

2) Quale ¢ il tasso di umidita previ-
sto per il legno e per la vetroresina,
secondo i Registri di classificazione?

Il LLOYD'S Register chiede per il legno
umidita eguale o inferiori al 12%, il RINA
eguale o inferiori al 15%. Per quanto
concerne la vetroresina, questa umidita
deve tendere allo ZERO e per mantenerla
tale preventivamente si pud operare con
un trattamento protettivo di C-Systems
10 10 CFS di almeno 400/500 micron
uniformi. La concentrazione massima di
acqua nella vetroresina € per la ripara-
zione dell'osmosi 1%; noi chiediamo lo
0,8% che sul nostro strumento SKINDER
corrisponde al 30% di umidita relativa in
scala alta sensibilita (HS-High Sensibility)
con la sabbiatura eseguita.

Scafo di vetroresina sabbiato.

3) Le imbarcazioni in legno e vetro-
resina hanno dei vantaggi se co-
struite o riparate con il C-Systems 10
10 CFS, o gli altri prodotti epossidici
della stessa linea?

Certamente e possiamo dire che la tota-
lita delle imbarcazioni puo trarre benefici
risultati dall’'uso delle resine C-Systems,
eliminando nel futuro i lavori di straordi-
naria manutenzione cui sono sottoposte
quelle imbarcazioni che usano prodotti
convenzionali.

Per brevita qui parliamo del C-Systems 10
10 CFS perché copre da solo e al meglio
I'85% dei lavori, mentre per I'altro 15%
abbiamo prodotti della stessa linea che
rispondono piu precisamente.

Sulla vetroresina il C-Systems 10 10 CFS
ripara la carena, elimina, quando la care-
na e stata fatta asciugare bene, i problemi
successivi dell'osmosi, ripara tutti i crack
e le zampe di gallina, & indicatissimo

per laminare, per stuccare, per fare da
sottofondo a qualsiasi ciclo di verniciatu-
ra, serve per colate e per ricostruire parti
strutturali, per incollare vetroresina-ve-
troresina e legno-vetroresina, per rifare
ponti, ecc...

Sul legno, oltre a inibire il nuovo ingresso
dell’'umidita, che vuol dire poi meno resi-
stenza, incolla anche gli spazi tra tavola

e tavola formando una struttura continua
priva di fessurazioni e spaccature.

Usato con gli additivi risulta essere la
migliore protezione in senso assoluto per i



In fisica non esiste un corpo rigido, esiste
un corpo meno o piu elastico. Il
C-Systems 10 10 CFS, quando applicato
su legno, tende a irrobustirlo perché ha
una resistenza maggiore della fibra del le-
gno. Quando applicato su tessuto di vetro
0 su vetroresina conferisce alla stessa una

Prima di stuccare, legno o vetroresina ... pulire,
“impregnare la superficie” e poi stuccare con
C-Systems 10 10 e I'additivo idoneo.

maggiore resistenza perché ha un modulo
di elasticita superiore, non tende a fare
crack (le fastidiose zampe di gallina) .

In sostanza il C-Systems 10 10 CFS
irrobustisce la superficie di legno o di ve-
troresina dove viene applicato ed essendo
piu forte delle fibre di legno o del legante
poliestere, che lega le fibre di vetro,
conferisce maggiore resistenza e sicurezza
alle parti trattate. Il C-Systems 10 10 CFS
si allunga di oltre il 5%... per seguire i
movimenti del legno e del vetro.

6) La carena in legno o in vetro-

resina, che e stata protetta con
C-Systems 10 10 CFS, come si
comporta dopo un urto accidentale

con conseguente rottura dello strato
protettivo?

Il C-Systems 10 10 CFS con i suoi addi-
tivi, quando correttamente applicato, si
integra col supporto e ne diviene parte.
Se possiamo fare un esempio & come un
cancello di ferro che viene zincato. Se
avviene un graffio sulla zincatura sino ad
arrivare nuovamente al ferro la corrosio-
ne restera limitata al danneggiamento e
poco piu e sara facilmente riparabile al
primo alaggio.

7) Possono le condizioni delle acque
all'ormeggio influire sull’osmosi

e sul marcimento della carena in
legno?

La temperatura delle acque dove la barca
ormeggia, il maggiore o minore ricambio
dell’acqua influiscono in maniera decisi-
va. La maggiore temperatura dell’acqua
favorisce un maggiore fouling e anche un
maggiore decadimento sia della vetroresi-
na che del legno. Lacqua calda favorisce
I'osmosi.

8) Perché la vetroresina mostra
'osmosi solo in carena?

Lo scafo viene costruito con gli stessi
materiali, ma 'osmosi si presenta, gene-
ralmente, in carena perché I'imbarcazione
€ in continuo contatto con I'acqua. Anche
le parti esterne sono spesso a contatto
con I'acqua, per esempio quando piove,
ma anche le piogge piu prolungate,

Questo motor yacht e in fase di finitura. Gli
interventi sono stati fatti con C-Systems 10 10 CFS,
tessuti e diversi additivi.

hanno giorni e giorni di sole e le piccole
infiltrazioni vengono asciugate dal sole.
In pochi casi 'osmosi € riscontrabile
nell'opera morta.

9) Se il rilevatore di umidita dice
che una carena in vetroresina ha un
alto contenuto di umidita ma non ci
sono bolle di osmosi, come si deve
interpretare questo fatto?

Una carena in vetroresina, con un alto
tasso di umidita, sta a significare che non
tutte le cose vanno bene, perche lo strato
protettivo del gel-coat, che aveva la fun-
zione di impedire il passaggio dell'acqua,
non ha funzionato bene.

L'acqua e passata lo stesso, ma ancora
non ha creato danni, non ha dato luogo
al cosiddetto effetto “magnese”, che

vuol dire osmosi. Puo darsi che la barca,
seppure portatrice sana, prima o poi dia
guesto dispiacere. E’ evidente che una
carena con umidita, anche senza osmosi,
€ sempre meno resistente della stessa
carena priva di umidita.

Se facciamo un confronto con I'imbarca-
zione di legno, i cosiddetti legni marini,
sono quelli che, pur assorbendo un certo
guantitativo di umidita, questa non riesce

a fare danni cosi sostanziali, perché
convive con il legno senza arrecare altri
danni se non una perdita in percentuale
di “resistenza” e un aumento di peso.

10) Se non posso “tirare” imme-
diatamente la barca in terra, per la
riparazione dello strato protettivo,
I'acqua, non va nuovamente a ba-
gnare tutta la carena che era stata
pazientemente deumidificata?

Il C-Systems 10 10 CFS applicato su
vetroresina, forma un tutt’'uno e fa si che
una rottura di questo film, grossa come
una noce, diventi, dopo un anno, come
un mandarino ma localizzata perfettamen-
te nel punto d’'impatto, seppur leggermen-
te ingrandito.

La stessa rottura fatta su legno non
permette alle fibre del legno di assor-
bire umidita, perche le fibre sono state
impregnate nella fase di protezione e non
hanno la capacita di assorbimento che
avevano prima.

Per la riparazione delle colpiture si
rendera necessario allargare la zona

di intervento di un diametro 2 - 3 volte
maggiore di quello d'impatto, riportare la
superficie a zero, degradando sulle parti
e asciugare moderatamente con phone

o con termoventilatore dando il calore di
striscio. Procedere, dopo avere accerta-
to I'eliminazione di tutta I'umidita, alla
lavorazione come fatto per la protezione
totale. In caso di rottura del fasciame o
del tessuto, € evidente che I'intervento
mirera anche a ristabilire il perfetto grado
di integrita della struttura.

11) Perché dopo avere tolto il gel-
coat € necessario lavare la carena
prima dell'inizio dell’asciugatura,
durante e anche 1 o 2 giorni prima
dell'inizio del trattamento?

Gli acidi e le sostanze degradate che si
formano con I'osmosi, sono solvibili solo
in acqua. Durante I'asciugatura, la per-
dita di umidita avviene per evaporazione
dell’acqua (I'evaporazione € solo acqua
distillata) mentre le parti solide, indesi-
derate - come quando evapora I'acqua
salata da una pentola - restano nella



carena. | lavaggi durante 'asciugatura
portano via... eliminano gli acidi e lascia-
no la porosita della vetroresina aperta.

12) Ma questo lavaggio non da nuo-
vamente alla carena I'umidita che
avevamo tolto con tanto lavoro?

L'acqua per creare I'osmosi ha impie-

gato anni e la nostra barca ha navigato
per lunghissimo tempo. Lumidita che

gli daremo con il lavaggio sara perduta
nuovamente nel giro di poche ore ben
ventilate. La prova con lo SKINDER, prima
del lavaggio e dopo, sara eloquente.
Mostrera che il tasso misurato prima del
lavaggio, dopo due ore avra di nuovo lo
stesso valore.

13) Se una barca con osmosi sta tan-
tissimo tempo in terra la situazione
migliora o peggiora?

Le bolle di osmosi, in un primo tempo,
con temperature piu alte di quelle del-
I'acqua, tendono a gonfiare. Poi I'acqua
come € entrata, per evaporazione anche
se rimane marcata la carena, tende ad
asciugare e le bolle appaiono meno
evidenti. Lacqua che esce per evapora-
zione € acqua distillata ... vale a dire che
le acidita e i soluti che si sono formati
restano, seppure anidri, allinterno (come
il caffé in polvere, liofilizzato).

Dopo lunghissimo tempo anche lo
strumento, darebbe risultato ingannevo-
le perché manca I'umidita per... fare la
rilevazione. In buona sostanza si puo dire
che la situazione & come prima pronta a
ripartire non appena tocchera nuovamen-
te 'acqua.

14) Quali sono, ricapitolando, i pas-
saggi e i lavori indispensabili per la
cura e riparazione dell’osmosi?

Per operare bene contro I'osmosi e perché
non abbia piu a verificarsi dobbiamo:
-Mettere I'imbarcazione in secco e pulire
bene le sentine.

-Eliminare poi completamente il gelcoat e
aprire tutti i crateri.

-Lavare abbondantemente tutta la carena

pit volte con acqua dolce possibilmente
calda e a pressione e deumidificare tutto
lo scafo.

-Misurare con lo strumento SKINDER
avendo la certezza che la stessa abbia gli
stessi valori delle sovrastrutture e che in
scala alta sensibilita (high sensibility) non
vada oltre il 30% di U.R.

-Uno o due giorni prima dell'inizio del
trattamento lavare nuovamente la carena
con acqua dolce possibilmente calda e
...buon lavoro!

15) ... e le sequenze di applicazione
dei prodotti?

... basta rivedere la scheda Antiomosi
a.p.p. nel capitolo della vetroresina.

16) Con C-Systems 10 10 CFS ¢ pos-
sibile ridurre la manutenzione delle
imbarcazioni in legno e in vetroresi-
na e fare tutte le riparazioni?

E’ consigliabile usare C-Systems 10 10
CFS, con i relativi additivi per risolvere

tutti i problemi nella manutenzione, ma
soprattutto per migliorare I'affidabilita del-
le imbarcazioni in legno e in vetroresina.
La protezione in sentina, in cambusa,
sotto i motori e gli stipetti in genere, lascia
sempre molto a desiderare.

Per tutti questi lavori sulla vetroresina il
C-Systems 10 10 CFS, C-Systems Gelcoat
Light e NAUTILUS Epoxy H.B. rispondono
perfettamente e rappresentano quanto

di meglio possiate fare. | problemi del

La palella per incollare fino all'infinito il legno deve
essere almeno 10 — 12 volte lo spessore della
tavola. Questa considerazione deve essere fatta
anche nella riparazione delle falle sulla vetroresina.

legno nascono soprattutto sulle attacca-
ture, sulle giunzioni, sugli spigoli vivi, alla
chiodagione e vitagione.

Trattare queste superfici con C-Systems
10 10 CFS, dopo averle riportate a nudo
e fatte ben asciugare, da la sicurezza e
un’affidabilita eccezionale con la certezza,
una volta ricoperto con smalto, con SPIN-
NAKER o con la speciale vernice Nautilus,
che per anni e anni saranno sempre nelle
migliori condizioni. Quando si dovra

rifare la manutenzione, si trattera di una
semplice carteggiatura, una passata di
smalto o di vernice.

17) Se I'imbarcazione di legno non
e completamente deumidificata &
possibile fare il trattamento con
C-Systems 10 10 CFS?

Il legno deve essere asciutto e per valutare
perfettamente il suo stato € necessario e
indispensabile I'uso dello SKINDER (o altro
strumento valido) per avere la certezza
delle reali condizioni di umidita al di fuori

di una valutazione che in alcuni casi puo
essere sopperita dall'esperienza.

Solo allora, se ci sono dei punti isolati che
differiscono di poco e possibile decidere
se il lavoro puo essere iniziato, e aspettarsi
un perfetto risultato nel tempo, o se invece
€ meglio attendere ancora qualche gior-
no. Va inoltre considerato che un'imbar-
cazione di legno costruita in longitudinale
avra problematiche diverse da una costrui-
ta con doppio o triplo fasciame incrociato

e ancora completamente diversa da una

in compensato marino.

Quando si deve applicare il tessuto di rinfor:
zo € indispensabile, per fare un buon lavord,
fare i raccordi con Microfiller Powder e a
quel punto... non serve quasi piu il tessuto..
€ una questione di diametro. Il tessuto, qualf
siasi tipo anche di carbonio, quando lavora
ad angolo retto perde circa il 70% della sua
resistenza. Incollare le paratie con "fazzole
ti” su un angolo retto & un errore.

Per le imbarcazioni a fasciame longitu-
dinale & opportuno valutare, dopo avere
fatto la rimessa in perfetta opera della
carena, I'uso di uno strato di tessuto
biassiale + 45° da circa 300 o 450 gr/mq
che consente di bilanciare la resistenza
longitudinale della fibra del legno an-
dando a irrobustire essenzialmente quella
trasversale.

Per gli scafi in compensato € bene prevede-
re la protezione col nastro di tessuto bias-
siale o bilanciato, lungo i punti di giuntura
della carena e lungo tutti gli spigoli per
aumentarne la resistenza allo sfregamento
e impedire I'entrata dell’'umidita.

Intervento di riparazione di una ruota di prua e parte
del fasciame.

18) Come & possibile accelerare
I'asciugatura delle barche in legno o
in vetroresina?

La sabbiatura, fatta bene, significa gia
eliminare almeno meta dei problemi di
asciugatura perche “porta via”. Inoltre
lascia una superficie molto esposta che
facilita 'evaporazione. Durante la sabbia-
tura si spaccano molte bolle, piut 0 meno
grandi, che riducono ancora il tasso di
umidita.

Un eccezionale apporto risolutivo e
determinante viene dato dalle lampade al
quarzo a raggi infrarossi (disponibili nel
nostro listino). Queste lampade “direzio-
nali” emanano un fascio di luce per una
superficie di circa 6 mq che non riscalda
I'aria ma gli oggetti (e le persone).

Le lampade concentrano tutta la loro po-
tenza in profondita e facilitano in maniera
efficace I'asciugatura del legno e della ve-
troresina.Anche il nostro deumidificatore
AIRDRYER e i ventilatori ad aria calda sono



di aiuto anche nel periodo invernale. Biso-
gna creare un microclima giusto e avere la
barca almeno sotto una buona copertura.
In questo caso 'AIRDRYER, eliminando
'umidita che si accumula nellambiente,
favorisce I'asciugatura.

19) La sabbiatura, a volte, “buca” la
vetroresina. Non &€ meglio operare
diversamente?

La sabbiatura, con un buon Operatore,

ha una applicazione omogenea e precisa.
Quando la forza della “sabbia” trova delle
parti “molli” affonda, in alcuni casi, fino a
bucare lo scafo.

Si deve comunque tenere presente che

se non avessimo “bucato” quelle parti il
periodo di deumidificazione sarebbe stato
molto pit lungo e le parti piene di acidita,
che ora non ci sono piu, sarebbero state
comungue prive di tenuta meccanica. La
resina poliestere che prima compattava il
vetro era, ormai, completamente priva di
struttura. Infatti una corretta sabbiatura che
rende rugosa e leggermente irregolare la
carena per I'asportazione del gelcoat, sot-
trae immediatamente alla barca, in molti
casi, almeno il 50% di umidita.

Se si opera con la pialla o con il peeler,
dopo & comunque sempre indispensabile
la sabbiatura o I'idrosabbiatura per aprire
le bolle e avere una superficie piu marcata
per I'asciugatura e la successiva nuova
applicazione. Se passate il “frullino” sulla
superficie &€ come piallare una tavola di le-
gno con i “nodi”... per portare via il nodo
dovete consumare tutta la tavola e cosi per
togliere, bene, le bolle sotto pelle bisogna
fare la sabbiatura.

20) Le imbarcazioni di legno sono
tutte “eguali”?

Limbarcazione di legno costruita in lon-
gitudinale avra problematiche diverse da
una costruita con doppio o triplo fascia-
me incrociato e ancora completamente
diversa da una in compensato marino.
Tuttavia I'esecuzione di un buon progetto e
I'integrazione di nuove tecniche e materiali
risolve i luoghi “comuni” del legno. Se
I'imbarcazione viene costruita in doppio

fasciame incrociato o meglio ancora in
triplo fasciame incrociato avremo una
compensazione dell'anisotropia del legno
(vedere il paragrafo Legno) e un manufatto
finale di estrema leggerezza, resistenza,
affidabilita e alte prestazioni.

Il legno, a parita di peso, é tre volte piu
resistente dell’acciaio e per mantenere
gueste premesse deve rimanere asciutto e
privo di parassiti. Il 10 10 CFS ¢ il prodot-
to ideale per tutto questo. Inoltre il legno
non ha memoria, vale a dire che quando
correttamente dimensionato sopporta al-
I'infinito il lavoro per cui € stato progettato.

21) La ricopertura del legno compen-
sato o massello con tessuto di vetro &
sempre consigliabile?

Prima di tutto dobbiamo distinguere tra
una barca in massello e una in compensa-
to marino. Per quella in massello, singolo
fasciame, senz’altro si perché evitiamo le
spaccature del legno, che soffre di aniso-
tropia (grande resistenza longitudinale e
ridottissima trasversale) mentre quella di
compensato ha punti di giuntura limitati
agli spigoli e alla chiglia. Quindi se il
compensato é a posto possiamo pensare
di mettere la protezione in tessuto di vetro
in quei punti strategici e basta, mentre

per quella in massello, singolo fasciame
I'applicazione porta ad un aumento del-
I'affidabilitd e una ridotta manutenzione.
Ambedue avranno nuova vita con I'appli-
cazione del corretto spessore di C-Systems
10 10 CFsS.

I serbatoi della nafta hanno “perso” e stanno
macchiando inesorabilmente la carena
pregiudicando il futuro lavoro.



26) Quale é la dimensione di un co-
mento del fasciame che il C-Systems
10 10 CFS salda perfettamente?

Con C-Systems 10 10 CFS si incollano
legni fino a distanza di oltre 2 cm e la
giuntura cosi fatta, usando C-Systems
10 10 CFS e gli additivi, & piu forte della
fibra longitudinale del legno.Questo vuol
dire che in caso di torsione si “rompe-
ra” il legno non l'incollaggio, ma non &
pensabile fare una barca con questi difetti
di costruzione.

C-Systems 10 10 CFS e i filetti sono ben
piu forti del compensato fatto con le
norme internazionali. Tuttavia & buona
tecnica che il fasciame debba essere
riportato al corretto grado di umidita e i
comenti, maggiori di un paio di millimetri
potranno essere efficacemente “riempiti”
con C-Systems 10 10 CFS e cotonina

o rinvergati col legno. (Il flmato DVD

del fasciame longitudinale € riccamente
illustrativo su questa lavorazione).

Fasciame con tessuto di fibra di vetro E +45° e
impregnato con C-Systems 10 10 CFS (1); (2)
fasciame ancora senza tessuto e resina.

27) Come mai nell’applicazione del
C-Systems 10 10 CFS si deve prepa-
rare poco materiale per volta?

La resina epossidica C-Systems 10 10 CFS
guando e concentrata in massa, genera
calore. Il calore generato dalla reazione
chimica dei due componenti fa innalzare
ancora la temperatura sino a formare dei
fumi e rendere inutilizzabile la miscela
preparata. L'uso delle pompe dosatrici
rende estremamente facile la preparazio-
ne in tempi brevissimi. Se si necessita di
pil materiale, per esempio per trattare

superfici in orizzontale, una volta mesco-
lato si puo versare sulla superficie e poi
spargerlo con il rullo. Nel caso di incol-
laggi, invece & sempre bene preparare |l
materiale occorrente in piu volte.

28) Come mai qualche volta si
formano dei crateri sulle superfici
trattate con C-Systems 10 10 CFS?

Il C-Systems 10 10 CFS non contiene
solvente per cui & sensibile alle superfici
non perfettamente preparate o sporche

di sostanze grasse (per esempio presenza
di impronte di mani sporche di olio ecc.
ecc). In quei punti tendera a “ritirarsi”.

Una vernice normale contiene solventi che
“sciolgono l'unto” e il problema non viene
evidenziato. Per evitare questo proble-

ma carteggiare nel senso della vena (se
legno) con carta 100 per trovare nuova-
mente la superficie integra.

Se invece avviene sulla mano precedente
carteggiare uniformemente a bagnato.
Questo difetto puo derivare da uso di
contenitori impropri, non adatti, come ba-
rattoli del gelato, del tonno, del caffé ecc.
oppure barattoli validi ma la miscela me-
scolata... col cacciavite del motore. Usate
i barattoli e vaschette del nostro kit e per
mescolare le nostre stecche di legno. |
barattoli, con un poco di attenzione, sono
utilizabili tantissime volte e con una stecca
si va avanti degli anni.

29) Perché lo stucco fatto con gli
additivi tende a colare?

La miscela del C-Systems 10 10 CFS ten-
de a fare calore. L'aggiunta degli additivi,
anche per fare stucco, aumenta il tempo
di utilizzo.

Se la massa di stucco fatta e applicata,

in base alla temperatura ambientale,

non riesce a dissipare il calore questo fa
variare la consistenza, aiutato anche dalla
continua manipolazione applicativa e...
tende a colare.

Si risolve aggiungendo un maggiore
quantitativo di additivo, mescolando
anche piu fortemente e facendo applica-
zioni ridotte. Se per esempio dobbiamo
fare filetti laterali importanti si puo fare un

raggio ridotto e dopo un paio d'ore ripas-
sarli con un raggio maggiore. Altra cosa
importantissima... fare il filetto, raccordarlo
e non starlo a stuzzicare successivamente.

Sugli spigoli vivi, non stondati, gli smalti e le]
pitture si ancorano con molta difficolta e gli
spessori che si riescono a fare in quel puntgd
non sono neppure 1/5 dello spessore che
si fa sulla superficie liscia. Sara da qui che
comincera a difettare la durata della prote-
zione. Sara sufficiente stondare gli spigoli, gl
meno con raggio di un lapis, per raccordare
le due superfici e non avere questi difetti.

30) | lavori sopra descritti possono
essere iniziati e poi ripresi in un altro
week end?

E’ possibile, ma & preferibile, quando si
puo, che i lavori abbiano una sequenza
ravvicinata nel tempo perché la resina
epossidica man mano che reticola riduce la
perfetta integrazione con la mano successi-
va di qualsiasi prodotto (comunque sempre
superiore alle pitture convenzionali), e per
farla ben attaccare e indispensabile carteg-
giare tutta la superficie a bagnato.

Se invece applichiamo le mani in sequenza
non € guasi mai necessario carteggiare

tra mano e mano. Quando si applica del
tessuto di vetro e il peel ply, come si vede
nel DVD, anche se passa molto tempo, al
momento del distacco del peel ply, questo
assicura un perfetto aggancio della mano
successiva senza carteggiatura... anche
dopo mesi e mesi.

31) Con le pompe dosatrici siamo
sempre certi del corretto rapporto di
miscelazione?

Le pompe dosatrici che distribuiamo sono
di altissima qualita. Quando correttamente
usate hanno una durata di vari anni. Cosa
vuol dire correttamente usate? Per esempio
nella stagione fredda, la resina, soprattutto

il componente ‘A’ diventa piu viscosa e la
pompa va pigiata lentamente perché fa
uno sforzo maggiore e seppure in maniera
meno evidente questo avviene anche per il
componente “B”".

Bisogna stare attenti a non sporcare con la
resina miscelata lo stantuffo perché cata-
lizzera e rendera difficile la corsa per il ca-
ricamento della pompata impedendogli di
compierla tutta. Le pompe devono restare
montate sulla confezione ma, per la buona
conservazione e perché la resina non si
"ossidi” all'uscita del beccuccio € sufficien-
te un piccolo pezzetto di nastro adesivo
messo come il naso di “Pinocchio”. Non
disponendo del nastro adesivo un pezzetto
del sacchetto di plastica della spesa e un
elastico a tenerlo fermo. Anche dopo mesi
le resina e il catalizzatore partiranno alla
piu leggera pressione. Tuttavia € importante
controllare che I'erogazione corrisponda

al peso con una bilancia elettronica da
cucina, prima di ogni lavoro o prendere dei
riferimenti di valutazione perché ci sia la
proporzione di diminuzione di quantita.
Tenere presente che le pompe per il 4,5

e 30 kg, ad ogni pompata di A fanno
corrispondere una pompata di B perché

le pompe hanno gli stantuffi calibrati per
un corretto rapporto e hanno una corsa
diversa dall’altra. Per la confezione da 1,5
kg la minipompa del componente A deve
fare due pompate e quella del B una pom-
pata perché le pompe hanno una portata
molto simile e pur essendo volumetriche e
il rapporto della resina a peso sono tarate
per mantenere il corretto equilibrio di
miscelazione 2 a 1.

32) Il C-Systems 10 10 CFS resiste ai
raggi ultravioletti?

Le resine epossidiche, generalmente, non
hanno caratteristiche per resistere ai raggi
ultravioletti (U.V.). Hanno bisogno di un
protettivo che nel caso dello smalto (bian-
Co, rosso, verde) risolve completamente il
problema per la totale schermatura della
superficie. Nel caso di sovrapplicare la ver-
nice trasparente SPINNAKER o NAUTILUS
queste sono dotate di filtri e inibiscono il
passaggio dei raggi. Non basta una mano
occorre un ciclo completo che vuol dire



COLLA ROSSA E COLLA BIANCA

| materiali espansi PVC per la costruzione.

Il legno & stato il primo materiale usato e conforme allo standard EN301-302

per costruire barche e ancora oggi dei tipi | e Il per la costruzione di scafi,
conosce un nuovo slancio per le nuove imbarcazioni, lamellari, ruote di prua,
tecniche di costruzione, consentite dai chiglie, ordinate e per l'incollaggio di tutti
nuovi materiali tecnologici disponibili. i legni esposti alle intemperie e ai servizi
C-Systems Colla Rossa CASCOPHEN piu gravosi. Si miscela in rapporto di peso
e stato un passo importante per la nelle proporzioni di 100 gr di resina + 20
costruzione delle imbarcazioni in legno, gr di polvere (indurente).

e la colla eccellente per tutti i lavori che C-Systems Colla Rossa CASCOPHEN,
richiedono grande affidabilita. | “marinai”  produce un incollaggio fortissimo che
per il suo caratteristico colore rosso bruno resiste a intermittenti e continue esposi-
molto sbrigativamente la soprannomina-  zioni in acqua bollente o fredda, a getti
rono, in maniera incancellabile, “COLLA  di aria calda o fredda, é inattaccabile da
ROSSA'. funghi, marciume e insensibile a quasi
C-Systems Colla Rossa CASCOPHEN, tutti i solventi.

Questo timone fa ridere anche il velista piu
modesto. Come si fa a concepire, realizzare e
montare un timone di motoryacht da 30 nodi
che non sia in profilo? Se poi cavita, non go-
verna bene e fa vibrare la poppa... poco male
si aumenta la pala sempre col solito rinforzo
che rompe tutte le leggi della fluidodinamica
e anche qualcos’altro. Oppure si dice che il
motore non ¢ allineato o I'elica & scompensata.
La barca che muove tanta acqua di prua e di
poppa disperde energia. Finché c’e ignoranza
c’eé speranza. Roba di p.i.

E pensare che é possibile andare dritti anche PIVIERE. Le prime tre furono di legno e la prima si chiamava “Roby”. Poi furono di plastica tutte con
con un timone solo (nel caso di barche la filosofia della sicurezza, semplicita e voglia di navigare. Le sue linee, ancora morbide, capienti
dislocanti monomotore) compensando il giro e il progetto ancora attuale rispondono perfettamente allo spirito col quale fu pensato, voluto e
dell’elica con un profilo alare del timone! disegnato. Il PIVIERE sfugge al tempo e alle mode perche e ancora attuale come una fetta di pane

www.cecchi.it. con olio e sale per fare merenda.



Verniciare la testa del bulbo

Il trattamento per la rimozione del bulbo (soprattutto se di ghisa) e la successiva
rimessa in opera richiede anche queste attenzioni.

1) Smontaggio del bulbo e rimozione dei tiranti, dei perni.

2) Sabbiatura completa del bulbo e applicazione della prima mano di Nautilus Epo,
Primer, seguita dopo almeno 12 ore dalla seconda mano.

3) Dopo almeno 12 ore, applicazione della prima mano di C-Systems 10 10 CFS &
quando appiccicaticcio (stick), della seconda mano... fino a 10 cm dall’attaccatura
del bulbo.

4) Contemporaneamente alla sabbiatura del bulbo sara stata fatta pulizia della sed
della “pancia” se possibile ancora con la sabbiatura e portando via tutti i residui di
vecchi stucchi (che senz’altro saranno poliestere) o ancora peggio delle tracce di
silicone.

5) Controllo minuzioso in sentina in corrispondenza dell’'attaccatura per controllare

perfetta integrita di tutta la struttura e considerare non solo I'area di “attaccatura” nja

anche quella circostante per almeno il doppio della dimensione del bulbo. Questo
nel caso non ci sia un “ragno” all'interno che scarichi su una pit ampia superficie |4

Ky

la

h

forze e il peso del bulbo. Se questa parte non € perfettamente integra sara opportjina

I'applicazione di ulteriore stratificato di vetro che vada a formare spessore e “scari
le forze piu lontano possibile dall’attaccatura, che € in posizione obbligata. Se c'e

hi”

spazio attaccare con C-Systems 10 10 CFS degli spessori di legno in corrispondenza

dei bulloni per aumentare la distanza di tiraggio.
6) A questo punto... due mani di C-Systems 10 10 CFS saranno state applicate co
temporaneamente al bulbo... nella parte di attacco e per un collare di almeno 10 ¢
7) Inserire nel bulbo i nuovi perni... avendo cura di proteggere la parte che viene

inserita con DURALAC o prodotto equivalente per impedire la coppia galvanica pe

differente potenziale tra metalli. La parte filettata “libera” sara protetta con una mamo

di Nautilus Epoxy Primer Due.

8) Presentare il bulbo in posizione e avvicinarlo fino a circa 3-5 cm dal completo
serraggio.

9) Sulla resina C-Systems 10 10 CFS, se possibile ancora non secca... ma appicc
cosa (stick — come un nastro adesivo) applicare generosamente (mediamente 1 —
centimetri) Nautilus Epoxy Light Filler (a catalizzazione standard) alzare ancora il
e cominciare a serrare. Lo stucco formera un’interfaccia perfetta tra bulbo e scafo,
buona parte dello stesso debordera all'esterno e sara raccordato con lo scafo. Bis
gna considerare che la maggior parte degli attacchi dei bulbi & standard e le super

non sono collimanti, non toccano bene quindi tutto lo scarico delle forze avviene suii

tiranti. Se facciamo combaciare perfettamente, la parte interessata della carena e
la parte superiore del bulbo, su una superficie rigida e perfettamente combaciante
(Nautilus Light Filler, inoltre, fa anche una tenuta di incollaggio) avremo una distrib
zione di sforzi su una parte maggiore anziché puntiforme. Se usassimo della gom
polyuretanica, simile alla nostra Nautilus Polyurethane Sealant (mai usare silicone
avremmo un “accoppiamento” di qualita inferiore perche la gomma ha un carico

di tenuta decisamente piu basso. | fori della carena, dove passano i perni filettati,
saranno stati pennellati con un po’ di resina per compattare le fibre di vetro espost
per testa.
10) La parte con C-Systems 10 10 CFS che forma il “colletto” della zona superiore
del bulbo, sara carteggiata a bagnato e poi tutto il bulbo protetto con due mani
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complete di C-Systems 10 10 CFS seguita da Nautilus Epoxy Light Filler con spatola

dentata, poi con spatola liscia e ancora C-Systems 10 10 CFS (due mani) piu due
mani di Nautilus Epoxy Primer e antivegetativo Nautilus S.P.

Ora siamo certi della qualita del lavoro e se non possiamo farlo direttamente sara
ramente importante controllare la corretta successione delle fasi dell'esecuzione d
addetti ai lavori.
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SPINNAKER GOLD FASHION vuol dire
COD (Coat Over Dry — mano su asciut-
to senza carteggiare — entro 48 ore nel
periodo estivo, 72 nel periodo invernale)
con risparmio di mano d’opera sino al
70%... ed e vero.ll risparmio della car-
teggiatura non é la semplice eliminazione
di un lavoro noioso, ma rappresenta un
miglioramento innovativo eccezionale:
essere all'avanguardia nella ricerca del
prodotto.

SPINNAKER GOLD FASHION “MAT”

(opaco per esterni). E’ la versione opaca
del tipo lucido, con le stesse caratteristi-
che tecniche. Nasce con la vocazione di



VERNICIATURA TRASPARENTE

Su legno nuovo, riportato a nuovo e

su vecchie vernici.

Carteggiare con carta 240 - 280 nel sen-
so della vena del legno, controllare (per

le superfici estese, come corrimani, tughe,
fiancate, ecc.) che le attaccature per testa
siano perfettamente efficienti (che non ci
siano infiltrazioni parzialmente tappate dai
residui della vecchia vernice).

Assicurarsi che I'umidita del legno sia

nei limiti previsti dai Registri navali (limite
massimo consigliabile 12-15%). Si appli-
ca la prima mano di SPINNAKER con una
diluizione che varia a secondo del tipo

Le lavorazioni di verniciatura e
pitturazione devono essere sempre fatte in
posti ombreggiati, con leggero ricambio
di aria e con temperature tiepide. Se fatti
sotto il sole si possono avere puntinature,
bolle, una cattiva coesione tra le mani
e compromettere il lavoroll numero di
mani da applicare varia a seconda dello
spessore di ognuna, dalla qualita del
legno, dalla destinazione del lavoro (se
esterno o interno) ma quando si parla di
legni nuovi o riportati a nuovo si richiedo-
no almeno 6 - 8 mani per un bellissimo
risultato estetico e duraturo.

Su legni verniciati, in buone condizioni &
sufficiente carteggiare con carta 360 e
applicare almeno 2 o 3 mani del tipo di
SPINNAKER YACHT VARNISH preferito.
Nelle riverniciature degli interni, quando si
usa il tipo EGGSHELL o SATIN il numero



delle mani é all'incirca sempre la meta.
Quando i legni presentano piccole spac-
cature, fenditure o stress e consigliabile
“saldare “queste parti con una mano di
C-Systems 10 10 CFS che sara carteggia-
ta finemente prima delle ulteriori applica-
zioni di SPINNAKER YACHT VARNISH. |
legni macchiati, quando riportati a nuovo,
possono essere smacchiati con Teak
Powder Cleaner o Teak Brightner.

Farli asciugare bene prima di iniziare la
nuovo verniciatura.

Quando nella riverniciatura € necessario
colorare, accentuare, rendere omogenee
le tonalita dei legni,C-Legno 2 , colore
rosso cedro 0 noce scuro (miscibili anche
tra loro per avere tonalita piu adatte al la-

voro che stiamo facendo) sono la risposta
professionale e di facile applicazione che
consentono di ottenere grandi risultati.
C-Legno 2 antitarlo (incolore), quando
abbiamo necessita di restaurare il legno
contro la presenza di parassiti e funghi,

¢ la risposta giusta a questo problema.
Puo essere applicata a pennello nel senso
della venatura, lasciata asciugare alcuni
giorni e poi ricoperta con il ciclo come
sopra descritto.

La protezione di C-Legno 2, lavora estre-
mamente in profondita, perché é formu-
lato per avere una grande forza bagnante
quindi, anche i legni pit nascosti “attirano
capillarmente” I'azione protettiva di
C-Legno 2.

Le giunzioni del legno

Quando i “legni” devono avere lunghezze importanti (per esempio per gli alberi defle
barche a vela ma anche i compensati che devono essere giuntati) si ricorre all'incgl-
laggio che indipendentemente che sia epossidico o resorcinico (Colla Rossa) deved
rispettare regole fondamentali. Per gli alberi, per esempio, & indispensabile fare la
“palella”. Impalellare vuol dire che le superfici da incollare devono essere rastremgte
per una superficie che sia almeno 10 -12 volte lo spessore della tavola, del foglio da
incollare. In questa maniera si ottiene una coesione di raccordo eccezionale, comg

se fosse tutto un pezzo. Il maestro d’ascia avra scelto con attenzione anche l'orienta-

mento delle fibre per esaltare queste caratteristiche.

E’ piu semplice riverniciare sul bello

Le vernici trasparenti come SPINNAKER e NAUTILUS rappresentano il massimo g¢lella

protezione e della facilita d’applicazione ma dobbiamo considerare che gli stress
che subisce il legno sotto il sole sono ben maggiori di quanto sopporta lo stesso
legno verniciato con smalti di colore chiaro. E’ importante, per mantenere il legno
nelle massime condizioni, che quando si presentano colpiture, abrasioni, ecc. o pe
qualsiasi motivo si noti un decadimento del film di vernice si intervenga in tempi
brevi per la riparazione e, se necessario, anche per una nuova protezione totale.
Infatti se da una parte la vernice trasparente puo considerarsi piu delicata € anchg
vero che il suo mantenimento stagionale si presenta di facile attuazione. Il nostro
tipo SPINNAKER GOLD FASHION, GOLD FASHION “MAT” cosi come EGGSHELL,
SATIN e WOOD PROTECTION, per esempio, non necessitano di carteggiatura tra
mano e mano con un risparmio di tempo fino al 70%. Morale: un intervento stagio
nale, quando la vernice e il legno si presentano ancora bene & consigliabile rispett
a un lavoro ritardato nel tempo che comporta
legni sciupati e necessita di rifare il lavoro anche
ripartendo da zero. Un'ulteriore possibilita, per
le parti danneggiate o per i legni deteriorati, &

di dare una o due mani di SPINNAKER WOOD
PROTECTION. Cosi facendo fermeremo imme-
diatamente il decadimento ulteriore del legno.
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Punto di rugiada, Kappa termico (K) e... microclima
Se prendiamo una mela dal frigo per lo shalzo termico, dopo pochi minuti, la

superficie della mela si “inumidisce”. Se la tocchiamo con un dito potremo valutare
che la presenza di “acqua’ é consistente. Questo “fenomeno” viene indicato cornrle
PUNTO DI RUGIADA. Questa reazione fisica, in una barca posta all’esterno, si Ha

in maniera “naturale” in particolari periodi dell’anno quando “accumula” freddo du

rante la notte e poi il sole e la temperatura piu calda (raggiunta velocemente) darjno
luogo ad un simile risultato. Le pitture o le resine che fossero messe in opera anghe
se appariranno di buona applicazione daranno in un futuro pit 0 meno breve grossi

difetti di risultato o addirittura la delaminazione del ciclo di lavorazione. Materiali
come ferro, ghisa, piombo, acciaio, alluminio vetroresina evidenziano il punto di
rugiada piu facilmente che non il legno massello o legno compensato. Questo € i
dipendenza del kappa termico di questi materiali. Il kappa termico (K) é la caratte]

=

ristica che hanno tutti i materiali (quelli sopra indicati ci interessano particolarmente

perché fanno parte della nostra barca) di accumulare e cedere inerzie termiche
(calde o fredde).

Lumidita Relativa (U.R.) dell’aria & un'altra variabile che partecipa ad esaltare o
diminuire il fenomeno del punto di rugiada. In molti casi non potendo sistemati-
camente lavorare con temperature basse i Cantieri si sono attrezzati per riprodur
ambienti condizionati (microclima) il piu vicino alle richieste dei produttori di pittur

e

b

resine ecc. Lumidita relativa dell'aria (U.R.), la temperatura dell’aria, la temperatlira
della superficie, il controllo umidita del manufatto (legno o vetroresina) sono misura-

bili, in un attimo, con SKINDER.

Una semplice prova per accertarsi del punto di rugiada consiste nel bagnare con
uno straccio una superficie limitata. Se evapora, se asciuga, nel giro di circa 15

minuti saremo certi che la lavorazione puo Iniziare. Maggiore € il tasso di umidita
dell'aria piu facile e avere il punto di rugiada. E' sempre consigliabile non applical
vernici, smalti o resine come coating con U.R. superiore a 85%. Non considerare
queste condizioni vuol dire rifare il lavoro.

Il calore del colore

Le superfici bianche hanno una temperatura, espoatesole, di circa la meta di una su-
perficie nera e precisamente: 34°C bianca e 66°C &essa superficie di legno pitturata
di nero. Questi valori si hanno con una temperatuidell’aria di 27°C. Il legno pitturato
a trasparente, nelle stesse condizioni ambientaliseconda del colore dell’'essenza, su-
pera largamente i 50°C. Se invece che legno la sufieie € di alluminio o ferro, all'in-
terno dobbiamo prevedere una coibentazione di tuttispetto altrimenti la barca diventg
un forno. Lo stesso vale per le superfici di vesina. Una barca col gel-coat scuro, blu
0 nero ha una temperatura superficiale ancora pitta di quella del legno, perché ha
un “K-termico” altissimo rispetto al legno. Questcalore comporta una forte dilatazione
e un maggiore stress alla laminazione. Molte voletraduce, quando la barca non &
ben coibentata, in maggiore temperatura degli intair(tutti hanno presente il senso di
nausea accentuato quando si scende, in Estate, dueala navigazione all'interno della
barca) senza considerare che ogni colatu-

ra di detersivo per la pulizia della coperta,

sara ben evidente perché formera una bella

“gora” sulle fiancate. Siamo d’accordo che il

blu & piu bello o forse lo desideriamo tanto

solo perché vediamo meno barche di questo

colore? Abbiamo tutti la liberta di scelta ma

dobbiamo considerare che molti cantieri, per

il colore blu... chiedono anche un sostanzio-

so extra e allora c’é proprio da pensare che &

solo una questione di moda.







lasciare il legno scoperto. E’ consigliabile
(per noi... indispensabile) che nella costru-
zione delle coperte delle barche di legno,
sia interposto, prima delle doghe, un
foglio di compensato marino (di kaya non
di Okume... vedere capitolo a pag...13)
per garantire una perfetta impermeabilita
e un lavoro piu robusto e affidabile. Il
compensato, deve essere attentamente
trattato sulle teste per evitare infiltrazioni
che per capillarita arriverebbero in zone
piu interne.

Per le barche di legno, vetroresina,
composito, l'incollaggio delle doghe di
teak della coperta con epossidico come
C-Systems Epoxy Tixo o C-Systems 10
10 CFS, é piu indicato (nelle costruzioni
di legno o vetroresina per esempio da
maggiore robustezza e portanza a tutta la
barca). Saremo ben lieti di darVi ulteriori
precisazioni in merito.

Nei lavori di costruzione, riparazione,
verniciatura e di rifinitura, il costo delle
“pitture” e dei materiali come quelli sopra

presentati, incide per una percentuale che
va dal 10 al 15% del costo finale, perché
tutto il resto € mano d’opera. Ammesso
anche di risparmiare un 20% sull’acquisto
di materiale, questo incidera sulla globa-
lita del lavoro, in misura del 2 — 3%, col
rischio poi di dover rifare il lavoro.

E’ facile rendersi conto che il presunto
risparmio iniziale, si & trasformato in un
aumento di costo, e precisamente:

- demolizione del lavoro preesistente

- ripristino delle condizioni precedenti

- rifacimento del lavoro ex novo

- perdita di tempo, di pazienza e... denaro.

Questa dog-house con le “dorate” laterali
fa parte di una completa ristrutturazione.
La vernice per la protezione € SPINNAKER|
GOLD FASHION,; per la coperta nuova

e tutte le ristrutturazioni € stato scelto C-
Systems 10 10 CFS e tra poco la gomma
dei comenti sara levigata. Manca poco alla
consegna e poi via a vele spiegate.

Incollaggio della coperta in teak

Per l'incollaggio di questa coperta € stata sceltaresina
epossidica C-Epoxy Tixo che ha il vantaggio di pateessere
mescolata in quantita consistente e di essere ptai@ente
bilanciata con gli additivi. All'operatore resta g§olo compito
di mescolare i due componenti, renderli omogenei dblore e
applicare con spatola dentata sulle due parti. C-Bgy Tixo la
trovate sulle piu belle, veloci, grandi coperte Harche a vela
e a motore costruite in legno, vetroresina, carbarsia nuove

che restaurate. Lincollaggio della coperta con iea epossidica
C-Systems 10 10 CFS o come in questo caso con C-kpdixo
significa che il teak non viene messo su “un lettwrbido-ela:
stico” che non aggiunge struttura alla costruzior@-Epoxy Tixo
vuol dire aggiungere forza e solidita alla struttudella coperta,
formare una giunzione perfetta e monolitica, elinare i rischi

di delaminazione e poter ridurre la struttura a veaggio della
leggerezza mantenendo le stesse caratteristiche casaiche.
Meno peso con pari 0 maggiore resistenza e affidéiai.



Lanziano teak l

Questo “anziano” ponte in teak € stato incollato con “gomma” e in piu avvitato sull
coperta di vetroresina. Il tempo piano piano ha messo in crisi la gomma, i tappi che
coprivano le viti sono consuma-

ti e bisogna rifare tutto. Le viti

hanno fatto filtrare acqua sotto e

pregiudicato anche il sandwich

della coperta. Con C-Systems 10

10 CFS e C-Epoxy Tixo verranno

riparati anche i fori delle viti e il

rifacimento sara estremamente piu

affidabile nel tempo.

Temperature di essiccazione

Quando si fa riferimento ai tempi di catalizzazione o di essiccazione di un prodot-
to, anche se non esplicitamente indicato si fa riferimento ad una temperatura di

18 - 20°C e un’'umidita dell'aria di circa il 70%. E’ buona norma considerare che
I'aumento di 10°C vuol dire ridurre della meta i tempi di essiccazione (e di utilizzo)
mentre I'abbassamento di 10°C vuol dire il raddoppio dei tempi di utilizzo e dei tem
di essiccazione. Quando si fa riferimento che alcuni prodotti non devono andare in
acqua (questo vale per tutti i prodotti vernicianti) prima di 7 gg. si deve sempre tenq
presente che quel lasso di tempo & valido se le temperature sono state mediament
20°C tra giorno e notte.

La sentina era trasparente

La costruzione dell'imbarcazione in legno, nel periodo attuale, rappresenta un nett
taglio col passato con le stesse imbarcazioni concepite alcuni decenni fa. Luso dej
resina epossidica come il C-Systems 10 10 CFS ha consentito da decenni di fare
riparazioni e interventi risolutori che negli anni hanno mostrato tutta la loro efficaci
consentendo drastiche riduzioni delle manutenzioni successive con percentuali vig
al cento per cento, risparmio di denaro, disponibilita della barca invece di averla in
manutenzione, serenita e affidabilita nell’'uso.

Le molte imbarcazioni nuove pensate e progettate in epossidico hanno avuto molt
volte anche la caratteristica di avere la sentina protetta con resina epossidica C-S
stems 10 10 CFS e di... mantenerle e lasciarle con questa protezione... perché po
siamo controllare in qualsiasi momento eventuali infiltrazioni di acqua che sarebbe
visibili e significherebbero anche la presenza di qualche lesione nascosta o di catt
lavorazione. La sentina trasparente significa anche maggiore attenzione durante |
lavorazione perché imprecisioni, errori e quanto altro saranno visibili... e allora nor
e possibile non rimediare immediatamente. Se facciamo una considerazione di m
anni fa, quando gli aerei erano costruiti con tela e la loro ossatura fatta in legno, 18
protezione contro 'umidita era volutamente fatta con la vernice trasparente come

linea SPINNAKER. Infatti la vernice trasparente garantiva per quei tempi la migliofe

protezione, era piu leggera se confrontata con gli smalti, cosa essenziale per gli a
(e anche per le barche) ma soprattutto consentiva, con un solo colpo d’occhio, di
controllare la perfetta integrita e il mantenimento delle strutture lignee.

Un ulteriore impiego della protezione del legno a trasparente trova il campo di app
cazione nella “costruzione” del nuovo pozzetto delle catene o della nuova “ghiotta’
della doccia. Infatti sulle imbarcazioni datate il pozzetto delle catene € in acciaio g
lamiera zincata. Bastera il piano e le fiancatine di compensato di spessore adegug
(dagli 8 a 15 mm) “saldato” con C-Systems 10 10 CFS e il filetto laterale di sosteg
e poi rifinito il tutto con quattro o cinque mani di C-Systems 10 10 CFS e sarete si

per anni e anni. Bastera un’occhiata ogni stagione per controllare la perfetta tenutI

e conservazione del lavoro. Quindi ben venga la sentina a trasparente perché, un
volta ben fatta, sara il fiore all'occhiello dell'imbarcazione e del suo Skipper.
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VETRORESINA e mantenimento



La convenienza del 10 10 CFS

La resina epossidica interviene come base in molti prodotti vernicianti. Quando € pura,
senza solventi, ha tra le maggiori caratteristiche di essere un eccezionale adesivo strut-
turale e di non disperdere solventi nell'aria. Nella formulazione della resina epossidi-

ca, come C-Systems 10 10 CFS, si sono ottenute altre caratteristiche come facilita di
pennellabilita, possibilita di mescolarla con additivi per ottenere prodotti di varie densita
e caratteristiche per rispondere meglio alle esigenze di lavorazione. Nella valutazione
dei costi, il prezzo della resina epossidica, in questo caso il C-Systems 10 10 CFS deve
essere diviso, quando viene usato come coating - pittura di fondo o di protezione, per il
numero di metri quadri e lo spessore che si ottiene.

Per le vernici vale la stessa misurazione ma dobbiamo porre attenzione tra il film bagna-
to (appena dato, wet-film) e con il film secco (dry-film). Nella media dei prodotti verni-
cianti il residuo del film secco diminuisce e resta solo il 40 - 50% del film bagnato, vale
a dire che la parte solvente, quella che evapora (e che inquina) non forma spessore,
non forma protezione e quindi non difende il materiale che stiamo proteggendo. Quindi
se dovremo fare uno spessore come i 100 micron del C-Systems 10 10 CFS probabil-
mente dovremo applicare, magari carteggiando tra mano e mano, almeno 3 o0 4 mani!
Questo in linea pratica. Anche se sembra di spendere di piu per il C-Systems 10 10 CFS
quando si fanno i confronti con gli spessori oltre alla maggiore resistenza c'eé anche una
notevole convenienza economica.



Per le coperte per cui si
vuole mantenere la vista del legno e dei
comenti ci vuole Nautilus Clear Proof...
e non ci sono piu infiltrazioni (vedere il
prossimo capitolo Nautilus).

"Quando la coperta fa acqua ... VERNI-
CIATELA’ scrisse un esperto del settore,
centrando un problema annoso, sia per
le imbarcazioni in esercizio che per le
imbarcazioni ... nuove .

Decolay offre la soluzione duratura per
anni e anni al problema dei ponti e delle
sovrastrutture che trafilano acqua, per
ogni tipo di natante a vela, cabinati e per
grandi navi.

Decolay € indicatissimo per coperte,
tughe, boccaporti, flying bridge d'imbar-
cazioni di qualsiasi materiale, anche gia
verniciate. Decolay,perfettamente anti-
sdrucciolo, ha un buon aspetto estetico e
si pulisce facilmente. Decolay é disponibi-
le in colori miscibili fra loro.

Sulle tughe e sulle cabine sostituisce,

senza darne piu i problemi, la tela, e il le-
gno risulta essere maggiormente protetto
nel tempo. In caso di marcimento creatosi
sotto la tela, dopo averla rimossa, fare i
lavori di riparazione con C-Systems 10 10
CFS e usarlo anche nellimpregnazione
della superficie per dare maggior “tono”,
piu resistenza. Il ciclo con Decolay sara
successivo, e si dovra partire dal Decolay
PU. Primer.

Decolay e stato testato in traversate ocea-
niche, su tutti i campi di regata e barche
da charter, sempre con risultati pienamen-
te soddisfacenti. Decolay, & eccezionale
anche per riverniciare i rivestimenti di
coperta, che dopo un po’, cominciano a
deteriorarsi e a sfarinarsi. Con Decolay
questo processo viene fermato e le aspe-
rita della scolpitura del disegno, vengono
“addolcite” acquistando anche maggiore
efficacia al non scivolamento.

Le zampe di gallina, le ragnatele e i crack
della vetroresina, che sono venuti col tem-
po, sono risolti per sempre da Decolay.

Non solo, ma Decolay, non si scheggia
piu, resiste agli agenti atmosferici, alla
salsedine, all'ozono e agli sbalzi di tem-
peratura, senza risentirne minimamente e
senza incrinarsi. Oltre ad eliminare tutte le
infiltrazioni, potrete anche apprezzarne le
qualita termo e fono assorbenti.

In caso di forti movimenti, Decolay viene
lavorato sulle giunture con Flexitape, un
nastro elastico che messo sulla giunta
consente una resistenza e continuita allo
strato di Decolay. Per applicare Flexitape,
dopo avere dato il Decolay Primer su tutta
la superficie, si applica una generosa
pennellata di Decolay pittura, tirandola
leggermente, sulla parte che intendiamo
proteggere con il nastro, poi si stende
sopra Flexitape battendolo leggermente
con la punta del pennello perché aderisca
bene e “sparisca” nel Decolay e si applica
la prima mano di Decolay seguita, appe-
na tirata, dalla prima mano generale. Il
Flexitape puo essere sostituito da nastro o
anche tessuto di vetro quando si tratta di
grandi superfici o si richiedono prestazioni
meccaniche maggiori.

Decolay deve essere applicato genero-
samente su tutta la coperta perché deve
lavorare e seguire i movimenti. La resa del
ciclo Decolay Primer & circa 10 -12 metri
quaderati litro, e un consumo complessivo
(per piu mani, 2-4) di 1,5 metri quadrati
litro per Decolay pittura, vale a dire che
per una superficie di circa 6 metri qua-
drati sara necessario 1/2 litro di Decolay

Flexitape & un nastro elastico da mettere sui “movi-
menti” delle superfici. Viene lavorato con Decolay
e si applica direttamente sulla pennellata “fresca’,
poi si batte leggermente e si riunisce con una mano
generale. Puo essere usato anche nastro di vetro ¢
per superfici pit grandi tessuto di vetro.

Primer e 4 litri di Decolay pittura.

Se gli spessori di Decolay pittura fossero
piu sottili avremo, per fare un paragone
“casalingo”, uno strato che si lacera
come il foglio di alluminio che usiamo in
cucina; ma se quel foglio fosse piu spesso
si piegherebbe soltanto. Per ottenere un
ottimo effetto estetico, & consigliabile ap-
plicare le prime 2 mani a pennello, finite
incrociate e poi le restanti applicazioni
con rullo di spugna piena a cellula chiusa
(disponibile nel nostro listino).

Decolay é antisdrucciolo ed evitera di pat-
tinare in coperta, sara piu sicuro andare

a prua per cambiare una vela con tempo
“duro” e muoversi durante ogni manovra,
perché Decolay aumenta i margini di
sicurezza.

Nell'ultima o penultima mano di Decolay,
per ottenere una maggiore presa mecca-
nica, puo essere aggiunto C-ANTISKID
POWDER nella misura di una confezione
per ogni litro di Decolay. Si mescola bene
e C-ANTISKID POWDER restera perfetta-
mente in sospensione e non si avvertira
nessuna differenza nell’applicazione a
pennello o a rullo.

E’ importante che I'applicazione del De-
colay pittura sia fatta in condizioni clima-
tiche buone (temperature sempre sopra i
15°C) perché temperature basse possono
impedire una perfetta essiccazione (De-
colay e una pittura all'acqua) e rendere
meno resistente Decolay nel tempo.

C-NOFIRE e un rivestimento per sale
macchine, applicabile a pennello sulla
coibentazione, per impedire lo spolvero
degli antirombi e del laminato. Crea una
continuita nelle giunture e abbassa note-
volmente il livello del rumore rendendo la
superficie di facilissima pulizia e manu-
tenzione. C-NOFIRE é elastico come |l
Decolay e se avete I'antirombo “portauo-
V0" sciupato, risolve benissimo questo
problema. Se avete coibentato il tubo di
scappamento C-NOFIRE ingloba tutta

la coibentazione e impedisce I'eventuale
spolvero dei filamenti.

C-ANTISKID POWDER e una polvere
plastica, finemente micronizzata, bianca,
guasi completamente incolore quando



viene miscelata anche con le vernici tra-
sparenti e si pud aggiungere a qualsiasi
prodotto verniciante (mono o bicompo-
nente) per renderlo “meccanicamente”
antisdrucciolo. Ogni confezione € per un
litro di prodotto verniciante (100 gr di
C-Antiskid Powder per ogni litro di smalto
o di vernice) si mescola molto facilmente
e resta in sospensione a lungo anche
nella coppale (ha un basso peso spe-
cifico) e anche quella che avanza, puo
essere riusata dopo moltissimo tempo.
Per rimetterla perfettamente in sospen-
sione mescolarla per un minuto o due.

Nel caso di vernici trasparenti, per evitare
una differenza fra le parti & consigliabile
applicare una seconda mano di vernice
senza C-Antiskid Powder.

Quando dispersa nello smalto, per il
maggiore peso specifico di tutti gli smalti
rispetto alla vernice, rimane perfetta-
mente in sospensione e la pennellatura e
I'applicazione a rullo risulteranno essere
omogenei senza raggruppamento di ma-
teriale. | tempi di essiccazione aumentano
leggermente per il maggiore spessore che
avra il film e anche la resa per litro sara
inferiore di circa il 20%.

Albero in legno

Il nuovo albero in legno, per una imbar-
cazione d’epoca 15 Sl di circa 25 mt ft
armato e pronto per le prove prima della
consegna definitiva di tutto il lavoro. Laffi-
dabilita della resina C-Systems 10 10 CFS
e stata scelta per assicurare la massima
qualita degli incollaggi e come “coating”
per le parti interne dell’albero dove trova
alloggiamento anche I'impianto elettrico.
Tutta la verniciatura é stata affidata a
SPINNAKER GOLD FASHION.

La stuccatura ...trasparente

Molte volte, sulle parti a vista, € necessario intervenire con una stuccatura. Il colore
delle Microfibre Naturali € bianco crema e aggiunto al C-Systems 10 10 CFS ¢

idoneo per stuccare legni bianchi come frassino, abete, acero, ecc. Quando il coldre

da ritoccare é diverso fare come segue:
Preparare con la carteggiatura un quantitativo, pulito, di polvere dello stesso legng

da stuccare (non segatura). Mettere in un contenitore di plastica del nostro kit o injun

bicchiere di cartone circa meta di Microfibre Naturali.

Aggiungere un piccolo quantitativo di polvere, carteggiata, e mescolate bene ad
asciutto. La proporzione degli ingredienti € di circa 5 parti di Microfibre Naturali e
parte di polvere-segatura.

Quando la tonalita della polvere & 3 volte piu chiara del legno da stuccare, fare
una prova preparando un piccolo quantitativo di C-Systems 10 10 CFS e mettend
un poco del “nuovo additivo”. Mescolare bene fino a renderlo spatolabile e avvici-
narlo al legno da stuccare; se la tonalita € molto simile si pud procedere nel lavorg

=

certi che la gradazione restera eguale anche dopo I'essiccazione. Se é troppo scura

bastera aggiungere ancora un po’ di Microfibre Naturali se invece troppo chiara ag

giungere ancora un poco di polvere. La polvere che avanza conservatela tappandp il
recipiente perché vi tornera bene usarla per altri simili ritocchi futuri. Oltre ad essefe
estremamente economica e sempre a portata di mano le sue caratteristiche meccpni-
che sono cosi affidabili che la parte ricostruita € senza ritiro, strutturale, affidabile piu
del legno che é stato riparato. Nel tempo, poi, non avrete sorprese come screpolaju-

re, distaccamenti o cambiamento di colore.

NAUTILUS

NAUTILUS TWO PACK VARNISH
(vernice poliuretanica trasparente lucida
2 componenti) & molto resistente alle
abrasioni e ai raggi ultravioletti.

Le mani successive possono essere
applicate dopo 40-60 minuti fresco su
fresco....senza carteggiard.a possibilita
di applicare mano su mano, permette di
rafforzare i punti maggiormente esposti
agli stress e alla penetrazione d'umidi-
ta, come le teste del legno, le giunture,
incastri, ecc... dove I'acqua ristagna.
Tutto questo riducendo anche i tempi di
lavorazione.

Si puo applicare anche su vecchie vernici
monocomponenti; (che abbiano almeno
4/6 mesi), senza problemi di “sverniciatu-
ra” (provare, comunque, su una piccola
superficie), in buone condizioni che non
presentino spaccature o zone grigie, che
altrimenti dovranno essere prima riportate
a nuovo.

NAUTILUS Two Pack varnish & indica-
tissima per albero, boma, bompresso,
corrimano, e ovunque si chiede una forte,
bellissima, facile protezione trasparente
del legno.

NAUTILUS Two Pack varnish & superlativa
anche per la casa, su porte, infissi, sedie,
tavoli e legni ornamentali.

Per una maggiore resistenza meccanica
del supporto € consigliabile applicare (su
legno nuovo o riportato a nuovo) una

prima mano di C-Systems 10 10 CFS, se-
guita dopo una carteggiatura a bagnato,
dalle mani di NAUTILUS two pack varnish.
NAUTILUS Two Pack SATIN é la ver-
sione satinata - semilucida, da usare sia
all'interno che all’esterno. Con le stesse
caratteristiche importanti di resistenza ai
raggi ultravioletti & applicabile anche in
questo caso, dopo una piccola prova,
sulle vernici monocomponenti. E’ ideale
per proteggere il pavimento della barca.

NAUTILUS CLEAR PROOFvernice
trasparente semilucida, polyuretanica,
con altissima protezione U.V,, tixotropica
(densa) traspira sino a 9 gr di acqua per
mq ogni 24 ore. Si applica su legni nuovi
o riportati a nudo (altrimenti il prece-
dente film non consente la traspirazione)
applicandola con rullo a pelo raso o con
pennello. Si consigliano almeno due mani
con una resa finale di 3-4 mq per litro.

E’ idonea anche per essere applicata in
coperta di teak o iroko o altri legni per
eliminare infiltrazioni d’acqua. In questo
caso essere piu generosi nell'applicazione
avendo cura di fare penetrare il prodotto
dove c’e la spaccatura o il distaccamento
del comento di gomma. Nautilus Clear
Proof & indicata anche per parti sottoposte
a stress come trincarini, alberi, cabine,
tughe e tutte le parti a legno che voglia-
mo mantenere esteticamente e meccani-



Un lavoro importante che ha ridato completa
affidabilita alla carena.

camente al massimo delle prestazioni con
la minima manutenzione. Prima di tutto,
pulire perfettamente il legno.

In caso di coperta, carteggiare e lavare
con Teak Cleaner o Teak Brightner per
avere la massima omogeneita del colore.
Applicare Nautilus Clear Proof a pennello
o con rullo a pelo raso.

Con temperature tra 15° e 20°C e
possibile applicare la mano successiva

il giorno dopo eventualmente con una
leggerissima carteggiatura con carta 360.
La confezione una volta aperta ha una
durata limitata per la forte reattivita con
I'aria. Si consiglia di pulire bene il bordo
del coperchio perché non rimanga incol-
lato. Nel caso aprire dal fondo usando

un apriscatole. Diluire la prima mano,
almeno al 15% e le mani successive per
poterla stendere meglio.

Il suo diluente éNautilus Polyurethane
Thinner.

Gli Stucchi e la Stuccatura

L'applicazione dello stucco e determinante
in ogni ciclo di pitturazione, per levigare,
riempire, pareggiare.

Quando applicati correttamente e rispet-
tando le semplici indicazioni di lavorazio-
ne, gli stucchi della nostra linea danno
ancora piu protezione e sicurezza alle
parti trattate. Tutto questo si ritrova poi ne-
gli anni a venire, perché la protezione con
C-Systems resina epossidica e gli stucchi
della stessa linea, assolvono pienamente
le massime prestazioni e i risultati che
avremo ancora saranno: carena e fian-
cate perfette, fine della corrosione su viti
e chiodi, maggiore velocita della carena

con riduzione di consumi.... pit tempo
libero e maggior valore della barca.
NAUTILUS Light Filler e NAUTILUS

Fine Filler , hanno queste principali
caratteristiche: Light, stucco epossidico a
2 componenti con rapporto di miscela-
zione a peso (2 parti di A + 1 parte di B),
con durata della miscela di circa 2 ore,
contiene microsfere che lo rendono legge-
rissimo, di grande facilita di applicazione
e idoneo a coprire le grosse imperfezioni
(fino a 12-15 mm per rasata). Light, si
applica sopra e sotto la linea di galleggia-
mento dopo il ciclo C-Systems 10 10 CFS
o altri cicli epossidici della stessa linea.
LIGHT, ha peso specifico di circa 0,6
kgllitro, permette di levigare con facilita

la superficie su cui & stato applicato,
rendendo la stuccatura fortissima e allo
stesso tempo leggera. NAUTILUS Light
Filler deve essere sempre ricoperto con C-
Systems 10 10 CFS. LIGHT é disponibile
anche in versione FAST (ad essiccazione
veloce) anche in piccola confezione da
800 cc (485 gr) per intervenire sui piccoli
lavori, sempre con la massima cura e

con alta tecnologia, per integrare un tipo
di lavorazione che richiederebbe tempi
troppo lunghi.

FINE (FAST) & uno stucco molto compat-
to, resistentissimo, per piccoli spessori a
rasare (2-3 mm), di grande levigatezza e
con essiccazione veloce (circa 30 minuti
di pot-life / durata della miscela) e solo 2
ore per essere carteggiato.

Possiede, per formulazione e per

Compensato WBP di ottima produzione nazionale
incollato a “T" rovesciato con i filetti laterali fatti con
C-Systems 10 10 CFS e Microfiller Powder. Sotto
trazione... tronca il compensato verticale, delamina
quello orizzontale, ma non l'incollaggio.

Applicazione a rullo del NAUTILUS Epoxy Primer
dopo le mani di C-Systems 10 10 CFS additivato con
A20 Microshield.

I'eccellente proprieta dei suoi componen-
ti, un’altissima protezione contro I'osmosi,
che gli consente anche di essere applicato
direttamente sui crateri dove questa si &
manifestata, dopo averli puliti accurata-
mente. Anche FINE & a due componenti
con rapporto di miscelazione a peso (2
parti di A + 1 parte di B). E’ di semplice
applicazione facilmente spatolabile e sop-
porta le condizioni d'impiego piu estreme.
Disponibile in confezione da 600 gr.

NAUTILUS ENAMEL, smalto polyureta-
nico a 2 componenti, colore bianco RAL
9010 e 9016, blu 5011, rosso 3020,
giallo 1003, nero 9005 e verde 6005. E’
lo smalto ideale ad alto solido, per pro-
teggere e dare la finitura brillante a tutti

i lavori fatti sulla barca. Il suo sottofondo
ideale € NAUTILUS Epoxy Primer (bianco
o0 blu) che sara applicato in almeno due
mani, carteggiato finemente per ottenere
la migliore preparazione e NAUTILUS
Enamel, applicato a pennello o a spruzzo
dara la massima intensita di brillantezza
che manterra a lungo nel tempo. Idoneo
per legno, vetroresina e superfici metalli-
che adeguatamente preparate. Nel video
DVD n° 3 € ampliante dimostrata la tecni-
ca di applicazione a rullo e pennello.

NAUTILUS SEALANT & una gomma MS
Polimero monocomponente in cartuccia
da 290 ml, idonea per parti fuori e dentro
I'acqua. Ideale per le giunture di bulbi,
prese a mare, oblo, osteriggi, ombrinali e
tutto il fitting di coperta. Preferibile, per la
semplicita di uso e per la grande affidabi-

litd, come sostituto del silicone. Nautilus
Sealant essicca velocemente in funzione
della temperatura e dell’'umidita, non

ritira, € molto tenace e flessibile. Si appli-
ca su superfici verniciate, su vetroresina
(carteggiando finemente), su materiali fer-
rosi e in lega dopo avere primerizzato la
superficie con il ciclo anticorrosivo idoneo
(come NAUTILUS Epoxy Primer), su legni
grassi (teak, iroko) dopo una mano di
Primer. Forma una giunzione che attacca
materiali eterogenei (legno-vetroresina,
legno-alluminio, acciaio-vetroresina ecc.)
e la sua superficie e carteggiabile e river-
niciabile.L'uso di NAUTILUS Sealant riduce
i tempi di preparazione e risponde alle
specifiche tecniche richieste dai Cantieri
e dai Registri Navali. NAUTILUS Sealant &
disponibile nei colori nero e bianco non
ingiallente.

Per i comenti della coperta in teak, &
disponibile il tipo specifico DECK SEAL
sia nella versione tubo da 290 ml che
sacchetto da 600 ml (per i lavori impor-
tanti) che ottimizzano i tempi di applica-
zione e assicurano la qualita e la durata
nel tempo del lavoro. Estremamente
elastica, dopo I'essiccazione, mantiene
per anni e anni la sua completa efficacia
nella giuntura di questa parte della barca
sempre sottoposta all'azione simultanea
dell'acqua, del sole, del vento. NAUTILUS
Deck Seal si mette in opera entro le da
40 minuti a 6 ore dalla preparazione dei
comenti con Primer Deck Seal.

NAUTILUS EPOXY PRIMER? una pit-
tura multifunzionale perché é applicabile
anche come anticorrosivo (per il conte-

Stuccatura della carena con spatola dentata vicino
alla “taccatura” rimossa.



| “piedi” in genere, quando corrosi ritrovano la loro
completa e migliore integrita con questo ciclo dopo
una perfetta pulizia:

2 mani di Nautilus Epoxy Primer

3 mani di C-Systems 10 10 CFS con A20 Microshield
1 mano di Nautilus Drive Primer

2 mani di Nautilus Drive Antifouling



